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SISSEJUHATUS 

Esimest korda puutusin pakutr¿ki tehnoloogiaga kokku, kui »ppisin Tartu K»rgemas 

Kunstikoolis. 2001. aastal avanes ¿hena paljudest v»imalus esindada Eestit ja Tartu K»rgemat 

Kunstikooli (TKKK) rahvusvahelistel Baltikumi rahvakunsti tutvustavatel pªevadel Skanseni 

Vaba»humuuseumis (Stockholm, Rootsi Kuningriik), kus tutvustasime pakutr¿kki ja 

korraldasime tººtubasid. 2001. aastal toimus TKKK ja Eesti Rahva Muuseumi koostººs 

pakkudega tr¿kitud tekstiilide ning tr¿kipakkude nªitus, kus tekstiilitehnikatest eksponeeriti 

sinivalget vªljasººvitust ja reservtr¿kki. See oli minu jaoks muljetavaldav kogemus ï tekstiilid ja 

tr¿kipakud olid kaunid ning erilised. Avak»nest on meeles, et reservtr¿kis tekstiilide tehnoloogia 

ei ole pªris tªpsel kujul sªilinud ja ei ole teada, kuidas tekstiile omal ajal valmistati. Olen ka 

hiljem oma tººdes pakkudega tr¿kkimist kasutanud ja »petanud, kuid lihtsalt tr¿kipastadega 

pealetr¿kkimine ei inspireerinud ning oli igavav»itu. Nªituse sinivalged kangad jªid meelde ja 

see on innustanud mind kªesolevat teemat lªhemalt uurima. 

 

Eestis on viimasel ajal pakkudega tr¿kkimine ¿sna populaarne. Vªiksemaid hobitegijaid on palju 

ja neid nªeb tihti laatadel tººtubasid juhendamas. Olen laatadel m¿¿gil nªinud ka tªnapªevase 

tehnoloogiaga valmistatud lihtsaid tr¿kipakke. M»ned professionaalsed tekstiilikunstnikud 

kasutavad oma tººdes ja loomingus pakutr¿kki. Hea nªide on selles valdkonnas Epp Mardi tººd. 

Mulle teadaolevalt ei elatu ¿kski kunstnik ega kªsitººline otseselt pakkudega tr¿kkimisest, seda 

tehakse pigem lisaks. Ka ei toetu Eestis ¿kski pakutr¿ki viljeleja etnograafilistele materjalidele. 

 

Pakkudega tr¿kkimist on Eestis siiani kªsitletud kui templi lººmist. Vªhem teatakse, kui 

keerukas ja v»imalusterohke v»ib pakkudega tr¿kkimine olla. Eestikeelseid publikatsioone 

pakkudega tr¿kkimise kohta on vªhe. Kalju Konsin on 1970. aastal andnud etnograafiliste 

materjalide p»hjal vªlja raamatu tr¿kipakkudest Eestis ja Kerttu Laane kaitses 2010. aastal Eesti 

Kunstiakadeemias magistritººd pakutr¿kist taimevªrvide baasil. Nªib, et huvipuuduse ¿le 

pakutr¿ki vastu ei saa kurta, kuid materjali selle kohta on vªhe. 
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Kªesolev tºº otsib vastuseid jªrgmistele k¿simustele: kas Eestis kogutud etnograafiliste andmete 

ja ajalooliste allikate p»hjal on v»imalik kirjeldada pakkudega tr¿kitud tekstiilide valmistamise 

tehnoloogiat? Kuidas klassifitseerida tr¿kipakke ja pakkudega tr¿kitud tekstiile? Kas kogutud 

andmete p»hjal on v»imalik taastada tehnoloogilist protsessi? Kuidas rakendada saadud teadmisi 

traditsioonip»hises praktilises loometººs ja inspiratsiooniallikana tªnapªeval? 

 

Uurimistºº eesmªrk on klassifitseerida ja kaardistada ERM-i tekstiilid, mustrid ning leitud 

tr¿kipakud, taastada nii traditsioonitruult kui v»imalik pakkudega tr¿kkimise tehnoloogiline 

protsess, samuti teadmiste rakendamine praktikas. 

 

Uurimistºº koosneb kuuest peat¿kist. Metoodika ja eelneva uurimisloo all tutvustan kªesolevas 

uurimistººs kasutatud meetodeid ning selles valdkonnas varem uuritud ja kirjutatud materjale. 

Tehnoloogiliste m»istete ja ajaloo peat¿kis pidasin oluliseks selgitada, mis on pakutr¿kk ja 

tr¿kipakk, samuti seda, milliseid materjale ning vªrvaineid on selleks kasutatud ja kasutatakse. 

¦ldajalooline ¿levaade on tªhtis ka Eesti pakutr¿ki tehnoloogia ajaloo seisukohalt. Kolmandas 

osas kirjeldan Eestis leiduvaid tr¿kipakke, mustreid ja kompositsiooniv»tteid, mida on 

pakkudega tr¿kkimisel ja kirjalaudade voolimisel kasutatud. Eestis leiduvad tekstiilid vajavad 

kindlasti r¿hmitamist. Selleks olid abiks varem tehtud uurimistººd, tekstiilide kohta kªiva 

etnograafilise materjali uurimine ja visuaalse vaatluse tulemused. Tekstiilide levikut, 

klassifikatsiooni ja tehnoloogilist protsessi kirjeldan neljandas peat¿kis. Vaatluse all on vaid 

Eestis kohapeal praktiseeritud tehnikad. Viiendas peat¿kis toon erinevaid nªiteid maailmast ja 

Eestist, kuidas tªnapªeval traditsioonilist pakutr¿kki viljeldakse. Indiat kªsitlen eraldi, sest seal 

on kªsitr¿ki traditsioon aastasadu katkematult edasi elanud. Mujal maailmas tegeldakse 

pakutr¿kiga vªhem, kuid leitud nªited rikastavad tªnapªevast pilti. Ka Eestis populaarne 

pakkudega tr¿kkimine leiab kajastust professionaalsete kunstnike tººdes. Viimases ehk kuuendas 

peat¿kis kirjeldan oma katsetusi praktikas ja kasutan oma tºº tulemusi tehnoloogiliste 

v»imaluste uurimiseks. 

 

Uurimistººs on osalenud mitmed inimesed ja aidanud kaasa selle valmimisele. Tªnan eelk»ige 

oma uurimistºº juhendajat Ave Matsinit, kes oli kªesoleva tºº tegemisel suureks abiks. Samuti 

tªnan k»iki T¦ Viljandi Kultuuriakadeemia »ppej»ude, kelle loengutes v»i praktikumides mul 

»nnestus osaleda ja kes k»ik on omal moel uurimistººle kaasa aidanud. Eriline tªnu Anzori 

Barkalajale, Vªino Niitvªele, Udeja Vir Singhile, Erika Pedakule, Vaike Reemannile, Tiiu 

Kunstile, Pilvi P»ldmaale, Elvi Nassarile, Marika Oderile, Kristi J»estele, Aarne Vaigule, Hillar 
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¦leojale ja pªrandtehnoloogia magistrikursuse tudengitele ning vilistlastele. 
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1. METOODIK A JA EELNEV UURIMISLUGU  

 

Metoodika 

Uurimismeetodid lªhtusid kªesolevas tººs uuritavatest k¿simustest. Kasutatud on kvalitatiiv-

kvantitatiivset mixed-meetodit (ìunapuu 2014, lk 68ï69). Eesmªrk oli uurimuse kªigus m»ista, 

kirjeldada, seletada lahti ja t»lgendada kogutud andmeid, selgitada vªlja p»hjuse-tagajªrje 

seaduspªrasused ning tunnustep»hised klassifitseerimisv»imalused (ibid., lk 57ï58). 

Peaasjalikult kujunes p»hjalikum metoodika vªlja tºº kªigus. 

 

Kuna Eestis puudub pakutr¿ki tehnoloogia elav traditsioon, keskendusin ajaloo uurimisele. 

Selleks tulid luubi alla v»tta puidust tr¿kipakud ja pakkudega tr¿kitud tekstiilid. Esemete valim 

on koostatud Eesti Vaba»humuuseumi (EVM), Eesti Rahva Muuseumi (ERM), Seto 

Talumuuseumi, SA Virumaa Muuseumide, Viljandi Muuseumi ja Kªsmu Meremuuseumi kogude 

p»hjal. Valimisse kuuluvad tr¿kipakkudega tr¿kitud esemed ning puidust ja metallist 

kªsitr¿kipakud. Algne eesmªrk oli kaardistada k»ik Eestis leiduvad tr¿kipakud ja pakkudega 

tr¿kitud tekstiilid. Siiski sai pªris kiiresti selgeks, et k»iki vªikseid muuseume lªbi kªia ei j»ua ja 

tªpset arvu on raske mªªrata. 

 

Tªnuvªªrsest MuIS-i digitaalsest andmekogust vaatasin lªbi ¿le tuhande tekstiileseme nimetuse. 

Sellest valisin kontrollimiseks vªlja ligikaudu sada tekstiileset, mille puhul tekkis kahtlus, et 

need v»ivad olla pakkudega tr¿kitud. MuIS-is ei ole otseselt kirjeldatud, kas ese on pakkudega 

tr¿kitud v»i mitte, seepªrast tuli tutvuda esemete legendiga. Kªsitr¿ki kahtluse korral tuginesin 

ka visuaalsele vaatlusele. Uurimist raskendas enamiku tekstiilesemete fotode puudumine 

andmebaasides. Suurt osa tr¿kipakke on MuIS-is siiski kirjeldatud tr¿kipaku nime all ja 

enamikust tr¿kipakkudest on tehtud ka fotod, seepªrast oli tr¿kipakkude leidmine tunduvalt 

lihtsam. ERM-i esemekogude ja tulmelegendide jªrgi on ¿les mªrgitud ning lªbi vaadatud 34 

eset, mille puhul tekkis kªsitr¿kikahtlus. Andmed on ¿le kontrollitud. Selgus, et ERM-i kogudes 
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on pakkudega tr¿kitud 24 tekstiileset. Veel on ERM-is MuIS-i andmetel 309 tr¿kipakku, millest 

lªbi vaadatud on 284. SA Virumaa Muuseumide varahoidja on muuseumi kogudega vªga hªsti 

tuttav ja MuIS-i andmete jªrgi leidsin sealt neli pakkudega tr¿kitud tr¿kiproovi ning 15 

tr¿kipakku. Kuiv»rd kirjeldused muuseumis leiduvate esemete kohta on tihti poolikud, aitab 

uurijat vªga palju, kui muuseumi varahoidjad tunnevad oma kogusid hªsti. Viljandi Muuseumis 

on 31 tr¿kipakku, Seto Talumuuseumis neli tr¿kipakkudega tr¿kitud tekstiili, Hiiumaa 

Muuseumis ¿ks pakkudega tr¿kitud vardakott ja Kªsmu Meremuuseumis neli tr¿kipakku. 

Kindlasti ei ole ma selle uurimistºº kªigus leidnud k»iki Eestis esinevaid ja kªesoleva teemaga 

seotud esemeid, kuid loodan, et nende hulka kuulub siiski suurem osa. 

 

Paralleelselt andmete kogumisega toimus saadud tulemuste klassifitseerimine tunnuste jªrgi. 

Klassifikatsiooni meetodid tuli antud andmete p»hjal enne vªlja tººtada. Klassifitseerisin 

tekstiile tehnikate ning tr¿kipakke vªliste tunnuste ja kasutusviisi jªrgi. Veel tuli korrastada 

¿ldine pilt, kuidas paigutub eseme v»i informandi kohta kªiv lugu ajaloolis-kultuurilisse 

konteksti. Lahti tuli m»testada ka esemete visuaalne k¿lg. Selleks kasutasin v»rdlust ja v»tsin 

arvesse eelnevaid ajaloolisi ning praktilisi kogemusi. 

 

Peale esemete kogusin kªsikirjalistest etnograafilistest allikatest andmeid pakutr¿ki tehnoloogia, 

paikade ja tegevusaja kohta. Palju aitasid kaasa ERM-i kataloogid, korrespondentide ja 

informantide vastuste lªbivaatamine ning muud etnograafilised materjalid. Abiks olid avaldatud 

teemakohased allikad: artiklid, arhiiviandmed, ajalooraamatud, millel peatun p»hjalikumalt 

eelneva uurimisloo alapeat¿kis, teemakªsitlused ja internet. V»rdlesin saadud teavet ja t»in vªlja 

tªhtsama eesmªrgiga luua v»imalikult tªpne pilt traditsioonilisest tehnoloogiast. Osa saadud 

teabest kasutasin ¿ldise kultuurilis-ajaloolise tausta selgitamiseks. 

 

Andmete otsimist tr¿kipakkude kohta alustasin ERM-i kogudest, sest MuIS-i andmetel on need 

vªga suured ï 304 tr¿kipakku. Teavet sealsete tr¿kipakkude kohta sain Vaike Reemanni kªest, 

legendidest ja MuIS-i fotode p»hjal. K»ik fotod on minu valduses ja paigutatud eraldi kausta 

ĂERM-i tr¿kipakudò. Sinna kuuluvad ka fotod legendidest ja Vaike Reemanni kªest saadud 

lisateave. Viljandi Muuseumis on 31 tr¿kipakku, mille kohta legendid puuduvad, kuid neid sai 

vaadelda ja nendest ¿lesv»tteid teha. SA Virumaa Muuseumide tr¿kipakke kªisin samuti ise 

vaatamas ja pildistamas. Ka nende kohta puuduvad legendid, sest kogu teave hªvis tulekahjus. 

Viljandi Muuseumi kogudes on Robert Natuse vªrvimistººkojale kuulunud 31 tr¿kipakku. 

Legendid puuduvad, kuid tr¿kipakud ise olid erakordselt huvitavad, erilised ja tundliku joonega 
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tehtud. K»ikidest Viljandi Muuseumi pakkudest on MuIS-is olemas foto, kuid pildistasin neid ka 

ise p»hjalikult. Andmete kogumisel on tulnud ette, et juhus mªngib uurimistººs oma osa. Nii 

leidsin Kªsmu Meremuuseumist neli tr¿kipakku. K»ik andmed on kogutud s¿stematiseeritult 

eelmainitud digitaalsetesse kaustadesse, minu arvutisse ja CD-le. Isiklik fotode arhiiv esemetest, 

mille olen salvestanud eraldi failina CD-le ja isiklikku arvutisse, on samuti olnud uurimistººks 

vajalik abimaterjal. Olen kasutanud seda ka uurimistººd illustreeriva ja tªiendava materjalina. 

Andmed olid abiks ka hilisemal pakkude s¿stematiseerimisel, mille aluseks oli Artur Hindi (Hind 

1935), Daved Storey (Storey 1992), Bamber Gascoigneôi (Gascoigne, 2004) ja minu enda 

uurimusel p»hinev klassifikatsioon. Andmeid klassifitseerisin vªliste tunnuste p»hjal. 

Anal¿¿sisin neid tervikpildi loomiseks olemasolevatest tr¿kipakkudest ja saadud teabe 

kasutamiseks praktilises tººs. 

 

Andmete otsimist tekstiilide kohta alustasin MuIS-i andmekogust (25 eset) ja seejªrel ERM-i 

kogudest, sest MuIS-i kaudu leidsin ERM-i tekstiilid (24 eset) ja EVM-i p¿haserªti (¿ks 

tªistr¿kis p¿haserªtt). ERM-is andmete kogumisel aitas mind palju lisateave Vaike Reemanni 

kªest, samuti legendid. Abiks oli ka kunagine pakkudega tr¿kitud tekstiilide nªitus, millega 

minagi seotud olin. K»ikide tekstiilesemete kohta saadud andmed pªrinevad legendidest, abiks 

on olnud esemevaatlused ja fotod. Olen kªinud tekstiile p¿sinªitusel vaatamas. EVM-i 

p¿haserªtiga kªisin kohapeal tutvumas, kus seda ka pildistasin. Seto Talumuuseumi kogusid 

k¿lastasin lootuses leida otsetr¿ki kohta rohkem andmeid. Leidsin sealt ¿he tªistr¿kis p¿haserªti 

ja kolm tekstiileset. K»ikide kohta on olemas fotod, kuid andmeid legendi kohta on liiga vªhe 

v»i ei ole ¿ldse. Ka tekstiilide puhul oli tegemist juhusliku leiuga Hiiumaa Muuseumist. 

Vardakoti kohta sain andmeid Hiiumaa muuseumi helistades. See on ka ainus pakkudega tr¿kitud 

ese sealses esemekogus. K»ik andmed on s¿stematiseeritud digitaalsetesse kaustadesse, minu 

arvutisse ja CD-le. Fotod on tªiendanud uurimistººd illustreerivate ja tªiendavate materjalidena. 

 

Need andmed olid abiks hilisemal pakkude s¿stematiseerimisel, mille aluseks oli Daved Storey 

(Storey 1992) ja minu enda uurimusel p»hinev klassifikatsioon. Anal¿¿sisin neid tervikpildi 

loomiseks olemasolevatest tr¿kipakkudega tr¿kitud tekstiilidest ja saadud teabe kasutamiseks 

praktilises tººs. Tekstiilid jaotasin tehnikate jªrgi kahte p»hir¿hma: reserv- ja sººvitustehnikas 

tr¿kitud tekstiilid ning otsetr¿kis tekstiilid, mis omakorda jagunesid alar¿hmadeks. Nªib, et 

sinivalged tekstiilid on tr¿kitud reservainega ja kasutatud on sººvitustr¿kki, kuigi olemasolevate 

tekstiilide p»hjal ning visuaalsel vaatlusel ei ole v»imalik kindlalt vªita, millises tehnikas need 

on tehtud. Otsetr¿kis tekstiilid jaotasin tinglikesse r¿hmadesse arvatava vanuse ja tr¿kimustrite 
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jªrgi: lillornamendiga vaibad, jutustavate motiividega tekstiilid ja ¿ksikesemed. 

 

Minu uurimistºº ¿heks allikaks on esemed ja nende juurde kuuluvad kirjeldused. Teise osa 

allikatest moodustavad kªsikirjalised materjalid. ERM-is on vªga hªsti ja s¿stematiseeritult 

kogutud andmeid tekstiilide ning pakkudega tr¿kkimise ja tr¿kipakkude kohta. Esemete kohta oli 

v»imalik saada andmeid tulmelegendidest, kuid mitte ainult. Leidus vªªrtuslikke andmeid 

tehnikate, asukohtade ja dateeringute kohta. Veel leidsin teavet ka kirjalikest arhiiviallikatest. 

Suur abi oli kartoteegist, kust oli lihtne leida v»imalike andmete asukohta. Lªbi on vaadatud k»ik 

esemetega seotud legendid, informantide ja korrespondentide vastused, mis v»isid olla teemaga 

seotud. Loodetavaid andmeid oli siiski vªhem, kui ootasin. ERM-i esemete tulmelegendidest ja 

informantide ning kirjasaatjate vastustest saadud andmed aitasid kaasa dateerimisel, asukoha ja 

kuuluvuse mªªramisel, kasutuse v»i kasutusviisi selgitamisel, samuti tehnilise kirjelduse 

taastamisel. Saadud kirjalikud andmed olen fotode ja ¿leskirjutuste p»hjal salvestanud eraldi 

failidesse ja s¿stematiseerinud kogude kaupa. Andmed on olemas ka CD-l ja need aitasid 

suuresti kaasa Eesti ajaloolise tausta loomisel. 

 

Kirjavahetus ja vestlused mitmete informantidega olid seotud esemekogudega v»i lisateabe 

hankimisega. Enamik kªesolevas tººs ªra mªrgitud ja ka mªrkimata jªªnud vestlusi olid abiks 

andmete kogumisel. Vestlus toimus Aarne Vaiguga ja tema soovitusel ka Hillar ¦leojaga, kelle 

valduses olid kunagi Kªsmu tr¿kipakud. Kahjuks on andmeid Kªsmu tr¿kipakkude kohta 

kahetsusvªªrselt vªhe. Sama puudutab ka SA Virumaa Muuseume ï vestluses peavarahoidja 

Pilvi P»ldmaaga sain teada, et k»ik kirjalikud andmed on tulekahjus hªvinud. Tªnu vestlusele 

Seto Talumuuseumi Vªrska varahoidja Tiiu Kunstiga sain rohkem teada Vªrska kogudest, tema 

isiklikest mªlestustest ja kohalikust suulisest pªrimusest p¿haserªttide kohta. Vestlesin ka Eesti 

Vaba»humuuseumi peavarahoidja Elvi Nassariga, kes leidis p¿haserªti Setumaa ekspeditsioonilt. 

Vaike Reemannil oli ERM-i kogude kohta hindamatut teavet. Ka Indias praktikal olles oli 

vestlustel suur osa traditsioone kandvate tººkodade leidmisel. Saadud andmeid sain kasutada 

tªnapªeva kontekstis. 

 

Vaatluspraktika Indias andis suurepªrase v»imaluse v»rdluseks ja seoste loomiseks tªnapªevaste 

traditsioonidega. India on maa, kus traditsiooniline pakutr¿kk on siiani elav vªiketootmisvorm ja 

kust pakkudega kangale tr¿kkimine ongi alguse saanud. Mitmete tººkodade k¿lastamine ja 

intervjuud ning vestlused andsid vªªrtuslikku teavet, kuidas hªªbuvat kunstiliiki on v»imalik 

siiani elus hoida ja traditsioonilist kªsitr¿kki tªnapªeva kontekstis ªra kasutada. Vaatluspraktika 
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ja kogutud andmete kinnituseks ning taastatud tehnoloogiakirjelduste taustal toimus ka praktiline 

tºº, kus kasutasin rekonstruktsioonide loomisel traditsioonilisi mustreid ja tehnikaid. 

 

Praktilist tººd tegin uuritava materjali p»hjal. K»igepealt katsetasin erinevaid tehnikaid, mida 

etnograafilistes materjalides ja ajaloolisi tehnikaid kªsitleva kirjanduse p»hjal oli v»imalik leida. 

Proovisin tr¿kkida erinevate reserv- ja sººvitusainetega, otsetr¿kis tªnapªevaste siiditr¿kivªrvide 

ja »livªrvidega. Tulemusi oli huvitav v»rrelda. See andis hea ¿levaate, millised v»isid olla 

kunagi kirjeldatud meetodid tr¿kkimiseks. Seejªrel tr¿kkisin k»iki katsetusi arvesse v»ttes kolm 

rekonstruktsiooni ikoonilinast. Lisaks tªnapªevast 8 tapeedinªidist  ja 8 tekstiili. 

 

Eelnev uurimislugu 

Tekstiilile pakkudega tr¿kkimise ajaloole keskenduvaid teemasid leiab tr¿kiajalugu kªsitlevatest 

uurimustest ja publikatsioonidest. Ka tekstiiliajalugu ¿ldiselt anal¿¿sivatest raamatutest saab 

andmeid kªsitsi pakkudega tr¿kkimise kohta. 1924. aastal ilmunud ĂBrief guide to the western 

painted, dyed and printed textiles / Victoria and Albert Museum, Department of Textilesò on 

koostatud Victoria ja Alberti Muuseumi kogude p»hjal ja kirjeldab p»hilisi ajaloolisi protsesse 

Euroopas muuseumis asuvate pakkudega tr¿kitud kangaste kaudu (Brief guideé 1924). Stuart 

Robinson tutvustab teoses ĂA history of printed textilesò p»hjalikult tekstiilitr¿ki ajalugu. Tema 

raskuspunkt on p»hiliselt Inglismaal, kuid ta annab vªga selge ¿levaate kogu maailma ajaloos 

toimunust. (Robinson 1969) Raamatus Ăɿʘʧʘʜʥʦʝʚʨʦʧʝʡʩʢʠʝ ʥʘʙʠʚʥʳʝ ʪʢʘʥʠ 16-18 ʚʝʢʘ / 

West European Printed Textiles 16th-18th centuryò (Birjukova 1973) on p»hjalik ¿levaade 

Peterburis Ermitaaģis leiduvatest tr¿kitud kangastest. Venemaa pakutr¿ki ajalugu kirjeldab 

raamat Ăʈʫʩʩʢʠʝ ʥʘʙʠʚʥʳʝ ʪʢʘʥʠ XVI-XVII ʚʚò (Jakunina 1953). Dr Parul Bhatnagar (2015) 

on Indias tunnustatud traditsioonilise pakkudega tr¿kkimise uurija, kes on andnud vªlja mitmeid 

raamatuid ja artikleid India pakkudega tr¿kkimise ning disaini ajaloo kohta. 

 

Puuvoolimise ja tr¿kitehnikate algusaja ning arengu kohta Euroopas annab ¿levaate kaheosaline 

Arthur M. Hindi uurimus ĂAn Introduction to a History of Woodcutò. Olles keskendunud 

p»hiliselt paberi tr¿kkimisele, anal¿¿sib ja kirjeldab ta samu protsesse tekstiili tr¿kkimisega 

seoses. (Hind 1935) Hind on oma valdkonnas ka ¿ks tsiteeritumaid ja hinnatumaid autoreid. 

Joyce Storey kªsitleb teoses ĂThe Thames and Hudson manual of textile printingò ¿ksikasjalikult 

tekstiili tr¿kkimise tehnikate ajalugu kuni tªnapªevani vªlja (Storey 1992). Tema pakutr¿ki 

meetodite klassifikatsioon on ka minu tºº aluseks. Tehnilist k¿lge ja mitmeid pakkudega 

tr¿kkimisel kasutatud meetodeid ning materjale kirjeldavad ka tekstiili tr¿kkimise ajalugu 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1644498
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kªsitlevad teosed. 

 

Kuna Eestis on pakkudega tr¿kkimine reserv- ja sººvitustr¿kis tihedalt seotud indigoga 

vªrvimisega, siis pean vajalikuks kªsitleda indigo temaatikat p»hjalikumalt. Balfourt-Pauli 

uurimus ĂIndigo: Egyptian Mummies to Blue Jeansò on vªga mahukas, mitmek¿lgne ja p»hjalik 

kªsitlus indigo vªrvi ajaloost, kasutusest ning levikust maailmas. Hali Magazine on seda 

nimetanud raamatute raamatuks indigost. (Balfourt-Paul 2011) Sama mahukas ja p»hjalik on 

Kay-Williamsi vªrvide ajalugu ning saamis- ja kasutuslugu kªsitlev uurimus ĂThe Story of 

Colour in Textileò (Kay-Williams 2013). M»lemad uurimused on olnud suureks abiks indigoga 

vªrvimise kªsitlemisel ja m»istmisel. 

 

¦levaate looduslike vªrvidega tr¿kkimise ja tr¿kkimisel erinevate kemikaalide kasutamise kohta 

annab mahukas teos ĂThe Principles and Practice of Textile Printingsò, mille praktikud Knecht ja 

Fothergill andsid Inglismaal vªlja 1912. aastal. Raamat kªsitleb k»iki looduslike vªrvidega 

seotud pakutr¿ki meetodeid ja selles on ªra toodud ka tººstustingimustes kasutatavad retseptid. 

(Knecht ja Fothergill 1912) ĂIndigo Textiles: Technique and Historyò autor Gºsta Sandberg on 

ajalooallikate p»hjal taastanud mitmeid vanu retsepte, teinud praktikutega koostººd ja uurinud 

indigoga vªrvimise tagamaid (Sandberg 1989). 

 

Eestis on antud temaatikat vªhe kªsitletud. Kalju Konsin annab raamatus ĂTr¿kipakudò 

etnograafiliste materjalide p»hjal l¿hi¿levaate Eesti pakutr¿ki ajaloost. Kalju Konsini raamat 

kªsitleb k¿ll kogu pakutr¿ki ajalugu, kuid teeb seda l¿hidalt ja ¿levaatlikult ega anal¿¿si 

pakutr¿ki ajaloolist arengut, mis ei ole ilmselt ka raamatu eesmªrk. Konsini raamat on pikka 

aega olnud ainus teos, mis on eesti keeles pakkudega tr¿kkimise kohta ilmunud, kªsitleb Eesti 

temaatikat ja on seet»ttu uurijale tªnuvªªrne materjal. (Konsin 1970) 2010. aastal kaitses Kerttu 

Laane Eesti Kunstiakadeemias magistritººd pakutr¿kist taimevªrvide baasil, 

ĂĂTrikitudò ī pakutr¿kk taimsete tr¿kivªrvidegaò (Laane 2010). Laane tºº lªhtub pakutr¿ki 

temaatikast. See on ¿helt poolt rohkem tulevikku vaatava tehnilise suunitlusega, teiselt poolt 

kªsitleb uurimus ¿ht vanemat pakutr¿ki meetodit ehk peitsidega vªrvide kasutamist tr¿kis. 

Kerttu Laane kasutab Eesti pakutr¿ki ¿ldise ajaloo kªsitlemisel kªsikirjalisi etnograafilisi 

allikaid. Tehnoloogiliste protsesside kirjeldamisel ei toetu Laane tulmelegendidele ega 

etnograafilistele allikatele, vaid kasutab omaenda praktilisi kogemusi. (ibid 2010) 
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Taimedega vªrvimist olen kªsitlenud p»hiliselt seoses indigoga vªrvimisega. Taimedega 

vªrvimise kohta on eestikeelseid andmeid tunduvalt rohkem kui pakkudega tr¿kkimise kohta. 

Vªga hea ¿levaate taimedega ja sealhulgas kªeoleva tººga seotud indigoga vªrvimisest annab 

Gustav Vilbaste etnograafiliste materjalide p»hjal 1939. aastal ilmunud raamat ĂTaimedega 

vªrvimisi Eestisò (Vilbaste 1939). Marketta Klemola 1986. aastal ilmunud ĂTaimedega 

vªrvimineò on suure populaarsuse saavutanud raamat, kust v»ib leida vanu retsepte indigoga 

vªrvimise kohta (Klemola 1986). Tªnuvªªrset materjali indigo leviku ja ajaloo kohta sisaldavad 

ka 1998. aastal ilmunud kaks J¿ri Peetsi artiklit indigo kohta (Peets 1998 a,b). Anti Viikna 

ĂTekstiilikeemia III. Tekstiilmaterjalide tr¿kkimine ja viimistlusò klassifitseerib ja selgitab 

tr¿kitehnilisi meetodeid tªnapªevases v»tmes (Viikna 2005).  
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2. PAKUTR¦KI TEHNOLOOGIA MìISTED JA AJALUGU 

 

Mitmel viisil ja seoses kªesoleva uurimistººga olen korduvalt kokku puutunud k¿simusega, mis 

on ¿ldse tr¿kk. Internetis saadaolev Eesti »igekeelsuss»naraamat (www.eki.ee/dict/qs/) annab 

vastuse minu pªringule Ătr¿kkimaò ï Ă(é) tr¿kkimine on pol¿graafiline paljundamine (é)ò 

(ibid); pol¿graafia on Ătr¿kindusò (ibid). Palju lªhemale viib Eesti et¿moloogias»naraamat, kus 

selgitatakse, et s»na Ătr¿kkimaò pªrineb saksakeelsest s»nast druck, mis tªhendab survet, 

r»hku, pigistust, tr¿kkimist, tr¿kki, tr¿kist ï tr¿kin teksti, jooniseid jm kujutisi plaadilt v 

silindrilt, mille pealispinnal on vªrvi ¿lekandvad elemendid, paberile vm materjalile 

paljundama; riiet, nahka vm materjali mustriga katma (masinaga v»i kªsitsi) 

(www.eki.ee/dict/ety/). 

 

Kas kartuliga tr¿kitud pind on tr¿kk? Kas mustikaga kangale vajutamine on tr¿kk? Mustikas 

jªtab ilmselgelt kangale jªlje, seda teab iga¿ks, kes on mustikal kªinud. M»nes m»ttes ongi tr¿ki 

piir ªhmane, seda enam, et kasutusel on olnud ja on ka praegu rida erinevaid segatehnikaid. 

Mitmetes ERM-i allikates mainitakse tr¿kitud kangaid, kuid lªhemal vaatlusel on tegemist 

maalingutega. Jªªb mulje, nagu jªljendaksid need maalitud tekstiilid tr¿kki v»i on tehtud 

ġabloonide abil. Allikaid lugedes tundub, et tihti aetakse segamini m»isted Ătr¿kkimineò ja 

Ămaalimineò. M»ned tekstiilid on dekoreeritud segatehnikas, nªiteks osaliselt maalitud, kuid 

m»ned vªiksemad ornamendid on juurde tr¿kitud. 

 

Pakutr¿kis on alati vªhemalt neli komponenti: tr¿kipakud, vªrv (reserv- v»i sººvitusainega), 

materjal, millele tr¿kitakse, ja tr¿kkal (puuvoolija, disainer). Oma uurimuse kontekstis nimetan 

pakkudega kªsitsi tr¿kkimiseks vªrv-, reserv-, v»i sººvitusainega kaetud reljeefse (puidust) 

pakuga kujutise tekitamist tekstiili v»i paberi pinnale. 
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2.1 Pakutr¿kk 

 

M»iste Ătekstiilile tr¿kkimineò on ¿sna ebamªªrane. Seda kasutatakse mustri riidele kandmise 

kohta ka vªrvimise v»i maalimise m»istes (Storey 1992, lk 11). Storey jagab nii mustri 

tekitamise v»i mustri tr¿kkimise neljaks erinevaks meetodiks (ibid 1992, lk 11ï12). 

1. Reservtr¿kk, millele jªrgneb kanga vªrvimine, kusjuures vªrvaineks on tavaliselt indigo 

(resist style). 

Mustri ala on vajutatud tr¿kipakuga, millele on enne kantud reservainet. Selleks v»ib 

s»ltuvalt piirkonnast olla riisipasta, savi, teatud t¿¿pi vaha v»i erinevate ainete segu. 

Reservaine eesmªrk on kaitsta kangast hilisemal vªrvimisel mehaaniliselt v»i keemiliselt. 

Seejªrel kangas vªrvitakse, kuid muster jªetakse eraldatud ala vªrvitud taustal valgeks v»i 

heledamaks. Kangast vªrvitakse vªrvaine vannis. Vªrvaine on tavaliselt indigo v»i muu 

sinine vªrvaine. 

2. Peitsidega vªrvitr¿kk kujutab endast kinniti v»i peitsi kasutamist vªrvides (dyed (or 

mordant) style). 

Tr¿kitakse koosm»jus peitsidega. Vªrvaineid, mis on saadud loomsest v»i taimsest allikast, 

kasutatakse koos kinnitusainega (peitsiga). Selleks on enamasti metallioksiid v»i atsetaat, et 

muuta vªrv pesemiskindlaks ja valgusele vastuv»tlikuks. Sel viisil tr¿kitud alad v»tavad 

vªrvi k¿lge, kui tekstiil on vªrvainega vªrvitud. Peits ja taimsed vªrvained moodustavad 

lahustumatu vªrvi, mis kinnitub vabas »hus v»i auruga. Peitsimata pinnad jªªvad pªrast 

pesemist puhtad ja selged. 

3. Sººvitustr¿kk v»i vªljasººvitustr¿kk (Viikna 2005, lk 7), mille puhul kantakse muster 

juba enne vªrvitud kangale vªrvi sººvitava ainega (discharge style). 

Suhteliselt hiljuti, 19. sajandi algul leiti, et on v»imalik sººvitava ainega mustrit tr¿kkides 

eemaldada kangalt varem vªrvitud pinnad ja muuta need sººvitusainega valgeks. Erinevate 

kemikaalide lisamisega sººvitusainele saab muuta tr¿kitava mustri vªrvi. Selline meetod 

annab v»imaluse tr¿kkida ¿sna keerulisi ja tundlikke mustreid, mis sarnanevad reservainega 

tr¿kkimisega, kuid on oma olemuselt vastupidine. 

4. Otsetr¿kk (direct style). 

Enne keemiliste vªrvide leiutamist kasutati sellist tr¿kimeetodit harva. See tªhendab 

tr¿kkimist vªrvipastaga, mis sisaldab nii vªrvainet kui ka fiksatiivi. Sellist tr¿kki ei ole 

v»imalik kasutada enamiku pigmentvªrvidega, sest erinevalt riidekiududesse imenduvatest 

vªrvainetest need ¿ksnes katavad kanga pinna, millega kokku puutuvad. Ajalooliselt on 
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otsetr¿ki puhul kasutatud ka »livªrve v»i muna»litemperat. 

Eelnev klassifikatsioon h»lmas meetodeid vªrvainete kasutamise jªrgi. Hind kirjeldab tr¿kkimise 

mehaanilist poolt ï kªtega pressimist ï kahe meetodi abil, mida kasutati enne tr¿kimasinate 

leiutamist. Need on k»ige varasemad ja lihtsamad meetodid, mida tekstiilidele mustrite tr¿kkijad 

kasutasid. (Hind 1935, lk 3ï5) 

1. Tr¿kkal vajutab, lººb v»i haamerdab mustriga allpool olevat plokki vastu tr¿kitavat 

pinda. Selle meetodi puhul on tihti nii, et prinditud servad jªªvad eba¿htlased ja sisu 

veidi heledam kui servapind. See on k»ige varasem tehnika ja kasutusel olnud nii tekstiili 

kui ka paberi tr¿kkimisel. 

2. Hilisemat meetodit, mida on kirjeldanud Cennino Cennini oma traktaadis tekstiilide 

tr¿kkimise osas (14. sajandi l»pp, 15. sajandi algus (Birjukova 1973, lk 12)), kutsub Hind 

h»»rumiseks (rubbering) ï raamitud tekstiil pannakse vastu all olevat tr¿kipakku ja 

h»»rutakse pealtpoolt. H»»rumistehnika tuli Euroopas laiemalt kasutusele 15. sajandil. 

Pªrast tr¿kimasinate leiutamist muutus eelneva kahe meetodi kasutamine vªga 

haruldaseks. 

 

2.2 Tr¿kipakud 

 

Tr¿kipakud on mustri v»i teksti tr¿kkimiseks m»eldud sileda pinnaga puidust vªlja l»igatud 

reljeefsed, m»nel juhul ka puidule lisatud vasknaastude ja naeltega tr¿kkimisvahendid (Storey 

1992, Konsin 1970, Hind 1935). Puidust tr¿kipakke kasutatakse tr¿kkimiseks nii paberile kui ka 

tekstiilile. 

 

Enne tr¿kipaku l»ikamist joonistatakse pinnale muster v»i kantakse paberi pinnalt muster kliistri 

v»i pastaga puidu pinnale (rohkem kasutusel idamaades). Kasutatakse ka kopeerimistehnikat 

(kriidiga kaetud paberipind asetatakse vastu puud ja joonistatakse teiselt poolt). Kui muster on 

pinnale kantud, l»igatakse see vªlja. Sealjuures jªetakse l»ikamata need osad, mis jªªvad 

tr¿kivªrvist puutumata. Puud l»igates jªªb tr¿kipind reljeefne ja tasane. Tr¿kipakku l»igatakse 

puidust risti v»i piki kiudu. Sobivad tihedakiulised lehtpuu liigid. Noaga l»ikamiseks vajab 

puul»ikaja suhteliselt pehmet puidupinda. Selleks sobivad pirni-, »un- v»i kirsipuu, mªgivaher 

v»i pººk. T»enªoliselt on Euroopas neid puiduliike kasutatud keerulisemate tººde tegemiseks. 

Suuremate pindade saavutamiseks on kasutatud mitut erinevat puupakku. Puitu tuleb l»igata 

peegelpildis ja seda on l»igatud nii, et reljeefseks jªªvad vaid jooned, samuti nii, et reljeefsed on 
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pinnad. Puul»ikamiseks kasutati graveerimisnuga, mis oli enamasti kolmnurkse otsaga v»i 

nelinurkse ristl»ikega otsast lamedalt teravaks lihvitud puul»ikenuga. Alates 15. sajandist on 

Euroopa puul»ikajad lisanud puidule metalliliiste ja naelu, et saavutada peenemat, graafilisemat 

ja tªpsemat tulemust. (Hind 1935, lk 7, 8, 9, 13, 17, 19ï23) Pakkude servadesse kinnitati peenike 

metalltihvt, mis asetati »iges asendis kangale, et muster satuks »igesse kohta (Harris 2006, lk 

37). 

 

Enamasti kasutati maailma eri piirkondades kohaliku pªritoluga puitu. Nªiteks Indias kasutati 

tiikpuud ja roosipuud, S¿¿rias pººki, mªgivahtra puud, saart, pirnipuud (Gillow 2013, lk 106), 

Venemaal pirni- ja pªhklipuud, kaske ja vahtrat (Jakunina 1953, lk 6). 

 

Tr¿kipakkudega valmistamisviisi jªrgi v»ib need jagada jªrgmiselt. 

1. Woodcarving e nikerdatud v»i l»igatud tr¿kipakud, mis on reljeefsed ja m»eldud nii 

piirjoonte kui ka pindade edasiandmiseks ning tr¿kkimiseks (Gascoigne 2004, 5a.b, 5a). 

2. Engraving e graveeritud pakud, mis on samuti reljeefsed, kuid jooned ja vªiksemad 

kujundid on l»igatud puidu pinna sisse (Gascoigne 2004, 6a, 6b). Sellise meetodi puhul 

on l»igatud pindadesse lisatud vilti ja tr¿kivªrv immutatakse vildi sisse. Tr¿kkimisel 

jªªvad kangale vaid vildiga tªidetud kujundid. See viis tuli kasutusele 18. sajandil ja 

annab v»imaluse tr¿kkida suuremaid pindu kvaliteetsemalt, sest vildiga tr¿kitud pinnad 

jªªvad ¿htlasemad. (Storey 1992, lk 31ï33) 

3. Tihvtide ja naastudega tr¿kipakud. 18. sajandi teisel poolel hakati puidust reljeefile 

lisama vasest v»i m»nest muust metallist tihvte. Selline uuendus pani aluse uuele 

disainistiilile, mida kutsutakse prantsuspªraselt picotage ehk pinning (n»eltega v»i 

tihvtidega tr¿kk). See andis v»imaluse tr¿kkida vªga peeneid mustreid, nªiteks 

»ietolmukaid. Sellest arenes omakorda vªlja disainiv»te, kus ¿le tr¿kipaku kinnitati 

tihvtid ehk pin-spot (n»elpunktid). Selle mustriga, mida kutsuti prantsuspªraselt sabl® 

ehk sanded (liivamustriline), tr¿kiti kogu kangas v»i osa sellest. 19. sajandil hakati 

valmistama ka ainult vasest v»i pronksist tihvtide ja ribadega mustreid, kinnitades need 

siledale puidupinnal. (Storey 1992, lk 33) 

 

Siinkohal toon ªra veel ¿he meetodi, mida kutsutakse chiaroscuro meetodiks. Seda kasutatakse 

vªrvitr¿kis, et saavutada mitmevªrvilist eri toonides tulemust. Selleks on vaja mitut tr¿kipakku ja 

mulle teadaolevalt on ¿he tªismustri tr¿kkimiseks kasutatud 2ī60 tr¿kipakku. Joont v»i ªªrist 

edasiandvat tr¿kipakku nimetatakse v»tmepakuks (key-block), ¿lejªªnud tr¿kipakud l»igatakse 
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selle jªrgi, millist vªrvi ja kuhu tahetakse kanda. (Hind 1935, lk 23) K»iki kirjeldatud meetodeid 

on v»imalik omavahel ¿hendada. 

 

2.3 Tekstiilmaterjalid  

 

Lina oli ilmselt varasemaid antiikseid taimekiude. Esimesed linaseemned leiti S¿¿ria aladelt ja 

need pªrinevad 6000 a eKr, Iraagist 5000 a eKr ja Egiptusest 6000 a eKr. Lambakasvatust 

tundsid sumerid 3500 a eKr ja villa eksport on teada Hammurapi seadustest Uri riigi ajast 1800 a 

eKr. Puuvilla kohta, mis pªrineb Indiast, on esimesed teated Ass¿¿ria Kuningriigi ajast 700 a eKr 

ja umbes samast ajast pªrineb ka siid. (Harris 2006, lk 54ï55) Linane riie oli keskajal Euroopas 

vªga populaarne, armastatud oli nii vªrvimata kui ka vªrvitud p»hi, mis oli enamasti indigosinine 

v»i madarapunane. Kasutati palju siidi. Puuvillane riie tuli laiemalt kasutusele hiljem. (Brief 

guide toé 1924, lk 8, 9) 

 

Lina-, villa-, puuvilla- ja siidikiududest valmistatud tekstiilmaterjale on lªbi aegade kasutatud 

tr¿kikangaste ja tr¿kitekstiilide valmistamiseks. Reeglina on nende materjalide kasutamine 

seotud eri piirkondade tekstiilide valmistamise ja kaubandussidemete arenguga. Eelmainitud 

kiudude baasil on vªlja arendatud mitmeid erinevaid kangat¿¿pe, nagu velvet, samet, kretong, 

musliin, kalev jne. Tr¿kipakkudega on tr¿kitud pea k»ikidele tekstiilmaterjalidele, kuid tuntumad 

ja enam kasutatavad on linane, siid- ja puuvillane kangas. Eestis on ajalooliselt pakkudega 

tr¿kitud kªsitsi linasele, puuvillasele ja villasele materjalile. 

 

2.4 Vªrv-, reserv- ja sººvitusained 

 

Enne 19. sajandit on enamik vªrve taimset, loomset v»i mineraalset pªritolu (Harris 2006, lk 36). 

Vªrvaineid on v»imalik saada vªga erinevatest allikatest ja seda on aegade algusest saadik ka 

tehtud. Esimeste vªrvide saamiseks kasutati vªrvimulda (ooker), s¿tt ja metallioksiidide 

(raudoksiid) (Lascauxô koopamaalingud). Vªrvaineid on saadud poolvªªriskividest, puidust ja 

putukatest kuni molluskiteni- (Phipps 2010, lk 5ï6) Sajandite jooksul olid tekstiilide vªrvimiseks 

peamised p»hitoonide allikad krapp ehk punavªrvik (Rubia tinctoria) punase vªrvi erinevate 

variatsioonide saamiseks ja koġenill ehk kaktusetªi (Dactylopius coccus), m»nel pool ka kermes 

(Coccus ilicis). Sellest tuleb ka nimetus karmiinpunane ï kermes e quirmiz tªhendab Araabias ja 



 19 

Pªrsias punast. (Phipps 2010, lk 8, Harris 2006, lk 36) Kollased toonid saadi vªrvireseedast 

(Reseda luteola), safranist (Crocus sativus) ja kollajuurest (Curcuma longa), sinised toonid 

Indiast pªrinevast indigop»»sast (Indigofera tinctoria) ja siner»ikast (Isatis tinctoria) (Harris 

2006, lk 36). 

 

Indigo vªrvainel on oluline osa nii Eesti kui ka maailma tr¿kikangaste ajaloos. Indigo on 

maailma tuntumaid vªrvaineid. Nimetus tuleb kreeka keelest indikon, mis ladina keeles on 

indicum, sanskriti keeles nil, ja Lªhis-Idas an-nil, mille hispaanlased ning portugallased muutsid 

anilôiks (Balfourt-Paul 2011, lk 11). Eesti keeles on indigo m»iste kasutamine olnud hªgune ja 

mitmeti m»istetav. ¦hest k¿ljest kasutatakse s»na Ăindigoò ¿ldnimetusena indigotiini 

sisaldavatest taimedest saadud vªrvaine kohta, sealhulgas siner»igas, teisalt nimetatakse 

k»nekeeles indigoks vªrvi-indigop»»sast (Indigofera tinctoria), mida on k¿ll Eestis palju 

kasutatud ja kasutatakse, kuid siin ei kasva. 2015. aasta andmete jªrgi tªhendab Ăindigoò eesti 

keeles Ăsinist vªrvainetò (www.eki.ee/dict). Laialdaselt kasutatud Indigofera tinctoria nimetus on 

Ăvªrvi-indigop»»sasò (www.ut.ee/taimenimed/taimenimed ) (vt sele 1) ja rahvakeeles tuntud 

siner»igas on taimenimega Ăharilik siner»igasò ehk Isatis tinctoria (ibid) (vt sele 2). K»ige 

tuntuma indigotiini sisaldava taime vªrvi-indigop»»sa (Indigofera tinctoria) algseks 

pªritolumaaks on India (Kay-Williams 2013, lk 19). Peale vªrvi-indigop»»sa, mis kasvab Indias, 

troopilises Aasias ja on sealt levinud Aafrikasse, Madagaskarile ning Ameerikasse, kuuluvad 

indigot sisaldavate taimede hulka Eestiski tuntud harilik siner»igas (Isatis tinctoria), mis kasvab 

Euroopas, T¿rgis, Kesk-Aasias; L»una-Aasiast, Hiinast ja Jaapanist pªrinev Polygonumôi 

perekonda kuuluv indigo-kirbutatar (indigo-kirburohi) (www.ut.ee/taimenimed/taimenimed) 

(Polygonum tinctorium ehk Persicaria tinctoria (ibid)); Stabilanthes flaccidifolius, mille 

levikualad on Tais, Malaisias, Birmas, Bhutanis, Laoses, Vietnamis; Lanchocarpus cyanescens 

Lªªne-Aafrikas; Marsdenia tinctoria L»una-Aasias; indigo vªrvip»»sas (ibid) (Wrightia 

tinctoria) L»una-Indias, Birmas ja Malaisias (Balfourt-Paul 2011, lk 91ï96). 

 

ĂIndigo on sinine, keemiliselt ja fotokeemiliselt vªga p¿siv k¿¿pvªrvaine, mida sisaldavad paljud 

troopilised ja subtroopilised taimed. Suurem osa indigot (indigotiini) sisaldavatest taimedest 

esindab liblik»ieliste (Fabaceae) sugukonda, mille erinevatesse perekondadesse kuuluvaid liike 

tuntakse maailmas ¿le 500ò. (Peets 1998b, lk 292) ĂK¿¿pvªrvaine on redutseerimisel vees 

lahustuvaks muutuv vªrvaineò (www.eki.ee/dict/ekss). 

 

http://enet.animato.ee/index.php?otsida=v%E4rvireseeda%20(Reseda%20luteola)
http://enet.animato.ee/index.php?otsida=v%E4rvireseeda%20(Reseda%20luteola)
http://www.ut.ee/taimenimed/taimenimed
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Sele 1. Indigofera tinctoria, eestikeelse nimetusega vªrvi-indigop»»sas (allikas: 

www.prota4u.org/protav8.asp?p=Indigofera+tinctoria) 

 

 

Sele 2. Isatis tinctoria, eestikeelse nimetusega harilik siner»igas, Pakri saare tammil 2008. aastal 

(allikas: ¦lle J»gari erakogu) 

 

Indigo taime tººtlemine vªrvaine kªttesaamiseks on ¿sna keeruline. Peamine p»hjus on selles, et 

indigo ei ole vees lahustuv vªrvaine. Selleks kasutatakse mitmeid meetodeid. ¦hte keerukamat 

kirjeldab Kay-Williams jªrgmiselt. K»igepealt peab vªrvaine lehtedest ekstraheerima. Selleks 

kasutatakse vett ja lastakse ¿leºº seista. Pªrast indoks¿¿li tekkimist, eraldamist ja uue vee 

pealekallamist lisatakse leelis ning klopitakse segu 2ï3 tundi, et segu saaks »hku. Vªrvaine 

uuesti tahkeks muutmiseks on vajalik oks¿deerimine. Pªrast aereerimist jªªb n»u p»hja 

mudataoline sade, mis kallatakse vaati, kus see pestakse, et vªhendada lisandeid ja tarbetut puru, 

seejªrel kuumutatakse kªªrimisprotsessi l»petamiseks. Kªªrimine on vajalik indigo 

lahustamiseks vees. Seejªrel sade filtreeritakse ja kuivatatakse riidel, kuni pannakse v»i 

pressitakse vormidesse ning l»igatakse t¿kkideks. (Kay-Williams 2013, lk 19ī20) Indigop»»sast 

saadava indigo eraldamine on tªnu suurele indiaani sisaldusele lihtsam kui siner»ikast (Peets 

1998b, lk 301). 

 

Enamasti tuntakse indigot sinise vªrvi allikana, kuid Austria aladelt Hallstattist, endise 
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soolakaevanduse piirkonnast on leitud villaseid tekstiile, mis pªrinevad 1400 eKr. Keemilised 

anal¿¿sid nªitasid, et indigost on v»imalik saada mitte ainult sinist vªrvust. Kui seda korjata 

erinevatel aastaaegadel ja siduda teiste vªrvainetega, on v»imalik saavutada ka violetset, roosat, 

rohelist ja beeģi tooni, rªªkimata erinevatest sinistest toonidest. (Kay-Williams 2013, lk 31) 

 

Kuigi Vilbaste kirjutab oma raamatus ĂTaimedega vªrvimisi Eestisò (Vilbaste 1939), et ¿ldiselt 

on Eesti kodu olnud suhteliselt vªrvivaene, on eestlased siiski lªbi aegade kasutanud erinevaid 

v»tteid ja taimi kangaste ning l»ngade vªrvimiseks. Olulisemad sinise vªrvi allikad olid Eestisse 

sisse toodud vªrvi-indigop»»sast saadud indigo ja sinipuu ehk kampetġe veripuu, ladinakeelse 

nimetusega Haematoxylon campechianum (www.ut.ee/taimenimed/taimenimed), ning siner»igas, 

mis kasvab Eestis metsikuna (Lªªne-Eestis) (Vilbaste 1939, lk 50ï53, Peets 1998b, lk 291ï292). 

Arheoloogilised vªljakaevamised ja indigo keemilise struktuuri kindlakstegemise lihtsus rªªgib 

sellest, et siner»igas kasvas Eestis metsikult ja oli siin kasutusel juba enne 17. sajandit (Peets 

1998b, lk 291ï292). ĂKuigi Eestis on indigoga vªrvitud arheoloogilisi kangajªªnuseid leitud 

k»igist piirkondadest, ka sealt, kus siner»igast tªnapªeval looduslikult ei kasva (nªiteks Eesti 

idapoolne osa), puuduvad etnograafilises aineses teated selle kasutamise kohta riide vªrvimiseks 

tªielikultò (ibid, lk 305). Vªrvi-indigop»»sast saadava indigo ilmumine Eesti aladele on 

suhteliselt hiline nªhtus. Indigo ei olnud vªga kªttesaadav vªrvaine ja seet»ttu kasutati seda vaid 

pidulikumatel puhkudel. Osades kihelkondades on sinine ka meeste ja naiste ¿leriiete vªrvuseks. 

Indigol on Eestimaal mitu nime, nªiteks sinine indigo, potisinine, sinikivi, sinikaunis, vªrvikivi, 

vªrvsinine. (Vilbaste 1939, lk 7ï8, 51) 

 

Indigo vªrvi populaarsuse t»ttu otsiti kaua vªrvi s¿nteetilist varianti. ĂMuudatuse t»i 19. 

sajandi l»pp, mil Saksamaal avastati ja patenteeriti tººstuslik meetod s¿nteetilise indigo 

tootmiseks seni kasutult k»rvaleheidetud kivisºet»rvast, mis tekkis kivisºe koksistamisel (é) 

Indigo keemilise ehituse vªljaselgitamise ja selle s¿nteesi p»hiprintsiipide vªljatººtamise eest 

omistati Adolf von Baeyerile 1905. aastal Nobeli preemiaò. (Peets 1998a, lk 34) 

 

Tekstiilile tr¿kkimise vªrve on valmistatud enamiku looduslike ainete baasil. Alates 

13.ī14. sajandist kasutati Euroopas selleks p»hiliselt »libaasil vªrve, mida t»enªoliselt kinnitati 

erinevate kinnititega, hiljem j»uti idast tulnud teadmiste saladuste jªlile ning hakati tr¿kkima 

looduslike ainetega koos peitsidega. Erinevaid looduslikke vªrve on v»imalik tr¿kkimisel 

kasutada koos peitsidega, mis tagavad vªrvi p¿simajªªmise kangal. Indias, kust sai alguse 

pakkudega tr¿kkimine tekstiilile, on selleks kasutatud p¿hvlipiima jm looduslikke kinnitusaineid. 
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Indigot, m»nel puhul ka madarat, kasutatakse ja on kasutatud enamasti reservtr¿kitehnika puhul, 

kui kangas enne reservainega kaetakse ja seejªrel vªrvitakse. Traditsiooniliselt jªªvad 

reservainega kaetud pinnad valgeks. Hiljem saab ka valgeid pindu ¿le tr¿kkida. Kuid 

reservainega on v»imalik ka vªrvi muuta, nii et reservainega kaetud pinnad jªªvad teistsugust 

vªrvi. Indigot kasutatud ka vªljasººvitustr¿ki puhul, kus kangas enne vªrvitakse ja seejªrel 

sººvitatakse muster kangale. Siin on veelgi rohkem v»imalusi sººvitada kangale muster nii, et 

aluspind ei jªª valge, vaid vªrvi muudetakse, sest sººvitavale ainele lisatakse vªrvaineid ja 

kemikaale. Eespool mainitud teoses ĂThe Principles and Practice of Textile Printingsò on vªga 

tªpselt kirjeldatud tr¿kkimisv»imalusi (Knecht ja Fothergill 1912). Kuiv»rd indigo omandab 

sinise vªrvi kokkupuutel »huga, oli keeruline kasutada seda otsetr¿kiks. Inglaste otsingud selles 

vallas viisid vªrvini Pencil blue, mis oli vªga m¿rgine ja sisaldas arseeni. China blue meetodit, 

mille puhul indigo tr¿kiti kangale paksendajaga ja see saavutas sinise vªrvi hiljem lubjavannis, 

kasutati suhteliselt l¿hikest aega, sest naftatººstus arenes ja tººtati vªlja keemilised vªrvaineid, 

mida oli lihtsam kasutada. (Balfourt-Paul 2011, lk 160ī161) Keemiliste vªrvainete leiutamine 

m»jutas oluliselt ka tekstiili tr¿kkimise tehnoloogiat. Pªrast seda on tekstiili pealetr¿kiks 

laialdaselt kasutatud vªrvipastasid koos paksendajatega. 

 

Reservaine on m»eldud mustri eraldamiseks kangast enne vªrvimist ja hiljem pestakse see 

maha. Reservainega eraldatud pind sªilitab oma esialgse tooni. Reservainega tr¿kkimine on 

k»ige vanem tr¿kkimisviis. Selle koostises kasutatakse paksendajaid ï riisi, soja, nisujahu, 

tªrklist, kummivaike; tªiteaineid, mis kaitsevad kangast vªrvimise ajal mehaaniliselt v»i 

keemiliselt ï kaoliini, peenliiva, raudvitrioli, vaseroostet jne; aineid, mis annavad viskoossuse ï 

rasva, searasva, rasvaseid »lisid, mis muudavad reservpasta plastilisemaks ja paremini 

pealekantavaks (Sandberg 1989, lk 148, 150). 

 

Sººvitusaine sººvitab pealekantava tr¿kitava mustri varem vªrvitud kangast vªlja. Valge mustri 

saavutamiseks indigoga vªrvitud kangal sobivad hªsti kloorained, sest need on sama t»husad kui 

indigo ise. Indigo sººvitatakse vªlja aurutamise teel. Vªrvi eraldamiseks ei piisa vaid kloriidist, 

lisada on vaja ka muid aineid, nªiteks tuhasoola v»i vanaadiumisoola, sidrunhapet ja 

ammoniaaki. Sººvituspasta valmistamiseks on vªlja tººtatud vªga erinevaid retsepte. (Knecht ja 

Fothergill 1912, lk 416ï417) 
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2.5 Tr¿kkal, disainer, puuvoolija 

 

Tr¿kkal on tr¿kitºº tegija, kuid kªsitsi pakkudega tr¿kkimisel tihti ka enamat. Euroopas olid 

suuremad puuvoolijad Saksamaal ja Hollandis (formschneider, aufdrucker Saksmaal), tr¿kkalid 

Hollandis. Tr¿kkalid ja puul»ikajad olid keskajal erinevate gildide liikmed, kuuludes vahel 

tekstiilivªrvijate ja muude tekstiilitºº tegijate hulka, vahel maalijate ja puusseppade hulka. 

N»nda jªªb selgusetuks, kas puuvoolijad olid tegelikult ka tr¿kkalid v»i voolis puu ¿ks inimene 

ja teine tr¿kkis. V»imalik, et need olid m»nes m»ttes gildivªlised tººlised ja m»nikord ka 

mungad, kes tegelesid tr¿kipakkude voolimisega. Teine k¿simus on, kas puuvoolija tegi ise 

kujunduse ja voolis puu v»i oli disainer eraldi. Varasemal perioodil, 15.ī16. sajandil kuulusid 

puuvoolijad kindlasti eraldi gildi ja olid seega vaid puuvoolijad ega tegelenud mustrite v»i piltide 

kujundamisega. On t»endeid, et 16. sajandi disainer Reisser kirjutas tr¿kitud paberile tindiga 

oma allkirja. Puuvoolija kirjutas oma allkirja, voolides selle puusse. Puuvoolimine, s»ltumata 

sellest, kas tegutses eraldi disainer v»i mitte, on siiski kunst omaette, sest iga puuvoolija andis 

sellele juurde oma joone ja puudutuse. 15. sajandi l»pust on siiski olemas dokumenteeritud fakt, 

et disainer tegi pildi k»igepealt paberile, seejªrel kandis selle puupakule (millel on sªilinud 

maalija kªekiri), kuid tellis selle siiski puuvoolijalt. Arvatavalt oleks ta olnud v»imeline ka ise 

v»imeline puud voolima, kuid konvendi survel jªi see tegemata. (Hind 1935 , lk 30, 31, 89ï91) 

On ¿sna v»imatu t»estada, kas varasemal perioodil enne suuremate tr¿kitººstuste tekkimist tegi 

puussepp disainerist eraldi tººd. Tr¿kitººstuse arenedes olid igal meistril oma kindlad 

kohustused, st et puuvoolija tegi pakud, disainer joonistas mustrid ja tr¿kkal tr¿kkis. 

Vªiksemates tººkodades on olnud ¿hel meistril ka mitu ¿lesannet. 

 

ERM-i etnograafiliste kogude ja legendide p»hjal on t»endeid, et tr¿kkal oli ka disainer ja 

puuvoolija v»i ostis ta tr¿kipakud mujalt ning disainis oma tooted ise. Otseselt disainiga hakati 

tegelema tººstuse arenedes ja esimene pakkudega tr¿kkimisega seotud teadaolev disainer oli 

Sindi vabriku (pakkudega tr¿kiti 1920ï1923) insener Saraskin, kes joonistas pakkude mustreid, 

kuid ise neid ei voolinud (ERM EA 96, lk 113ï115). 

 

2.6 Pakutr¿ki tehnoloogia ¿ldine ajalugu 

 

Arheoloogilised vªljakaevamised Mohenjo-Daros nªitasid, et kanga vªrvainega tººtlemise 
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tehnoloogia eksisteeris Indias 3000 aastat eKr. Sellest ajast on pªrit tuntud India skulptuur, 

millest on nªha, et Indias kasutati mustrilist kangast, kuigi ¿htegi konkreetset tr¿kipakku ega 

tr¿kitud eset ei ole sellest ajast sªilinud. (Bhatnagar 2015, lk 1, Robinson 1964, lk 7) Kaukaasia 

leidude p»hjal, mis pªrinevad 2000. aastast eKr, on Kreeka ajaloolane Herodotos kirjeldanud 

looma kujutisi tekstiilil (Robinson 1964, lk 7). Kreeka geograaf Strabo (63 eKrï23 pKr) ja 

mitmed tema kaasaegsed kirjanikud kirjutavad, et Indiast pªrit tr¿kitud kangad olid tema elu ajal 

tuntud nii Kreekas kui ka Roomas. Plinius Vanem kirjeldab 1. sajandil pKr oma teoses ĂNaturalis 

Historiaò Egiptuse meetodit vahaga tr¿kitud kanga vªrvimise kohta reservtehnikas. (Birjukova 

1973, lk 11) 

 

 

Sele 3. Egiptusest (4. sajand pKr) on pªrit templite ja reservainega tr¿kitud lapse puuvillane 

tuunika (allikas: www.vandaimages.com/results.asp?image=2006AT6381-01) 

 

Egiptusest (4. sajand pKr) on pªrit templitega reservainega tr¿kitud lapse puuvillane tuunika, mis 

on t»enªoliselt ¿ks vanemaid sªilinud tr¿kitud kangaid (vt sele 3) (Robinson 1969, lk 8). 

Reservtr¿kitehnika on arvatavasti vanim tr¿kitehnika ja teadlaste arvates v»is tr¿kipakkudega 

reservtr¿kk olla s»ltumatult leiutatud nii Euroopas kui ka Aasias, kuid erinevatel aegadel. Aasias 

leiutati tr¿kipakkudega reservtr¿kk tunduvalt varem. T»enªoliselt on ¿ks vanemaid nªiteid 

Euroopas siidist kanga fragment, mis pªrineb Durhami katedraalist Kirde-Inglismaalt P¿ha 

Cuthberti surnukeha juurest 1104. aastast. (Brief guide toé 1924, lk 7) 

 

Aleksander Suure (u 400 eKr), Marco Polo (13. sajand pKr) ja Vasco da Gama (15. sajand pKr) 

retked Aasiasse t»id teateid tr¿kitud kangastest Aasias ning kuna juba sellel ajal oli olemas teatav 
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kaubavahetus, toodi tr¿kitud kangaid ka Euroopasse (Bhatnagar 2015, lk 2, 6). 

 

Itaalias kujunesid kªsitsi tr¿kkimise tavad vªlja 13.ï14. sajandil pKr ja samal ajal hakkasid 

k»ikjal Euroopas tekkima kªsitººliste gildid. Cennino Cennini traktaat kªsitººlistele, milles 

kirjeldati ka pakkudega tr¿kkimist, ilmus 14. sajandi l»pul ja 15. sajandi alguses. 

14.ī15. sajandiks kujunesid Saksamaal Reini j»e ¿mbruses olevates kloostrites vªlja pakutr¿ki 

traditsioonid ja arvatavasti juba enne 15. sajandit ilmus N¿rnbergi P¿ha Katariina Konvendi 

traktaat, milles kirjeldatakse pakkudega tr¿kkimist. (Birjukova 1973, lk 11ï13) 

 

Suure lªbimurde Euroopa tekstiilitr¿ki arengus tekitasid portugallaste kaubandussidemed 

Kolkataga. 1520. aastal t»id nad mereteid mººda Euroopasse India indigo ehk anilôi, nagu nad 

seda kutsusid. Kuni selle ajani oli Euroopas k»ikjal kasutusel harilik siner»igas (Isatis tinctoria). 

Uus indigo (Indigofera tinctoria) tekitas suurt tªhelepanu, sest selle vªrvipigmendi sisaldus on 

kordades suurem kui harilikul siner»ikal (Peets 1998b, lk 301). Saksa imperaator Ferdinand 

kutsus seda Ăsaatana vªrviksò, et hoida ªra vªrvalite huvi ja Indiast pªrit indigo kasutamine 

(Kay-Williams 2013, lk 84). 1592. aastal t»id inglased Hispaania lipu all Inglismaale lasti 

idamaiseid tr¿kitud kangaid. 1600 pKr loodi Londonis Ida-India laevakompanii, mille peamised 

kaubandusartiklid olid puuvill, siid, indigo, tee ja oopium. Hollandi Ida-India kompanii asutati 

1602. aastal Prantsusmaal. Aastal 1664 j»udsid esimesed luksuskaubaks peetud Indias tr¿kitud 

tekstiilid Euroopasse. Mitmetes Euroopa maades alustati India kangaste jªrgi tr¿kkimist ja need 

olid moes nii »ukondades kui ka linnarahva hulgas. (Robinson 1969, lk 15) 

 

Juba 16. sajandil kasutasid hollandlased sootuks erinevat tr¿kimeetodit ja tekstiilile tr¿kkimine 

arenes hoopis erinevat teed kui nªiteks Prantsusmaal, Inglismaal ja Ġveitsis. 1550. aastal reisis 

Hollandi kunstnik Peter Klock Idamaadesse ja T¿rki, kus ta avastas uusi suurepªraseid vªrve 

ning samas ka saladuse, kuidas tr¿kkida kangaid reservainetega, mille tulemusel jªi vªrvitud 

kangale valge muster. Reservtr¿ki meetod laienes 17. sajandil ¿le Hollandi ja Flandria ning neid 

kangaid hakati eksportima teistesse Euroopa maadesse. 18. sajandil vªhenes reservainega kanga 

tootmine tªnu India kangaste impordile ja konkurentsile Saksamaa ning Inglismaaga. Saksamaal 

sai sinivalge tr¿kk alguse 17. sajandi l»pus, kui 1690. aastal hakkasid kaks tekstiilitr¿kkalit 

Jeremias ja Georg Neuhot Augsburgist eksperimenteerima uue meetodiga. Nad kirjeldasid seda 

kui Ăuut kunstiò, mida Ăsiiani ei tuntaò. Uue tehnika kasutuselev»tt k¿ll pahandas esialgu teisi 

vªrvalite gildi liikmeid, kuid ¿sna pea oli sellel jªrgijaid ning Augsburgist sai Saksamaa ¿ks 

tªhtsamaid kangatr¿ki keskusi. (Birjukova 1973, lk 36ï37, 45) 
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17. sajandi Euroopas kasutati tr¿kkimiseks vªhesel mªªral meetodit, mille puhul kanti sinine 

vªrv pakule ja tr¿kiti tekstiilile. Indigost pealetr¿kiks vªrvi saamine oli keeruline (enamjaolt 

kasutati reservtr¿kitehnikat), sest indigo ei lahustu vees ja saavutab oma sinise vªrvi »huga 

kokkupuutel. Selle populaarsus aga kasvas tªnu Hiina portselani ja Delfti keraamika sinivalgete 

mustrite moele, mis seletab ka nimetust china prints. Sinise k»rval kasutati ka punast vªrvi (mida 

t»enªoliselt saadi krapist). Mustreid tr¿kiti siidile ja poolsiidile, kuid p»hiliselt linasele ja 

puuvillasele riidele. Stiililiselt olid nad sarnased teiste tr¿kitud kangastega, kus kasutati 

stiliseeritud taimeornamenti, enamasti tugevate Hiina m»jutustega. (Birjukova 1973, lk 52, 61) 

 

Venemaal sai pakkudega tr¿kkimine alguse umbes 10. sajandil pKr. 16. sajandist on tr¿kitud 

vene siniseid kangaid, armastati punase ja sinise kombinatsiooni. Venemaal on tuntud samuti 

indigo, mida rahvakeeli kutsuti ʙʝʡʜ. (Jakunina 1953, lk 6) Esimesed naboikade ï nii kutsuti 

vene tr¿kitud kangast ï valmistamise vabrikud tekkisid Krasnoje Selosse Peterburi ¿mbruses ja 

Moskva lªhedale (Robinson 1969, lk 119). 18. sajandiks sai Vene tr¿kitººstuse keskuseks 

Ivanovo-Voznessensk ja sealt pªrinevad kangad on ka Eestis olnud vªga populaarsed. 

 

 

Sele 4. Nªide Venemaa tr¿kikangast, 18. sajandi l»pp (allikas: Arseneva 1983) 

 

Prantsusmaal olid paljud hugenotid pªrast Nantesôi edikti 1598. aastal sunnitud maalt lahkuma, 

kuid just nende hulgas oli kªsitºº vªga levinud. Mitmed vªljarªnnanud asutasid oma 

tr¿kitººstuse v»i t»id kaasa oma teadmised teistesse maadesse ï Hollandisse, Saksamaale, 

Inglismaale. Esimesed pakutr¿ki tººstused tekkisid 1688. aastal Rouenis, kus alustati India 

kangaste jªrgi tr¿kkimist linasele ja puuvillasele. See tekitas protesti mitmete kohalike 

tekstiilitººsturite hulgas. Siidi- ja villatººsturite kaitseks v»eti vastu tr¿kkimist piiravaid seadusi. 
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(Robinson 1969, lk 61) 1664. aastal kehtestas rahandusminister Colbert kangaste tr¿kkimise 

keelu, et kaitsta kohalikku siiditººstust. Vaatamata sellele olid isegi Versailleôs illegaalsed 

tr¿kivabrikud ja alates 1759. aastast oli tr¿kikangas taas lubatud. (Birjukova 1973, lk 114) 

 

18. sajandi l»puks oli Euroopas mitmeid nimekaid suuremaid tekstiilivabrikuid, kuid nende 

k»rval eksisteerisid edukalt ka vªiksemad tººkojad, kus tr¿kiti ka reservtehnikas kangaid (vt sele 

5) (Birjukova 1973, lk 94). Tuntumaid neist oli 1760. aastal Prantsusmaal Jouyôis Ġveitsist pªrit 

Oberkampfi asutatud ja sajandeid tººtanud tekstiilivabrik. Vabriku toodang toiles de Jouy (vt 

sele 6) on tªnu mitmetele nimekatele disaineritele (Huet, 1745ï1811) ja mitmete tuntud 

tolleaegsete poliitikute toetusele saanud klassikaks. (Robinson 1969, lk 63ï64) 

 

   

Sele 5, 6. Reservtr¿kitehnikas linane kangas, 18. v»i 19. sajandi Prantsusmaalt (allikas: Balfourt-

Paul 2011, lk 52). Toiles de Jouy (allikas: www.maisondesbois.fr/a-decouvrir/) 

 

Tekstiilitr¿ki tººstuse areng Euroopas on seotud vªga tihedalt Indiast tulnud kangaste ja 

otsingutega kiirendada tekstiilile tr¿kkimise v»imalusi. Otsiti alternatiive, kuidas vªrvaineid 

tªiustada ja kuidas kiirendada mehaanilist tr¿kiprotsessi. Inglise teadlaste ja leiutajate tegevus on 

andnud sellesse suure panuse. 1783. aastal leiutas ġotlane Thomas Bell silindriga tr¿kkimise 

meetodi ja sealt saadik on tekstiilitººstus arenenud pººrdumatult kªsitr¿kist kaugemale 

(Robinson 1969, lk 26). Pªrast kangale tr¿kkimise masinate leiutamist on pakutr¿kist saanud 

eksklusiivne kªsitººvorm. 

 

Reservainega tr¿kkimise analoog on sººvitustr¿kk ehk vªrvi sººvitamise meetod, mis leiutati 

enne 19. sajandit (Brief guide toé 1924, lk 18). Sellist meetodit kasutas William Morris, kes 

koos kaaslastega asutas 1861. aastal Inglismaal ¿hise ettev»tte Morris, Marshall, Faulkner and 
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Company, kus hakati puidust tr¿kipakkudega tr¿kkima kangast ja tapeeti. Esialgu olid 

tr¿kipakud pªrit vanadest likvideeritud kªsitr¿ki tººkodadest. Enamik selle ettev»tte toodangust 

oli tema disainitud ja kuigi ettev»te tººtas suhteliselt l¿hikest aega, peetakse tema loomingut 

sªravaks ja William Morrist ¿heks juugendstiili rajajaks. (Storey 1992, lk 178) 

 

 

Sele 7. W. Morrise ĂKennetò, sººvitustehnikas kangas, 1883 (allikas: 

www.en.wikipedia.org/wiki/William_Morris) 
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3. TR¦KIPAKUD EESTIS 

Eesti muuseumide kogudes on mitmesuguse mustriga ja erinevates tehnikates valmistatud 

puidust ja puidust metalltªiendustega tr¿kitempleid. MuIS-i andmetel on Eesti erinevates 

muuseumides 375 erinevat tr¿kipakku, mis on t»enªoliselt suurem enamus Eestis leiduvatest 

mustripakkudest. Neid on ERM-i kogudes, Virumaa Muuseumides, Viljandi Muuseumis, Pªrnu 

Muuseumis ja Muhu Muuseumis. Kªesolev uurimistºº kªsitleb mustripakke, mis on pªrit ERM-i 

kogudest, Kªsmu Meremuuseumist, SA Virumaa Muuseumidest ja Viljandi Muuseumist. Kokku 

olen nende kogude p»hjal j»udnud 334 tr¿kipakuni. Neid on valmistatud Eestis kohapeal (ERM 

KV 15, lk 1959, 1243; ERM KV 35, lk 381) v»i ostetud Venemaalt. (ERM KV 15, lk 2171). 

Tr¿kipakud on sama vanad kui tr¿kitud kangad Eestis. Ajalooliste tr¿kipakkude kasutusaeg jªªb 

ajavahemikku 18. sajandi l»pust kuni 20. sajandi alguseni. Tr¿kipakku on rahvakeeles nimetatud 

trikkeliks, klotsiks, tr¿kilauaks, sitsi tr¿kkimise lauaks, templiks, raamideks, kirjalauaks, 

rikkimise masinaks ja mustripakuks. Tr¿kilaudu on v»imalik klassifitseerida vªga erineval viisil: 

pªritolu, puidu liigi, kihtide, kasutatud materjali ja ¿lesande v»i tarvitamisviisi jªrgi. 

 

MuIS- i andmetel on ERM-i kogudes 309 tr¿kipakku, millest kaks on Pªrsiast ja Mandģuuriast. 

Olen lªbi vaadanud ERM-i kogude 284 tr¿kipakku, Viljandi Muuseumi kogudest Robert Natuse 

vªrvimistººkoja 31 tr¿kipakku, AS Virumaa Muuseumides 15 tr¿kipakku ja Kªsmu 

Meremuuseumis neli tr¿kipakku. Viimase kahe muuseumi tr¿kipakkude pªritolu on teadmata. 

 

ERM-i kogudes olevatest tr¿kipakkudest ¿ks pªrineb Kongutast (ERM 9140), Alatskivilt kaks 

tr¿kipakku (ERM 4947/ab), Tartust kuus tr¿kipakku (ERM A 586:75), Pilistverest 33 tr¿kipakku 

(ERM A 580:141), Kodaverest 28 tr¿kipakku (ERM A 402:241), Petserimaalt Vana-Irboskast 60 

tr¿kipakku (ERM A 402:137), Irboskast Senno alevikust 17 tr¿kipakku (ERM A 402:118), 

Juurust viis tr¿kipakku (ERM A 426:268), Sindi vabrikust 77 tr¿kipakku (ERM A 578:320), 

Paide tr¿kitººstusest 21 tr¿kipakku (ERM A 402:97), kus need on pikka aega kasutamata 

seisnud, ja Petserist ¿hest likvideeritud tr¿kitººstusest 39 tr¿kipakku (ERM A 374:1). ¦lejªªnud 
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ERM-i kogude tr¿kipakkude leidmislood ja asukohad on teadmata. Neid on muuseumisse kohale 

toodud leitud majade lammutamiselt (ERM 11971), saadud kogujate kªest (ERM A 402:119), 

ostetud kauplusest (J. Rotbergi kªest Tartu Kalaturg 9-3, (ERM A 402:118)), meistrid ise on neid 

valmistanud (ERM KV 15, lk 1959, 1243, ERM KV 35, lk 184). Tr¿kipakke on ka Venemaalt 

toodud (ERM KV 15, lk 2171) v»i pªrandatud (ERM 4947/ab). Paljude tr¿kipakkude pªritolu on 

teadmata. ¦ks p»hjus on t»enªoliselt selles, et 20. sajandi alguses, kui tehti muuseumikorjandusi, 

ei olnud tr¿kipakud enam populaarsed, sest moes oli vabrikukangas ja see tundus uudne ning 

kaunis. Vestlusest Marika Oderiga Viljandi Muuseumist selgus, et likvideeritud tººstuste 

tr¿kipakke vedeles tººtajate kuurides ja panipaikades ning neid visati lihtsalt minema. Inimesed 

ei osanud tr¿kilaudu tollel ajal vªªrtustada (vestlusest Marika Oderiga 20.12.2014). Hªsti 

sªilinud neli Kªsmu Meremuuseumi tr¿kipakku on saadud Mulgimaalt tuntud vanavarakoguja 

Leonhard Vene kollektsioonist, kus nad 1970. aastatel sattusid Kªsmu Meremuuseumi omaniku 

ja eestvedaja Arne Vaigu kªtte. (vestlusest Hillar ¦leojaga 26.09.2014) Tegemist on Mulgimaalt 

pªrinevate tr¿kipakkudega, mis minu hinnangul on vªga kvaliteetsed. V»rreldes Robert Natuse 

vªrvimistººkoja tr¿kipakke Viljandi Muuseumi kogude omadega, on v»imalik, et ka Kªsmu 

Meremuuseumi tr¿kipakud pªrinevad samast tººkojast. Viljandi Muuseumi pakud on k»ik pªrit 

19. sajandi l»pust kuni 20. sajandi alguseni tegutsenud Robert Natuse vªrvimistººkojast (ERM 

KV 15, lk 77, VM 7787:1ï31). Virumaa Muuseumi fondides olevate tr¿kipakkude pªritolu kohta 

andmed puuduvad, sest kirjalik materjal hªvis tulekahjus (vestlusest Pilvi P»ldmaaga 

26.09.2014). Tr¿kipakud pªrinevad samadest paikadest, kust on leitud ka tekstiilesemeid v»i on 

tr¿kkimisega tegeldud (vt sele 51). 

 

Puidust tr¿kitempleid valmistasid puusepad ja plekksepad (kui tegu oli metalliga tªiendatud 

tr¿kilaudadega). Teada on ka m»ned meistrite nimed: Pªrnust Jakob J»gi ja Sindist Johan Kask 

(ERM EA 96 lk 113), Kolkjast Vassili Prostatov (ERM A 426:247). Tr¿kipakke on Eestis 

valmistatud ¿he- kuni mitmekihilistena. Esineb ¿he puu pakke, kuid enamasti on tr¿kipakud 

kahe- v»i kolmekihilised. Kihid on omavahel liimitud v»i kruvidega kinnitatud (vt sele 8, 9). 

Vªga asjalik ja tªnuvªªrne kirjeldus tr¿kipaku ehituse kohta on pªrit Sindi tr¿kitººstuse tººtanud 

Luise Tomasbergilt: Ă¦ks tr¿kipakk koosnes kolmest kokkuliimitud lauast. Pealmine neist, 

millele ornament l»igati, oli hªsti k»va ja tihe puks- ehk pººkpuu. Seda toodi vabrikusse 

vªlismaalt (é) Keskmine laud tr¿kipakul oli kuusest ja alumine, kªepideme osa tehti kasepuust. 

Pakud liimiti kokku k¿lma liimiga. K»ige esmalt l»igati kokkuliimitud pakule kinnihoidmiseks 

kªeasemed ja alles siis alustati mustril»ikamist.ò (ERM EA 96, lk 114) 

 



 31 

   

Sele 8, 9. Fragment Kªsmu Meremuuseumi kahekihilisest liimitud tr¿kipakust (allikas: autori 

foto); Fragment Viljandi Muuseumi kruvidega kinnitatud tr¿kipakust (VM VM 7787:1 Aj) 

(allikas: autori foto) 

 

Eestis on puidu voolimiseks traditsiooniliselt kasutatud »una-, pirni-, vahtra- ja pªrnapuud, aga 

ka kaske, tamme ja kuuske (t»enªoliselt vaid selles kihis, mida ei voolita) (Konsin 1970, lk 5, 6). 

Pakkude voolimiseks sobivad tihedakiulised lehtpuuliigid. Eestis on pakke l»igatud enamasti 

piki puidukiudu. Indias on nªiteks tr¿kipakkude tegemiseks kasutatavat tiikpuud l»igatud ainult 

ristipuitu. Tr¿kipakkude graveerimiseks v»i l»ikamiseks on kasutatud erinevaid tººriistu ï nuga 

ja erineva kujuga peitleid. Puidust tr¿kipakke l»igati peegelpildis (Hind 1935, lk 19). 

 

Tr¿kkimise kªigus pidi tr¿kipakku pesema ja see sai ka tr¿kivªrvi, reserv- v»i sººvitusainega 

kokku puutudes mªrjaks. Seepªrast oli oluline ka paku »ige paksus, et see ei deformeeruks ja 

peaks kaua vastu. Tegemist oli ju tººvahendiga, millega teeniti sissetulek. Enne tr¿kkimist tuli 

tr¿kipakk kasta »li v»i vªrnitsa sisse, mis kaitses mªrgumise eest. ¦ldine reegel oli see, et mida 

suurem on tr¿kipakk, seda paksem ta on. Kindlasti s»ltus paku suurus ka sellest, kui raskest 

puidust see oli tehtud ja mitmest kihist ta koosnes. Pakku pidi saama hªsti kªes hoida ja sellega 

pidi olema kerge tr¿kkida, sest tr¿kkal tººtas nendega terve pªeva. Need pakud, mis muuseumi 

kirjelduste jªrgi olid 2 cm paksused, on lagunenud ja teised pakukihid on aja jooksul eraldunud. 

Liiga »huke tr¿kipakk deformeerub tºº kªigus aja jooksul. Eestis leiduvate rapooripakkude 

pikkus/laius varieerub 11,5 kuni 21 sentimeetrini. Need on reeglina ruudukujulised, kuid on ka 

erandeid. Vahel on tr¿kipakk mustri kuju jªrgi vªlja l»igatud. Iseseisva ornamendiga 

tr¿kipakkude m»»dud varieeruvad 11ï24 sentimeetrini. Siin ei ole mingit reeglit, sest k»ik s»ltub 

mustri suurusest. Sama kehtib ka servaornamendiga pakkude kohta. K»ige suuremad on 

nurgaornamendi ja ı ringidega tr¿kipakud. Nende m»»t v»ib olla ka 30ī40 cm. Tr¿kipakkude 

paksus on enamasti 4ï7 cm. 
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S»ltumata sellest, millise kirja v»i paksusega on tr¿kipakk, kinnitatakse mustripaku nurka 

metallist tihvt (vt sele 10), mis mªrgib mustri algust ja on tr¿kkalile abiks. Tr¿kkal alustab 

tr¿kkimist just sellest nurgast, toetades k»igepealt tihvti »iges asukohas tekstiilile. See n»uab 

tr¿kkalilt teatavat vilumust. Samuti on igal tr¿kipakul mustri vastask¿ljel olemas kªepide v»i 

kªease (vt sele 11, 12). Kªepide pidi olema tr¿kkali jaoks mugav, see muutis tr¿kkimise 

lihtsamaks ja kvaliteetsemaks. 

 

 

Sele 10. Nurka kinnitatakse metallist tihvt, mis mªrgib mustri algust. Kªsmu Meremuuseumi 

tr¿kipakk (allikas: autori foto). 

 

   

Sele 11, 12. Enamasti on igal tr¿kipakul mustri vastask¿ljel olemas kªepide v»i kªease (VM 

7787:12, 20) (allikas: autori foto). 

 

Eestis leiduvad tr¿kilauad jagan kasutatavate materjalide ja pakkude ehituse jªrgi kolmeks 

erinevaks t¿¿biks (vt 2.2). K»ikide pakkude alusmaterjal on puit. Toetun siinkohal Hindi (1931), 

Storey (1992) ja Gascoigneôi (2004) klassifitseerimismeetoditele. 

1.  Puidusse graveeritud muster (puusse l»igatud kiri), mis on m»eldud tavaliselt mustri sisu 

ja pindade tr¿kkimiseks v»i iseseisvalt mustri tekitamiseks. Need tr¿kipakud on k»ige 

vanemad (vt 2.2). Sellesse r¿hma kuulub minu lªbivaadatud 334 tr¿kipakust 

50 mustripakku. Ainult puidust tehtud pakke on kasutatud erinevate meetodite 
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viljelemiseks. Neid esineb nii rapoorimustrite (vt sele 13), iseseisvate ornamentide (vt 

sele 14) kui ka servaornamentidena (vt sele 15), samuti nurkade tr¿kkimiseks (vt sele 16). 

Need tr¿kipakud on esindatud pea k»ikides leidudes, kuid Kodaverest leitud 

tr¿kipakkude hulgas on neid k»ige enam. 

 

    

Sele 13, 14. Iseseisev kujund. Tartu (ERM A 426:244) (allikas: www.muis.ee). S¿damekujuliste 

lehtedega rapoor (ERM A 374:18) (allikas: www.muis.ee). 

 

  

Sele 15, 16. Viljandi Muuseumi Robert Natuse vªrvimiskoja tr¿kipakk. Servaornament (allikas: 

autori foto). Ornament nurga tr¿kkimiseks. Petseri (ERM A 374:38) (allikas: www.muis.ee). 

 

2. Muster on paku pinnale voolitud ja lisatud metallist v»i puidust detaile. (Kiri on puusse 

l»igatud. Tªiendatud vasknaelte v»i naastudega.) 18. sajandi teisel poolel hakati puidust 

reljeefile lisama vasest v»i m»nest muust metallist tihvte ja metall-liiste (Storey 1992, lk 

33). Tªiendusi on kasutatud peenemate detailide lisamiseks, nagu »ietolmukad ja 

varjutused, samuti aitab metalltihvtide ja naastude lisamine j»ulisi kompositsioone 

tundlikumaks ning tªiuslikumaks muuta. Sedalaadi tªiendusi on kasutatud rapooride (vt 

sele 17), iseseisvate mustrite (vt sele 18), nurkade (vt sele 19), ı ringide (vt sele 20), 

loogete (vt sele 21) ja servaornamentide (vt sele 22) juures. R¿hma kuulub minu 
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lªbivaadatud 334 tr¿kipakust 88 mustripakku ja neid esineb k»ikides kogudes. 

 

   

Sele 17, 18. Rapoori tr¿kkimiseks m»eldud pakk, kus puidust lillemuster vaheldub tihvtidest 

moodustatud vªªnleva ornamendiga. Petseri (ERM A 374:32) (allikas: www.muis.ee). Kªsmu 

Meremuuseumi tr¿kipakk. Iseseisev ornament tªiendatud metalltihvtidega (allikas: autori foto). 

 

  

Sele 19, 20. Nurgaornament tªiendatud metalliga (ERM A 402:125) (allikas: www.muis.ee). 

 ı ringi, puidust ornamenti on tªiendatud vasknaeltega. Petseri (ERM A 374:40) (allikas: 

www.muis.ee). 

 

  

Sele 21, 22. Vªheste puitdetailidega looge, enamik on vaskdetailid (ERM A 426:251) (allikas: 

www.muis.ee). Servaornament, mida on tªiendatud vaskdetailidega (ERM A 580:171) (allikas: 

www.muis.ee). 
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3. Muster on tekitatud siledale puidupinnale kinnitatud metallosadega (vasknaastude ja 

naeltega; ainult naelte v»i tihvtidega), mis on m»eldud peenema mustri ja mustripiirjoonte 

tr¿kkimiseks. Selliste pakkudega saab tr¿kkida vªga tundlikke ja kauneid detailirohkeid 

ornamente ning kompositsioone. Neid on leitud pakkude hulgas ka k»ige rohkem ï 

lªbivaadatud 334 tr¿kipakust 202. Seda tehnikat on kasutatud servaornamentide (vt sele 23), 

ı ringide (vt sele 24), rapooride (vt sele 25), iseseisvate mustrite (vt sele 26), loogete (vt sele 

27) ja nurkade (vt sele 28) puhul. Rohkem esineb neid Petseri tººstusest saadud kogus (ERM 

A 374:1), Matvei Sinilnikovi kogus (ERM A 402:137), Sindi kogus (ERM A 578:320), 

Robert Natuse vªrvimistººkoja kogus Viljandi Muuseumis ja SA Virumaa Muuseumide 

kogus. 

 

  

Sele 23, 24. Servaornament. Robert Natuse vªrvimistººkoda (allikas: autori foto). ı ringi. Vana-

Irboska (ERM A 402:153) (allikas: www.muis.ee). 

 

  

Sele 25, 26. Rapoor (VM VM 7787:15 Aj) (allikas: www.muis.ee). Iseseisev ornament (VM VM 

7787:18 Aj) (allikas: www.muis.ee). 
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Sele 27, 28. Looge (RM _ 305 E 102:2) (allikas: autori foto). Nurk. Sindi (ERM A 578:339) 

(allikas: www.muis.ee). 

 

Pakuga tr¿kitud kangaste v»i tekstiilesemete muster moodustab reeglina kompositsiooni, mis 

koosneb mitmetest mustriosadest, mida korratakse v»i seotakse teiste ornamentidega. Olles ¿le 

vaadanud suure hulga tr¿kipakkude mustreid ja kujundeid, jagan s»ltuvalt mustri tekitamisest 

mustrid ja tr¿kipakud jªrgmiselt. 

 

Piiramata pinnad ï tr¿kipaku valmistamisviis v»imaldab mustrit korrata piiramata pinnal. Seda 

nimetatakse rapooriks ehk raportiks. Rapoorimustriga pakud on tr¿kkimisel korratavad. ìigesti 

paigutades jookseb iga kordusega muster eelnevaga kokku ja moodustub laiem mustripind. Mida 

vªiksem muster, seda enam esineb pakule meisterdatuna tema kordusi. ¦he kordusega 

mustripakke on ¿ksikuid. Rapoorimustritega tr¿kipakkudega arv on v»rreldes teiste r¿hmadega 

¿lekaalukalt suur ï lªbi vaadatud 334 tr¿kipakust 266. Rapoorimustreid on vªga erinevaid ja 

seet»ttu jagan need omakorda alar¿hmadeks. 

1. Maleruudu kompositsiooni (vt sele 29) 

2. Diagonaaltriibu kompositsioon (vt sele 30) 

3. Triibustik (vt sele 31) 

4. Rombistik (vt sele 32) 

5. Sabl®, tªpid (vt ptk 2.2) (vt sele 33, 34) 

6. Abstraktne kompositsioon (vt sele 35, 36) 
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Sele 29, 30. Maleruudu kompositsioonis lehed ja »ied, Petseri (ERM A 374:22) (allikas: 

www.muis.ee). Diagonaaltriip stiliseeritud »iemotiividest (ERM A 374:1) (allikas: 

www.muis.ee). 

 

   

Sele 31, 32. Stiliseeritud taimedest triibustik, Petseri (ERM A 374:25) (allikas: www.muis.ee). 

Metallrombides stiliseeritud leht, Petseri (ERM A 374:21) (allikas: www.muis.ee). 

 

  

Sele 33, 34. Klassikaline sabl®, Sindi (ERM A 578:363) (allikas: www.muis.ee). Tªpid (VM VM 

7787:13 Aj) (allikas: www.muis.ee). 
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Sele 35, 36. Abstraktne pind, Sindi (ERM A 578:350) (allikas: www.muis.ee). Abstraktne pind, 

Sindi (ERM A 446:1473) (allikas: www.muis.ee). 

 

Servaornamendid ehk bord¿¿rid (ka paelornament) ï ¿ldiselt m»eldud kanga servade 

tr¿kkimiseks ja jªtavad kompositsioonist l»petatud mulje. M»nel juhul on servaornamenti 

kasutatud ka keskosas v»i iseseisva kujundina. Neid kujundeid on 334 tr¿kipakust 31. 

 

 

Sele 37. Servaornament, Viljandi Muuseum (VM VM 7787:30 Aj) (allikas: autori foto). 

 

 

Sele 38. Paelornament (VM VM 7787:21 Aj) (allikas: autori foto). 

 

Nurgaornament ï eraldi muster, millega saab tr¿kkida bord¿¿ri l»petavate servade nurki ja 

sellega saab moodustada ka ringornamenti. Kujundeid on 334 tr¿kipakust kaheksa. 
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Sele 38. Nurgaornament (RM_223 E 101:8) (allikas: autori foto). 

 

Ringoramendid ï kiri moodustab ringkompositsiooni ¿he sektori ı ringist, kasutatakse ringide 

komponeerimisel, aga ka nurgaornamendina, kujundeid on 334 tr¿kipakust neli. 

 

 

Sele 39. Ringornament ı, Kªsmu Meremuuseum (allikas: autori foto). 

 

Looked ï saab kasutada ringi kujundamisel v»i loogete tekitamisel, kujundeid on 

334 tr¿kipakust viis. 

 

 

 

Sele 40. Metall-liistuga looked (VM VM 7787:27 Aj) (allikas: autori foto). 
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Iseseisavad kujundid ï kasutatakse mustrile lisandite tekitamiseks v»i kompositsiooni 

tªiendamiseks. Siin on kasutatud tihti lille-, taimevaniku-, linnu- v»i loomakujundit, aga ka 

¿ksikut lille, viisnurka, helvest, roosi ja rosetti. Neid kujundeid on 334 tr¿kipakust 20. 

 

 

Sele 41. Iseseisev ornament (VM VM 7787:18 Aj) (allikas: www.muis.ee). 

 

Erinevad tr¿kipakud on muuseumi kogude kaupa vªga erinevad. K»ige hiljem, 1920. aastatel 

valmistatud Sindi vabriku tr¿kipakud m»juvad siiani vªga vªrskelt ja modernselt. Esineb 

huvitavaid kompositsioone, mis ei sarnane ¿hegi teise koguga. Originaalsed on tinatªiendustega 

tr¿kipakud ja toreda joonega servabord¿¿rid. Abstraktsed ja ebakorrapªrased kompositsioonid on 

erakordselt huvitavad. Geomeetrilisi kujundeid on kasutatud teiste kogudega v»rreldes uudses 

v»tmes. On nªha, et seal on eksperimenteeritud nii materjalide kui ka kujunditega. Samas esineb 

ka klassikalist maleruudu kompositsiooni vªikeste lilledega, mis on olnud t»enªoliselt ¿ks 

populaarsemaid, sest seda esineb rohkesti erinevates variatsioonides ja k»ikides kogudes. Paide 

Ferdinand Klazu vªrvimistººkoja pakud on omapªrased ja teistest erinevad. Siin on tunda 

rahvuslikku joont ja samuti loomingulist lªhenemist ning soovi eksperimenteerida. Petseri 

kogudes on taimekompositsioone ja rapoorimustreid taimeornamentidega, leidlikke ja kauneid 

triibustikke, mis v»luvad oma vaheldusrikkuse, tundlikkuse ja peene maitsega. Tartu kogus on 

huvitavaid nªiteid, mis m»juvad teistega v»rreldes vanema ja klassikalisemana, sama kehtib ka 

Pilistvere kogu puhul. 
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Sele 42, 43. Nªide p»nevatest Sindi vabriku tr¿kipakkudest. Tinaplaatidega abstraktne muster, 

Sindi (ERM A 578:345) (allikas: www.muis.ee). Omapªrane servamuster, Sindi (ERM A 

578:327/1) (allikas: www.muis.ee). 

 

   

Sele 44, 45. Nªide Ferdinand Klazu vªrvimistººkojast (ERM A 402:98) (allikas: www.muis.ee). 

Nªide Ferdinand Klazu vªrvimistººkojast (ERM A 402:105) (allikas: www.muis.ee). 

 

  

Sele 46,47. Petseri servabord¿¿r (ERM A 374:37) (allikas: www.muis.ee). Ilus rapoor, Juuru 

(ERM A 426:271) (allikas: www.muis.ee). 
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Sele 48, 50. Kujund Pilistverest (ERM A 580:172) (allikas: www.muis.ee). Populaarne tuvi 

motiiv, Tartu (ERM A 586:80) (allikas: www.muis.ee). 

 

 

Sele 51. Kompositsioonid ï taimed koos loomade, lindude v»i kaladega ei ole pakkudega 

tr¿kkimisel sugugi haruldased (ERM A 426:255) (allikas: www.muis.ee). 

 

Eestis leiduvate tr¿kipakkude p»hjal on keeruline ºelda, millist tehnikat nendega tr¿kkimisel 

kasutati. Vªheste sªilinud teadete jªrgi v»ib arvata, et Kodaverest pªrinevaid tr¿kilaudu kasutati 

sººvitustehnikaga tr¿kkimisel (ERM 4947/ab) ja sinilnik Prostatovilt Kolkjast pªrinevaid 

tr¿kipakke kasutati reservtr¿kitehnikaks (ERM A 426:241). Prostatovi tr¿kipakul on isegi mustri 

p»hjas sªilinud sinised jªljed (ERM A 426:247). T»enªoliselt kasutati neid siiski 

mitmeotstarbeliselt ja iga meister v»ttis appi kogu oma kujutlusv»ime, et mustreid olemasolevate 

tr¿kipakkudega komponeerida. 
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4. PAKUTR¦KITEHNIKAS EESTI TEKSTIILID 

 

Eestis tr¿kitud tekstiile kasutatakse Eesti rahvariiete juures vªga harva. Enamikus rahvariietega 

seotud uurimustes on tr¿kki mainitud erakordselt harva v»i ¿ldse mitte. Manninen mªrgib oma 

mahukas teoses seda vaid m»nel korral. Seoses Kihnu, Mihkli ja Pªrnu-Jaagupiga mainitakse 

Ărikitud rªtteò, millele lasti linnas kªsitººmeistril muster peale tr¿kkida (Manninen [1927] 2009, 

lk 302). ĂT»stamaal tehti Ăvªljaskªimap»lledò, nii kaua kui mªletatakse, ostetud v»i Ărikitudò 

riidest (é)ò (ibid, lk 275). Seevastu Kurriku ĂEesti rahvar»ivadò (Kurrik 1938) ning Moora jt 

ĂEesti rahvar»ivad XIX sajandist ja XX sajandi algultò (Moora jt 1957) ei maini kordagi tr¿kitud 

kangaste kasutamist rahvariiete juures. Voolma ja Kaarma raamatus Eesti rahvar»ivastest on 

tr¿kitud kangaid mainitud mitu korda rªtikute ja p»lledega seoses: Setu villase rªtiku 

fragmendid; Kirbla, Lihula, Kihnu ja Nissi naise rahvar»ivaste juurde kuuluv rªtik; Lªªnemaa ja 

Ruhnu p»lleriie ning p»llematerjalina tr¿kimustriline sits (Voolma ja Kaarma 1981, lk 206, 323, 

331, 337, 274, 280, 452, 453, 454). Enamik rªttidest ja p»lledest on vabrikutoode v»i on 

kasutatud sisse ostetud kangast. ERM-i esemekogudes on kaks pakkudega tr¿kitud pearªtti, mis 

on otseselt seotud Eesti rahvariietega. M»lemad rªtid on ERM-i p¿sinªituse eksponaadid. 

Reserv- v»i sººvitustr¿kis pearªtt kuulub Simuna naise rahvar»ivaste juurde (ERM 509:5089). 

Tartumaa Palamuse kihelkonna rahvar»ivastega on seotud linane suurte tr¿kitud kirjadega naiste 

pearªtik (ERM A 125:1, Piiri 2014, lk 85). 

 

Eestis on mulle teadaolevalt pakkudega tr¿kkimisel tekstiilile kasutatud kolme erinevat 

tehnoloogiat eespool nimetatud neljast (vt ptk 2.1): reservtr¿kki, otsetr¿kki ja 

vªljasººvitustr¿kki. Peitsidega tr¿kkimist ei ole etnograafilistes materjalides otseselt mainitud. 

Selline tr¿kimeetod on k¿ll pªrast reservtr¿kki ¿ks vanemaid, kuid keerukas ja aegan»udev 

(pªrineb algupªraselt Indiast) ning vajab vªga kvaliteetseid taimseid vªrvaineid, mida Eestis 

kohapeal ei leidu, samuti eriteadmisi tr¿ki valdkonnas. V»imalik, et eelnev on p»hjuseks, miks 

peitsidega vªrvitr¿kki Eestis minu andmetel ei ole viljeldud. Eestis k¿ll leidub peitsidega 

tr¿kitud tekstiile, kuid need on sisse toodud. Mainitud tehnoloogiaga tr¿kitud pearªtikuid ja 
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p»llesid v»ib leida saartel ning ka mujal Eestis (Setumaa, Peipsi-ªªrsed alad), kuid neid kªesolev 

uurimistºº ei kªsitle. Reserv- ja sººvitustr¿kki anal¿¿sin koos, sest nende tehnikate puhul ei ole 

kindlalt teada, millist konkreetset tehnikat on tekstiilide tr¿kkimiseks kasutatud. Visuaalsel 

vaatlusel v»ib arvata, millist tehnikaga on tegemist, kuid andmete puudumisel ei saa kindlalt 

vªita ï m»lemad tehnikad on visuaalselt vªga sarnased. Vaid ¿he pearªti legendis on tªpselt 

kirjas, et tegemist on reservtr¿kis tr¿kitud esemega. V»imalik, et teiste tekstiilide puhul aitab 

tehnikaid mªªrata keemiline anal¿¿s. 

 

Venemaal on pakutr¿kiga tegeldud kloostrite ja kirikute juures ning see oli seotud vastava 

s¿mboolikaga (Jakunina 1959, lk 7). Suures osas Venemaalt pªrinevad »igeusu traditsioonid 

Eestis on seotud sealse kªsitººkultuuriga ning annavad tunnistust ka pakutr¿ki pªrinemisest 

Venemaalt. Eestis on riiet tr¿kitud alevites ja k¿lades. Alguse on see arvatavasti saanud Peipsi ja 

Setu aladelt (Konsin 1970, lk 7). Esimesed Setu aladele ehitatud »igeusu p¿hakojad on pªrit juba 

11.ï13. sajandist (Plaat 2012, lk 79). Setud on tuntud »igeusutraditsioonide poolest, olles alati 

erinevad ja erilised oma elava traditsioonidega kultuuri t»ttu. Peipsi-ªªrsete vanausuliste 

traditsioonid on samuti pªrit Venemaalt ja pªrast kirikul»het Eesti aladele vªljarªnnanute 

ehitatud kirikutest ning p¿hamutest (Ponomarjova ja Ġor 2006, lk 230). Need kaks kanti on 

olnud ka esimesed pakutr¿ki keskused Eestis. Esialgu tegelesid sellega rªndavad kªsitººlised, 

kes olid pªrit Venemaalt. P»hilised tr¿kikeskused olid Kolkja, Vana-Irboska ja Petseri. Hiljem 

laienes kªsitsi riidetr¿kkimine ka teistesse piirkondadesse, nªiteks Amblasse, Hªªdemeestele, 

Juurusse, Kadrinasse, Kirblasse, Koeru, Kªrdlasse, Kªrlasse, Lihulasse, Paidesse, Puhja, 

R»ngusse, Ridalasse, Saardesse, Viljandisse, V»rru. Laiemalt hakkas kªsitr¿kk Eestis levima 

alles 19. sajandil. 
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Sele 51.  Tr¿kipakkude leiud Eestis.  Pealetr¿ki levik Eestis.  Sinivalge tr¿ki levik Eestis. 

 Paigad, kus on tr¿kitud, kuid ei ole tªpselt teada, millist tehnikat on kasutatud. (allikas: 

alusjoonis: Viires 2008, lk 45; autori tªiendused) 

 

Riiet tr¿kiti linnades, alevites ja k¿lades asuvates vªrvimistººkodades. Paiksete tººkodade 

k»rval oli ka rªndavaid kªsitººlisi (Konsin 1970, lk 7). Alatskivilt on teada tr¿kkal nimega 

Abram Lind (ERM A 835:43) ja mainitud on ka Kotlepit (ERM A 509:5470). T»enªoliselt kªidi 

kanga tr¿kkimist ja vªrvimist »ppimas Petseri kandis v»i »piti kohalikelt meistritelt. Pilistveres 

oli tr¿kkija Hans Sikk (1852ï1925), kellel olid selli pabereid (ERM A 580:141). Teatakse ka 

Vassili Prostatovit Kolkjast, kelle isa oli samuti tr¿kkal ja tema ªrid laienesid Viljandisse ning 

Paidesse (ERM A 509:5470). Petserimaalt Vana-Irboskast oli pªrit Matvei Sinilnikov Pihkva 

tªnavast (ERM A 402:173) Setumaal Irboska jaama lªhedal Senno alevikus oli oma riidetr¿kkija 

(ERM A 402:118). Paides Parkali tn 16 tegutses Ferdinand Klazu vªrvimistººstus ĂEkstraò 

(ERM A 402:97). Viljandis asus Robert Natuse vªrvimistººkoda (ERM KV 15, lk 77). Sindi 

Kalevivabrikus hakati 1919. aastal puuvillast kangast tootma ja 1920. aastal kªsitsi pakkudega 

tr¿kkima (ERM EA 96, lk 113). Tr¿kkalit kutsuti vªrvaliks, trikkijaks, rekkmeistriks, 

sinilnikuks, naboistġikuks, trekkaliks ja kangaste tr¿kkimise protsessi tunti nimede all trikkimine, 

r»iva l¿¿mine, tr¿kkimine, rikkimine, rekkimine, l¿¿mine, lille tr¿kkimine. 
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Eestis sªilinud pakkudega tr¿kitud tekstiilide hulgas on reserv- ja sººvitustr¿kis riideesemeid 

(pearªtid, p¿ksid, p»ll, seelik, vestid) ning sisustustekstiile (linikud). Mitmeid tekstiile on k¿ll 

informantide ja korrespondentide ¿tluste jªrgi tr¿kitud, kuid muuseumide kogudes neid ei leidu, 

sest ei ole sinna j»udnud. Arvatavasti on p»hjus selles, et tr¿kitud tekstiilid olid moes ning need 

kanti ja kasutati viimseni ªra. Seda t»estab ka fakt, et lapitud kangast on kasutatud liistiku 

voodrina (ERM A 621:30). Reserv- ja sººvitustr¿ki puhul on mainitud kleite, sªrke, sarafane, 

aluskotte, padjap¿¿re, tekke (ERM A 426:236, ERM KV 15, lk 347). 

 

Otsetr¿kis tehnikast on sªilinud tarbetekstiile (vardakott, kªterªtt, tekid), riideesemeid (pearªtt, 

p»ll) ja sisustustekstiile (p¿haserªtid, linikud). ¦htegi jªrgnevalt informantide ja 

korrespondentide mainitud otsetr¿kis tr¿kitud eset muuseumide kogudest ei leidu. Otsetr¿ki 

puhul on mainitud mitu korda m¿tside ja pottm¿tside tr¿kkimist. M¿tside tr¿kkimisest on teada 

Mªrjamaal, Raplas (ERM KV 15, lk 105), Viru-Nigulas (ERM KV 36, lk 621) ja Paides (ERM 

KV 15, lk 773, 951), Peipsi ªªres (ERM KV 36, 2249). Amblas tr¿kiti pottm¿tside peale (ERM 

KV 15, lk 409). Suure-Jaani (ERM KV 15, lk 2341) ja Koonga (ERM KV 35, lk 356) puhul on 

mªrgitud, et m¿tsidele tr¿kiti linnas. M¿tside tr¿kkimise teema oli esile t»stetud ka 1930. aastatel 

etnograafiliseks uurimiseks ERM-i k¿simustikus. Kaarmas on tr¿kitud kuubedele (ERM KV 35, 

lk 1203). Vana-Kuustes on kªesolevat tehnikat tarvitatud nimeplaatidel tr¿kkimiseks kottidele 

(ERM KV 15, lk 1607).  ksis on 1937. aastal kaks naisterahvast tr¿kkinud poevªrvidega 

pliidieesriideid ja sirme (ERM KV 35, lk 1257). ERM-is, Seto Talumuuseumis ja Hiiumaa 

Muuseumis leiduvaid pakutr¿ki tehnoloogias valmistatud tekstiile kªsitlen jªrgnevates 

alapeat¿kkides tehnikate kaupa eraldi. 

 

4.1 RESERV- JA S¥¥VITUSTR¦KK ï TEKSTIILID JA TEHNOLOOGIA  

4.1.1 Tekstiilid 

Eestis on sinivalgeid tekstiile vªhe sªilinud ja enamik neist asub Eesti Rahva Muuseumi 

kogudes. Uurimise kªigus olen j»udnud arusaamisele, et neid peeti vªªrtuslikeks ja kanti v»i 

kasutati nii kaua kui v»imalik. Olles Eesti Muuseumide Veebivªrava (MuIS) tªnuvªªrsest 

otsinguportaalist erinevate otsis»nade kaudu ¿le vaadanud ¿le tuhande eseme, leidsin 

kokkuv»ttes vaid ¿ksikud ï kokku 16 erinevat sinivalgemustrilist tekstiili ja r»ivaeset. Kuna k»ik 

asuvad ERM-i kogudes, toetun kªesolevaga ERM-i esemekogude ja legendide andmetele ning 
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korrespondentide ja informantide vastustele. 

 

Sinivalgeid indigoga vªrvitud ja tr¿kitud tekstiilesemeid ning -r»ivaid on leitud Eesti erinevatest 

piirkondadest. Sªilinud esemed on pªrit Ansek¿last (p»ll (ERM A 290:413)), Iisakust (laudlina 

(ERM A 495:61)), Kodaverest (2 laudlina (ERM A 509:5470, ERM A 835:43)), Naroovast ehk 

Narvast (seelik (ERM A 232:32), p¿ksid (ERM A 232:115)), Lihulast (liistik (ERM A 621:30), 

pearªtt (ERM A 509:5089)), Kirblast (liistik (ERM A 509:2291), pearªtt (ERM A 509:5469)), 

Eesti-Ingerist (p¿ksid (ERM B 40:19)), Kadrinast (seelikuriide proov (ERM A 629:234)), 

Palamuselt (laudlina (ERM A 629:234)), Rakverest (laudlina (ERM A 600:107). Teateid 

Ăpotisinisegaò vªrvimisest ja tr¿kkimisest 19. sajandil ning 20. sajandi alguses on ka mujalt 

Eestist: Mustveest, Ristilt, Ulilast, Hanilast, Kasarist ja endiselt Eesti alalt Petserist (ERM KV 

35, lk 43, ERM KV 36, lk 1431, ERM KV 35, lk 184, ERM KV 15, lk 829, ERM KV 35, lk 421, 

ERM KV 15, lk 2171). ¦llatuslikult on tr¿kitud ka Saaremaal, kuid sinivalge tr¿kiga seoses on 

mainitud rªndtr¿kkaleid Petserist. Pªrnu kandis Saarde kihelkonnas on tr¿kitud koos indigoga. 

(ERM KV 35, lk 1213, ERM KV 15, lk 1959) P»lvamaalt on teateid, et rªndtr¿kkalid tegutsesid 

ka s»ja ajal (ilmselt peetakse silmas I maailmas»da), kui vabrikud seisid (ERM KV 35, lk 1003). 

Korrespondentide vastustest ERM-is ja korjamisraamatutest v»ib vªlja lugeda, et erakordselt 

varakult mainitakse pakkudega tr¿kkimist Lihulas ï aastal 1786 (Konsin 1970, lk 7). Reserv- ja 

sººvitustehnikat on kasutatud enamasti Eesti idapoolsetel aladel, aga ka Lªªne- ja L»una-Eestis. 

 

Lihulast pªrineb t»enªoliselt ¿ks vanemaid olemasolevaid reservtr¿kikangaid, mis on liistiku 

voodriks. Liistikut ennast kanti pulmar»ivana 1887. aastal (ERM A 621:30). S¿mpaatselt m»jub 

tolle aja taaskasutus: kangaid ja r»ivaid tarvitati viimseni ªra. Tr¿kipakkude ja indigoga tr¿kitud 

kangast kasutati voodrina, kui kangas oli muutunud juba luitunuks ja seda oli paigatud ning 

muster oli vaevu nªhtav. Seega oli vooder veelgi vanem kui liistik ise. Siin tuleb hªsti vªlja ka 

indigo eripªra; vªrv ei imbu l»puni kanga kiududesse ja tekitab kulumisel tªnapªeval tuntud 

denimi-efekti ï kangas nªeb vªlja nagu kulunud teksariie. Sarnase mustriga pearªtt on ERM-i 

kogudes samuti olemas, pªrineb Kirblast ja eseme oletatav dateering asetab selle 1870. aastasse. 

Rªtt on k¿ll halvasti sªilinud ja auklik, kuid vaatamata sellele on v»imalik kokku panna tr¿kitud 

mustri tervikpilt (ERM A 509:5469). Paljude esemete puhul on raske mªªrata, millal need 

valmistati, kuid legendide jªrgi jªªb enamik 19. sajandi l»ppu ï 1870.ī1897. aastatesse (ERM A 

290:413, ERM A 495:61, ERM A 509:5470, ERM A 510:130, ERM A 510:131, ERM A 600:107, 

ERM A 835:43, ERM A 232:32, ERM A 509:2291, ERM 232:115, ERM A 467:66, ERM A 

509:5089, ERM A 629:234, ERM A 509:5469). Selles kontekstis on haruldane leid Kirblast pªrit 
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liistik, mida saab andmete jªrgi asetada 1790. aastatesse. Liistik on erakordselt hªsti sªilinud 

(ERM A 509:2291) (vt sele 62). 

 

K»ik Eestist leitud ja ERM-i kogutud indigoga vªrvitud ning tr¿kitud tekstiilid on valmistatud 

kªsitsi labases koes kootud linasest riidest (ERM A 290:413, ERM A 495:61, ERM A 509:5470, 

ERM A 510:130, ERM A 510:131, ERM A 600:107, ERM A 835:43, ERM A 232:32, ERM A 

621:30, ERM A 509:2291, ERM 232:115, ERM A 467:66, ERM A 509:5089, ERM A 629:234, 

ERM A 509:5469). Enamasti kooti riie enne valmis, siis viidi vªrvali juurde, kus tr¿kiti riidele 

reservainega ornamendid ja vªrviti indigoga (ERM A 509:5470, ERM A 835:43) v»i vªrviti 

k»igepealt kangas ja seejªrel sººvitati muster pakuga kangale (ERM 4947/ab). Kuna eestlane on 

olnud vªga kokkuhoidlik ja kasin, siis on kirja pandud andmeid ka taaskasutusest, kus kantud 

riiet vªrviti ja tr¿kiti siis, kui see pleekis v»i muutus vªljanªgemine kulunuks (ERM A 600:107, 

ERM KV 15, lk 951). Enamasti peeti indigoga vªrvitud ja tr¿kitud r»ivaeset kalliks ning seda 

kanti vaid p¿hapªeval kirikusse minnes (ERM A 509:5469), k»rtsis tantsul kªimiseks (ERM A 

509:2291) v»i koguni pulmar»ivana (ERM A 621:30). Kui tegemist oli laudlinaga, siis pandi 

Ăparadnaò lauale (ERM A 600:107). Sinisevalgemustrilist riiet on peetud vªga ilusaks ja seda 

kinnitavad ka esemed, mis on ERM-is olemas. 

 

 

Sele 52. P¿ksid ehk Ăkaadedò, sinisest linasest tr¿kitud muster valgete lillekirjadega (Naroova, 

ERM A 232:115) (allikas: ERM-i foto). 
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Sele 53. Linane laudlina, tumesinisel p»hjal valge lillemuster, tr¿kitud (Rakvere, V-Jaagupi, 

ERM A 600:107) (allikas: ERM-i foto). 

 

Sinivalged sªilinud r»ivaesemed on enamasti tr¿kitud mustripindade tekitamiseks m»eldud 

tr¿kipakuga ehk rapoorimustriga pakuga. Kirbla liistiku (ERM A 509:2291) muster on 

vªikese»ieline maleruutkompositsiooniga (vt sele 53). ìied on k»ik ¿hesugused ja paigutuvad 

kangal geomeetriliselt vªga ¿htlaselt. Naroova seelikul on nªha samuti 

maleruutkompositsiooniga tr¿kitud triipude ja tªppidega ristk¿likut vaheldumas lumehelvest 

meenutava stiliseeritud lillega (vt sele 54). Naroova p¿kstel (ERM A 232:115) 

maleruutkompositsiooniga stiliseeritud lill tªpilise lehe ja vªªnduva varrega (vt sele 52). Enamik 

sªilinud r»ivaesemed on tr¿kitud maleruutu rapoorimustriga, kuid ERM-i kogudes olevatel Eesti-

Ingerist (ERM B 40:19) pªrit p¿kstel on nªha triibukombinatsiooni, kus vªªnleva varrega 

taimemotiiv vaheldub korrapªrase geomeetrilise lehetriibustikuga (vt sele 55). Kadrina seeliku 

riie (ERM A 467:66) on tr¿kitud maleruutu lopsakate lillemotiividega (vt sele 56). Arvatavasti on 

nende r»ivaste kangad enne »mblemist valmis tr¿kitud. 
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Sele 53, 54. Naroova seelik (ERM A 232:32) (allikas: www.muis.ee). Naroova seelikuriide detail 

(ERM A 232:32) (allikas: www.muis.ee). 

 

 

Sele 55. P¿ksid, sinisest jªmedast linasest valge tr¿kitud kirjadega (Vene-Ingeri) (allikas: ERM-i 

foto). 

 

 

Sele 56. Kadrina seelikuriide proov (ERM A 467:66) (allikas: www.muis.ee). 
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Linikud ja rªtid on tr¿kitud tsentraalkompositsiooni p»him»ttel. Keskosas on kasutatud 

ringornamenti ja servades pael- v»i servaornamenti. Eraldi nurkade tr¿kkimiseks m»eldud pakke 

ei ole kasutatud. Nurki on tr¿kitud erinevate v»tetega. Nªiteks kaetakse osa servaornamendi 

pakku paberi v»i muu eraldusplaadiga 90Á nurga all kinni, et nurk enam-vªhem kokku jookseks. 

Kuigi see v»te ei anna perfektset tulemust, on ¿ldmulje reeglina tervik. Vaid lªhivaatlusel on 

v»imalik kindlaks teha, et muster ei ole ¿htne. Teine v»imalus on, et nurki ei ole diagonaalis 

poolitatud, vaid muster on tr¿kitud ¿hest ªªrest teiseni ja k»rvalk¿lje oma eelmise nurga 

mustrini. ¦ht neljandikku nurga- v»i ringiornamendi pakku on kasutatud m»nel juhul ka eraldi 

nurgakaunistuseks (ERM A 629:234). Enamasti on servaornament k¿lluslikult dekoreeritud ï 

vªªnduvate taimemotiivide (vt sele 57) v»i karikate ja stiliseeritud taimekujunditega (vt sele 59). 

Servamustri sisemistel k¿lgedel on lillevanikud (vt sele 57, 59) v»i ringimotiivid (vt sele 61). 

Li llevanikutesse on peidetud kummalisi kombinatsioone lilledest, kaladest ja lindudest (vt sele 

57, 59). Iseseisvate ornamentidena v»ib tekstiilidel nªha tuvisid ja kanu segamini lillede ning 

vanikutega (vt sele 59), m»nikord ka geomeetriliste kujunditega. Need v»ivad tunduda » 

ootamatud, kuid »igustavad ennast tervikkompositsiooni osana. Ei ole teada, kas rªttide 

tr¿kkimiseks tehti enne ka paberkavand. ìpipoisid arvatavasti siiski kasutasid kavandeid, et 

katsetada ja »ppida mustrite paigutust. 

 

Tr¿kitud mustritel on samuti erinevaid rahvapªraseid nimetusi. Mustreid on kutsutud roosideks, 

lilledeks, kirjadeks ja naboikadeks. S»ltuvalt kanga funktsioonist, kompositsioonist, meistri 

fantaasiast v»i kliendi soovist on ¿he rªti, lina v»i riietuseseme tr¿kkimiseks kasutatud 1ï6 

erinevat tr¿kipakku. Mustrid ja mustripakud ning kompositsioonid varieeruvad. Rokokooaegsed 

vªªnlevad taimeornamendid ja baroksed karikakujutised lillevanikutega segunevad realistlike 

lillede kujutistega (esineb nelke, murtuds¿dant, roose, rukkilille, meelespealilli); omavahel 

p»imuvad lehed, taimed, varred, taimekompositsioonid ja -kimbud, korvid, ristikheinalehed, 

»ienupud, maasikad, erinevad lehed ning minimalistlikud lilled. Kasutatud on paelamotiive, 

keerutusi, erinevaid geomeetrilisi kujundeid (ring, romb), v»rke ja viisnurki. Looma- ja 

linnukujutistest esineb tihti tuvi, aga k»ige ootamatumates seostes ka kotkast, kala ja kana. 

M»nedel kangastel on kasutatud samu tr¿kipakke erinevas kombinatsioonis. 
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Sele 57. Laudlina. Sinisel linasel riidel, valge tr¿kitud muster naboika (Palamuse, Palamuse) 

(ERM A 629:234) (allikas: ERM-i foto). 

 

 

Sele 58. ERM A 510:131. Laudlina, tr¿kitud mustriga. Teadmata pªritolu (allikas: ERM-i foto). 

 

Mustri komponeerimisese ja paigutuse nªiteks eraldasin ornamendi eriosad, et nªidata, millise 

mustriga v»isid olla need tr¿kipakud, millega kompositsioon tehti (A 835:43). 
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Sele 59. Skeem, kuidas paigutub muster kangal ja millest ta koosneb. Reserv- v»i sººvitustr¿kis 

laudlina (ERM A 835:43) (allikas: autor). 

 

Kompositsioonilisi sarnasusi leidub nii Euroopa kui ka Vene pªritolu kangastel. Sarnaseid 

kangaid v»ib nªiteks leida Eestis, Venemaal ja Prantsusmaal. Kirblast pªrit liistikul ja Venemaal 

kuulsast tr¿kikantsist Ivanovo-Voznessenskist pªrit sarafanil (Arseneva 1983) on sarnane muster 

(vt sele 60, 61), kuigi andmete jªrgi peaks Lihula liistik olema vanem kui Ivanovo kangas. 

 

   

Sele 60, 61. Fragment Venemaal 19. saj alguse reservtr¿kikangast, Garelini manufaktuur (allikas: 

Arseneva 1983). Detail Eesti reservtr¿kis valmistatud linast, 19. saj l»pp (ERM A 495:61) 

(allikas: ERM-i foto) 
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Sele 62, 63. Kirbla liistik 1790. a (ERM A 509:2291) (allikas: ERM-i foto). Venemaal 19. saj 

tr¿kitud sarafan (allikas: Arseneva 1983). 

 

4.1.2 Tehnoloogia 

Sinivalgete kangaste puhul on Eestis kasutatud nii reservainega pakkudega tr¿kkimist (ERM A 

509:5470) kui ka sººvitustehnikat (ERM 4947a/b). Reservtr¿ki puhul tr¿kitakse kangad 

k»igepealt reservainega, mis hilisemal vªrvimisel indigoga ei v»ta vªrvi kinni. Reservaine 

pestakse maha ja sellega enne kaetud muster jªªb kangal valge. Sººvitustr¿ki puhul on vastupidi. 

K»igepealt vªrvitakse kangas indigoga ja seejªrel sººvitatakse ornament. Tehnoloogia 

kirjelduses kasutan seet»ttu vastavat jªrjekorda, sest reservainega tr¿kiti enne ja siis vªrviti. 

 

Visuaalsel vaatlusel ei ole v»imalik kindlalt vªita, milliseid kangaid on vªrvitud reservtr¿ki ja 

milliseid sººvitustr¿ki tehnikas. T»enªoliselt on eri meetodite vªlja selgitamiseks vaja keemilist 

anal¿¿si. Vaid ¿he ERM-i kogus oleva Kirbla pearªtiku puhul on teada, et tegemist on 

reservtr¿ki tehnikaga (ERM A 509:5470). Tªpseid retsepte ei ole toodud; etnograafiliste 

materjalide ja tulmelegendide p»hjal on v»imalik leida vaid osalist teavet protsessi ning 

kasutatud ainete kohta. K»ige enam on andmeid indigo vªrvainega vªrvimise kohta. 

Etnograafiliste ja ajalooliste materjalide, praktikute kirjelduste p»hjal ning praktikas katsetades 

v»ib kokku panna oletatava tehnoloogilise protsessi, kuidas seda v»idi teha. 

 

Reservainega tr¿kkimine 

Ajalooliste andmete jªrgi on reservainega tr¿kkimisel kasutatud reservaine valmistamiseks vªga 

erinevaid v»imalusi. Puidust tr¿kipakud kaeti kuuma seguga, mis koosnes liimist, maarjajªªst, 

vaskvitriolist, munavalgetest, vaigust ja tªrpentinist. Kangas kinnitati spiraalsele raamile, mis 

kasteti kolmeks v»i neljaks minutiks vªrvivanni. Pªrast seda kangas kuivatati ja segu pesti 

kuuma veega maha. Sellisel viisil jªi vªrvitud kangale valge muster. (Birjukova 1973, lk 36) 

Reservaine valmistamiseks on kirjeldatud erinevaid retsepte, nªiteks kasutati 18. sajandil 
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Prantsusmaal ja Inglismaal kaoliini ning Ăveneò rasva segu, mida v»eti v»rdses osas ning 

kuumutati, kuni saavutati kreemjas konsistents. V»imalusi on mitmeid, nagu vaigu ja kampoli 

segud, savisegud jne. (Sandberg 1989, lk 150) Venemaal tehti seda vaha ja saviga v»i tatrajahu ja 

maarjajªªga (Jakunina 1954, lk 6). 18. saj l»pust kuni 20. sajandi alguseni m»jutaski Eesti 

sinivalgeid kangaid k»ige enam Venemaal kasutatav tehnika. ĂTehti kaks vªrvi ï ¿ks valge 

kititaoline ja Ărasvaneò, teine sinine, sinikivist mis Peterburist toodi, sinine vªrv kees katlas, 

valge oli k¿lm, sinna kasteti pitsat sisse ja lººdi siis see k»vasti valge riide peale, haamriga 

koputati pitsati selja peale veel, oli riie lªbilººdud visati keevat patta, seal sinine vªrv valge 

k¿lge ei hakanud, sest see oli rasvaneñ. (ERM 4947a/b) Eelnev tsitaat on nªide tulmelegendis 

leiduvast tehnoloogilisest kirjeldusest. Raske on selle p»hjal mingeid jªreldusi teha v»i oletada, 

kas tegu oli mehaanilise v»i keemilise reservpastaga. Kui indigo vªrvaine katlas kees, pidi 

t»enªoliselt olema tegu kuumust kannatava reservainega ja indigo vªrvainega vªrvimiseks 

vajalike kemikaalidega. 

 

Reservaine koostises kasutatakse Sandbergi jªrgi (Sandberg 1989, lk 148) 

¶ paksendajaid: jahu (riisi-, soja-, nisujahu jne), tªrklis, kummivaigud (kummiaraabik jt); 

tªiteained, mis on lahustumatud ja kaitsevad mehaaniliselt kangast vªrvimise ajal, nªiteks 

kaoliin, peenliiv; 

¶ aineid, mis moodustavad keemilise kaitsva kihi ja takistavad vªrvil kangakiududesse 

imendumast; kasutatakse indigo vªrvimisel leelisega, nªiteks vasesoolade (raudvitriol, 

vaserooste, vasknitraat), alumiiniumisooladega (maarjajªª, alumiiniumsulfaat, 

pliiatsetaat); 

¶ aineid, mis moodustavad mehaanilise kaitsva kihi, nagu kampol, mesilasvaha, vaik, 

sinisavi; 

¶ aineid, mis annavad viskoossuse, nagu rasv, searasv, rasvased »lid, mis muudavad 

reservpasta plastilisemaks ja paremini pealekantavaks. 

 

Indigovªrvainega kanga vªrvimine 

K»ige enam kirjeldatud indigo vªrvainega vªrvimise meetod on vªrvimine uriiniga 

redutseerimisel, ehkki otsest retsepti koos kogustega ei maini ¿kski ERM-i informant ega 

korrespondent. Kuigi hais on vªrvimise ajal kohutav, on tulemus vaeva vªªrt (Klemola 1986, lk 
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74). R»uges on kangast vªrvitud sinikiviga kusepotis ilma keetmata siniseks ja saadi vªrv, mis ei 

pleegi aastatega (Vilbaste 1939, lk 53). Uriin on ¿ks kªªritamisv»imalusi, kuid ilmselt on see 

olnud ¿ks kªttesaadavamaid ja tuntumaid lahendusi. G. Sandberg kirjeldab mitmeid indigoga 

vªrvimise meetodeid ja toob ªra ka 1762. aastast pªrineva uriiniga redutseerimisel vªrvimise 

kirjelduse. Retsepti jªrgi tuleb korjata nende inimeste uriini, kes joovad kangeid jooke (Sandberg 

1989, lk 171). Klemola on oma raamatus ĂTaimedega vªrvimineò toonud uriiniga vªrvimise 

retsepti, mis pªrineb taanlanna Ingeborg Mule Henningseni vªrvimisjuhistest ja on vªlja tººtatud 

vanade retseptide p»hjal (Klemola 1986, lk 73). 

 

Vilbaste on kogunud etnograafiliste materjalide alusel p»hjalikke andmeid indigoga vªrvimise 

kohta rahvapªrasel meetodil. ĂPotisinine oli varasematel aegadel hªstituntud vªrvus ja see on 

»ieti sinikivi ning hapendumisel tekkinud protsesside kombinatsioon. Potisinise vªrvimiseks 

koguti inimese uriini kuhugi n»usse, milleks oli enamasti kahe k»rvaga savipott (kutsuti triinuks, 

kaiks, toomaks ja teiste nimedega, sest potti ei tahetud hea meelega »ige nimega nimetada). Potti 

uriiniga hoiti enamasti ahjuotsal, l»snal, kerisel v»i mujal soojas kohas, aga m»nel pool kaevati 

pott ka lambas»nnikusse ja lasti seal mitu nªdalat seista (AES ï Karksi, ERM 64, 59158 ï Tartu-

Maarja)ñ. (Vilbaste 1939, lk 52) 

 

Jªrgneva kirjelduse p»hjal v»ib ¿he variandina olla tegemist vªrvimismeetodiga, kus kasutatakse 

lupja ja vitrioli. Sinikivi abil on vªrvitud ka t¿ndrisinist. Selleks pandi kuhugi t¿ndri p»hja lupja, 

vett peale ja sellesse potisinise kott. Peamiselt vªrviti t¿ndrisinega linast riiet ja nii oli v»imalik 

valmistada vªrvi suuremal arvul (Vilbaste 1939, lk 53). Lubi ehk kustutamata lubi muutub veega 

kokku puutudes kustutatud lubjaks. Kuid kustutamata lubi ise koos indigoga ei muuda kangast 

veel siniseks. Sellise vªrvimisviisi puhul tuleb indigo vees lahustamiseks kasutada redutseerijat 

ja selleks oli vitriol. V»imalik, et tegemist on retseptiga, mille koostisosadeks on vesi, 

kustutamata lubi ja vaskvitriol (Sandberg 1989, lk 157). 

 

Sººvitustr¿kk 

Sººvitustr¿kki on kasutatud valge mustri tr¿kkimiseks tekstiilipinnale. Hilisemad katsetused 

andsid v»imaluse sººvituse teel ka mustri vªrvi muuta. Erinevate kemikaalide koosm»jul v»ib 

esialgu sinise indigoga vªrvitud kanga mustrit muuta beeģiks, mustaks, punaseks jne. Neid 

protsesse kirjeldavad Knecht ja Fothergill oma raamatus ĂThe Principes and Practice of Textile 

Printingsò (Knecht, Fothergill 1912). Kuna sººvitustr¿kk on v»rreldes reservtr¿kiga ¿sna hiline 



 57 

nªhtus, v»ib arvata, et sººvitustr¿kiga tehtud kangad olid ka Eestis hilisemad kui reservtr¿ki 

meetodil tr¿kitud riided. 

 

Kodaverest on teada, et Ă(é) Tr¿kilaudade kirjad kasteti mingisuguse vedeliku sisse, mis 

tr¿kkides riide pªªlt sinise vªrvi ªra kaotas (arvatavasti oli vedelik chlor lubi). Nii tulid siis sinise 

p»hja pªªl valged kujutised nªhtavale (é)ñ. (ERM A 4947) 

 

Kloori¿hendid sobivad hªsti sººvitusmeetodiga tr¿kkimiseks indigoga vªrvitud kangal valge 

mustri saamiseks, sest need olid sama t»husad kui indigo ise. Indigo sººvitatakse vªlja 

aurustumise teel. Vªrvi eraldamiseks ei piisa vaid kloriidist, vaid vaja on lisada ka muid aineid. 

Selleks lisatakse nªiteks kloraatsoodale tuhasoola v»i vanaadiumisoola, samuti v»ib sººvitust 

parandada sidrunhappe v»i ammoniaagi lisamine. Vªga tugeva vªrvi ja keerulise mustri puhul on 

soovitatav kasutada kloraatsooda asemel alumiiniumkloraati, mida tuleb segada sinisaviga, et 

vªltida laialivalgumist. Sººvituspasta valmistamiseks on vªga erinevaid viise. ¦ks moodus on 

lisada tªrklisele vett, sinisavi ja kloraatsoodat, lasta see keema, jahutada ning lisada seejªrel 

kollast tuhasoola ja paksendajana sidrunhappe pulbrit (Knecht, Fothergill 1912, lk 416ï417). 

Etnograafiliste materjalide jªrgi sisaldas eralduspasta kloorlupja, mida on kasutatud ka 

klassikalise valgendaja koostisosana ja mis vee toimel eraldab vªrvi oks¿deerimise kªigus 

(Abbott 1920, lk 175). T»enªoliselt ei koosnenud retsept ainult veest ja kloorlubjast. Eestis on 

sººvituseks kasutatud ka sidrunhapet ja viinhapet (Konsin 1973, lk 6). 

 

4.2 OTSETR¦KK ï TEKSTIILID JA TEHNOLOOGIA  

4.2.1 Tekstiilid 

Otsetr¿kis tekstiile on Eestis samuti vªga vªhe sªilinud. Kokku olen leidnud Eesti erinevatest 

muuseumidest 13 otsetr¿kis tekstiili. ERM-i esemekogudest ja MuIS-i infos¿steemist otsides 

jªªb mulje, et tr¿kitud tekstiile on palju, sest otsis»nade Ăkªsitsi tr¿kitud tekstiilò v»i 

Ăpakutr¿kkò all leidub neid enam. Lªhemal uurimisel selgub, et osa neist on maalitud v»i on 

tegemist vabrikutr¿kiga. On k¿ll nªiteid, kus maalitud p¿haserªttidele on lisatud vªhesel mªªral 

tr¿kitud detaile, kuid nendegi tr¿kkimise osas jªªb »hku kahtlus, sest faktidega ei ole seda 

t»endatud; jªªb ¿le vaid otsustada visuaalse vaatluse p»hjal. Maalitud tekstiile peetakse tihti 

tr¿kitud tekstiilideks. Ilmselt tuleneb see muuseumile annetanud inimeste vªhesest teadlikkusest 

ï ei tehta vahet, mis on tr¿kk, mis maaling. Oma osa v»ib mªngida ka tr¿kitud tekstiilide 
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populaarsus eelmise sajandi alguses ja varasemal perioodil, kus kªsitr¿kki peeti v»rreldes 

hilisemate vabrikus tr¿kitud tekstiilidega suhteliselt eksklusiivseks kªsitººvormiks. ERM-i 

kogudest olen leidnud kaheksa tekstiili, mille puhul v»ib kindlalt vªita, et tegemist on puhta 

otsetr¿kiga: ¿ks pearªtt, ¿ks p¿haserªtt, ¿ks p»ll ja viis villast vaipa. Seto Talumuuseumist 

leidsin ¿he p¿haserªti, ¿he kªterªti, ¿he seinatekstiili ja ¿he laudlina. Eesti Vaba»humuuseumis 

(EVM) oli ¿ks p¿haserªtt, Hiiumaa Muuseumis ¿ks kªsitr¿kis vardakott. 

 

Leitud tekstiilesemed jagan kompositsiooni p»hjal tinglikult kolme erinevasse r¿hma. 

¶ Lillornamendiga vaibad (nimetatud ka tekiks, laudlinaks), mis on k»ik tehtud ¿htmoodi 

tsentraalkompositsioonis ja sarnasele villasele materjalile. 

¶ Jutustavate motiividega tekstiilid, mis on tr¿kitud linasele v»i puuvillasele kangale. 

Kªekirja ja ¿htede ning samade tr¿kipakkude kasutamise jªrgi v»ib oletada, et tegu on ka 

¿he ja sama meistri kªtetººga. 

¶ ¦ksikesemed, mis ¿hessegi eelnevasse r¿hma ei kuulu ja on tªiesti erinevad iseseisvad 

nªhtused. 

 

Lillornamendiga vaibad 

ERM-i kogudes on ¿he p»neva nªhtusena esindatud ka otsetr¿kis villased tekstiilid. Viis erineva 

nimetusega villast eset on vªga sarnased: Lihula telliskivipunane saanitekk (ERM A 622:192), 

vanus teadmata, lastud kududa Lihulas; Torma tr¿kimustriga rohelisest kalevist laudlina (ERM A 

613:128); Pºide roheline kodukootud villasest riidest tr¿kitud ornamendiga vaip/s»idutekk 

(ERM A 652:9) 1920ï30; Jaani tr¿kitud ornamendiga vaip, vooditekk, (ERM A 652:28), 

Kihelkonna kaunistatud tr¿kitud ornamendiga kaunistatud vaip, tekk (pool vaipa) (ERM A 

652:9). K»ik need vaibad, tekid ja linad on tr¿kitud musta tr¿kimustriga pealetr¿kis. 

 

Lihula saaniteki vanus on ainsana teadmata. K»ige vanem neist on Tormast saadud kalevist 

laudlina, mis pªrineb umbes aastast 1887. K»igi ¿lejªªnute valmistamise aeg jªªb 

1920.ī30. aastatesse. Samuti on Torma laudlina ainsana valmistatud kalevist, mis v»ib 

tªhendada, et tegemist ei ole kodukootud linaga, kuigi kogumisandmete p»hjal on see kodus 

tehtud. Lihula saanitekk on linase l»imega koeripstehnikas villasest riidest, Pºide vaip villasest 

riidest, Jaani vaip kodukootud tªisvillasest tasapindsest toimsest kangast ja Kihelkonna tekk 

tªisvillasest vanutatud riidest. Vªrvi poolest on sarnased Kihelkonna ja Lihula tekid, mis on 
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telliskivipunased, Pºide ja Torma omad on rohelisest ning Jaani tekk sinisest riidest. 

 

Pºide ja Torma tekid pªrinevad erinevatest kohtadest, kuid nende tr¿kk on kompositsiooniliselt 

vªga sarnane, muster on identne. Pºide vaiba pikkus on 158 cm, laius 141 cm. Torma lina 

m»»dud on 117 Ĭ 152 cm. Torma teki valmistaja on kinkija ªmm Torma kihelkonnast, kuid ei ole 

tªpsustatud, kas tegija oli ka tr¿kkija. Pºide teki puhul on teada, et see on ostetud Kuressaarest. 

Vanuse vahe kogumisandmete jªrgi on umbkaudu 30ï40 aastat. Pºide tekk on kahelaidne ja 

»mmeldud musta linase niidiga keskelt kokku. M»lemad tekid on tr¿kitud kahe tr¿kipakuga. 

Servadesse on servaornamendiga tr¿kitud kirjariba, sisenurkadesse nurgapakuga tr¿kitud 

ornamendid ja keskel sama pakuga tr¿kitud nelinurkne keskosa, mis moodustab ruudu. Muster 

koosneb stiliseeritud taimeornamentikast. Pºide tekil on kujutatud rukkilille, karuohaka, kelluka 

motiivi, lehti ja varsi. (ERM A 652:9). Torma linal asub keskel lihtne stiliseeritud taimekimp ja 

servades paikneb sama mustri teisend servaornamendi moodustamiseks (ERM A 613:128). 

 

   

Sele 64, 65. Pºide vaip (ERM A 652:9) (allikas: ERM-i foto). Torma lina (ERM A 613:128) 

(allikas: ERM-i foto). 

   

Kuigi Kihelkonna ja Lihula tekid on vªrvi poolest sarnased, on kasutatud ornamendid erinevad. 

Tr¿kitud on erinevate tr¿kipakkudega. Lihula tekk on tr¿kitud ¿he pakuga ja sellel on nagu 

eelmiste puhul nªha stiliseeritud rukkilille, kellukaid ja lehti. Servadesse ja sisemistesse 

nurkadesse on nurgapakuga tr¿kitud kirjariba. Kihelkonna tekist on sªilinud vaid pool, kuid selle 

jªrgi on nªha, et tr¿kitud on viie erineva tr¿kipakuga. Keskel on ringornament, mille ¿mber on 

kuue iseseisva ornamendiga tr¿kkides moodustatud s»»r. Servas on kasutatud kahte pakku: 

vªlimises paelornamenti ja seespool servaornamenti. Kirjaserva sisemistes nurkades on 

nurgaornamendiga tr¿kitud muster. Stiliseeritud mustris on ªratuntavad kibuvitsa motiiv, lehed ja 
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vªikesed »ied. Lihula teki vanus ei ole teada, kuid teki kuduja on elanud Lihula kandis. 

Tr¿kkimise kohta andmed puuduvad. Vaiba m»»tmed on 103 Ĭ 141 cm. Kihelkonna tekk pªrineb 

1930. aastast ja teki valmistas kodus Linda Trei, kes kogumisandmete jªrgi oli tol ajal 

16-aastane. Tekk on tr¿kitud Kuressaares. Vaiba pikkus on 200 cm, laius 78 cm (kuna tegemist 

on poole tekiga, siis oli arvatav kogulaius 156 cm). Ka Lihula tekk on kahelaidne ja »mmeldud 

linase l»imeniidiga keskelt kokku. 

 

   

Sele 66, 67. Kihelkonna poolvaipa (ERM A 652:49) (allikas: ERM-i foto). Lihula vaip (ERM A 

622:192) (allikas: ERM-i foto). 

 

Jaani vaip on kahelaidne, piki vaipa kulgeb tumesinise villase l»ngaga tehtud »mblus. 

Ornament on lillekirjaline, lillekirjaline mustririba kulgeb ªªrte lªhedal ¿mber vaiba. Selle 

mustririba sisenurkades on »iekimbu kujutised. Vaiba keskel on tipule asetatud lillekirjaline 

motiiv. Vaiba pikkus on 180 cm, laius 154 cm. Vaip pªrineb umbes aastast 1925. Muster on 

lastud peale tr¿kkida Leisis. Kasutatud on ¿hte mustripakku, mis on tªpselt sama nagu Lihula 

vaiba puhul. 
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Sele 68. Jaani vaip, ERM A 652:28 (allikas: ERM-i vaibakogu). 

 

Kui kahe vaiba puhul on kasutatud samu pakke, v»ib arvata, et ka Lihula vaip on tr¿kitud Leisis 

v»i rªndas tr¿kkal k¿last k¿lla ning osutas tr¿kkimisteenust. Torma linal on sama 

mustrikombinatsioon nagu Pºide vaibal. Selline kompositsioon oli levinud ka mujal. On selge, et 

tr¿kkalid kasutasid tellijatele vastu tulles hetkel moesolevaid motiive ja kompositsioone. Samas 

on teada, et tr¿kkalid rªndasid ja kªisid ka Saaremaal tr¿kkimas (ERM KV 35, lk 1213). 

Tr¿kipakke osteti ¿ksteise kªest ja neid m¿¿di ka Tartus J. Rothbergi kaupluses, Kalaturg nr 9-3 

(ERM A 402:118). 

 

Jutustavate motiividega tekstiilid 

Selle r¿hma alla liigituvad tr¿kitud p¿haserªtid ja samadest mustritest inspireeritud tekstiilid. 

P¿haserªtte on Eesti muuseumides kokku kolm: ERM-is, EVM-is ja Seto Talumuuseumis 

Vªrskas. Seto Talumuuseumi kogudes on samasuguste mustritega tr¿kitud tekstiilid: ¿ks 

seinatekstiil, ¿ks kªterªtt ja ¿ks laudlina. K»ik eelpool nimetatud tekstiilid on pªrit Setumaalt. 

 

¶ Kolme p¿haserªti lugu 

ĂP¿haserªtt on setu tares asuvas p¿hasenurgas ikooni kattev linik (é). Seda on nimetatud ka 

p¿hªdserªtiks, p¿hªdselinikuks, ikoonirªtiks, ikoonilinikuks. Teadaolevalt vanimad sªilinud 

p¿haserªtid on pªrit 19. sajandi keskpaigast.ò (Vissel 2007, lk 9). ĂNii nagu jagatakse nulkadeks 

Setomaa, nii on ka seto tarel nulgad. Ukse vastasnurgas on p¿hasenulk ikooniga, millele 

enamasti kujutatakse Neitsi Maarjat, P¿ha Nikolausi, Kristust vms. P¿hapildile on asetatud 

p¿haserªtt. P¿haserªtte kasutatakse ka tsªssonates ja kirikutes p¿hapiltide katteks. P¿haserªti 

p»hivªrv on punane oma eri toonides ï vastavalt ajastu moele, sageli koos valgega.ò 
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(www.setomaast.blogspot.com). ĂPunane ja valge s¿mboliseerivad Setu kultuuris p¿sivat, 

spetsiifilist ja teistest erinevat maailmapilti. Nad jagavad kaheks setude arusaama maailmast, kus 

vªrvide kaudu ilmneb selge piir reaalse, m»ttelise ja sakraalse vahel (é)ò (Piho 2000, lk11). 

 

Enamus Setu p¿haserªttidest on kangastelgedel sisse kootud, enamasti punase mustriga, ja alla 

ªªrde on heegeldatud Setu pits. Tr¿kitud p¿haserªtte on vªga vªhe. K»ik ei ole ¿leni tr¿kitud. 

Suurem osa p¿haserªtte, mille kohta ERM-i korjamisraamatutes on kirjas, et tegemist on tr¿kitud 

rªttidega, on osaliselt v»i tªielikult maalitud ja juurde on lisatud vaid ¿ksikuid tr¿kitud detaile. 

Tr¿kimustrid on tihti korduvad. Sellest v»ib teha jªrelduse, et tr¿kitempleid anti edasi kªest kªtte 

v»i oli ¿ks ja sama meister see, kes samu pakke erinevalt kasutas. P¿haserªtid on maalitud ja 

tr¿kitud »livªrvidega. Seda tehnikat »petati ja oli v»imalik »ppida eraldi kursustel (ERM EA 

147, lk 165ï167)  

 

 

Sele 69. Detail osaliselt pakkudega tr¿kitud p¿haserªtist Seto Talumuuseumis (allikas: autori 

foto). 

 

Vaadanud ¿le mitmeid p¿haserªtte, olen leidnud erinevatest muuseumidest tªistr¿kis rªtte vaid 

kolm. K»ik need on korduva mustriga ja vªga sarnased, millest v»ib jªreldada, et tegu oli ¿he ja 

sama meistriga. ERM-i p¿haserªti puhul on kogumisraamatus andmed, et tegu oli rªndava 

tr¿kkaliga, kes kªis k¿last k¿lla ja tr¿kkis kohapeal. Tr¿kkal oli vene pªritolu (ERM A 

563:1840). Samasugune sarnaste mustritega p¿haserªtt on olemas ka Irboska Muuseumis (vt lisa 

2, 4.) ja Ahto Raudoja Seto Instituudist on saatnud mulle foto sarnasest p¿haserªtist, mis on 

eravalduses (vt lisa 2, 5). V»ib ºelda, et tegemist on ilmselgelt vªga erandlike eksemplaridega nii 

p¿haserªttide kui ka pakkudega tr¿kitud tekstiilide hulgas. 
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Setu kolm sarnast p¿haserªtti 

 

1. EVM-i p¿haserªtt 

EVM-i peavarahoidja Elvi Nassar leidis selle mahajªetud Rªªbitsa k¿la h¿ljatud talust, kui ta 

viibis 2004. aastal koos kunsti¿likooli tudengitega ekspeditsioonil Setumaale. P¿haserªtt oli 

mahajªetud majas mªªrdunud ja vedeles p»randal. E. Nassar korjas selle ¿les ja t»i 

muuseumisse (vestlusest Elvi Nassariga 25.10.2014). P¿haserªtt on tr¿kitud mustale 

puuvillasele kangale. Kasutatud on sinakashalli (ilmselt algul valge, kuid mustal taustal jªtab 

sinakashalli mulje), helerohelist ja roosat vªrvi. Pitsi ega kootud ªªrt servas ei ole. Rªtile on 

tr¿kitud kªsitsi lille- ja fantaasialillemuster. Otstes on kaks lennuasendis ja kaks vastastikku 

seisvat tuvi. 

 

2. ERM-i p¿haserªtt. 

Osaliselt on selle valmistanud, st 1890. aastal Mitrovtses Zagorjes kudunud poekangale 

koendªªre muuseumile m¿¿ja ema. Ikoonilina on tr¿kitud sinise, rohelise ja pruunikaspunase 

vªrviga stiliseeritud lille- ja linnumotiividest koosneva ornamendiga. Tr¿kkida on lastud 

1945. aastal rªndaval Vene tr¿kkalil samas kohas. Puuvillase kanga allservadel on kootud 

osa. M»»dud 425 Ĭ 34 cm (ERM A 563:1840). 

 

3. Seto Talumuuseumi p¿haserªtt 

P¿haserªtt on valge pitsiga, heledal p»hjal. Kuulunud ¿leandja vanaemale, kes elas Lobotka 

k¿las Vªrska vallas. Valmistatud 1940ï1950 (STM 528 E 411). 
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Sele 70, 71, 72. Seto Talumuuseumi (STM 528 E 411) (allikas: autori foto). ERM-i (ERM A 

563:1840) (allikas: ERM-i foto) ja EVM-i p¿haserªtid (EVM E 305:4) (allikas: www.e-

kultuur.ee/feedback?recordId=oai:muis.ee:985079). 

 

P¿haserªtid on tr¿kitud valgele ja mustale puuvillasele vabrikukangale. P¿haserªttidele on 

tr¿kitud »li baasil segatud vªrvidega ja otsetr¿kis. See tªhendab, et »livªrv on kantud tr¿kipakule 

ja seejªrel muster rªtile vajutatud. Mustri kordusi ¿hel rªtil on palju, kuid neid on kasutatud 

kompositsioonis n»nda, et iga l»ik tundub kordumatuna. Tr¿kkija fantaasia on nii pakkude 

valmistamisel kui ka mustrite valmistamisel olnud erakordselt leidlik. Mustrid on tihti kavalalt 

kaheks jagatud, nii et neid on v»imalik kasutada n-º peegelpildis. See tªhendab, et ¿hele servale 

on tr¿kitud mustrid paigutatud paremalt vasakule, teisel jªlle vastupidi. Selline paigutus 

v»imaldab vªhem pakke voolida. Tumedal kangal on kasutatud heledaid, pastelseid toone. 

Heledale p»hjale on jªllegi tr¿kitud tumedamaga. Tr¿kikvaliteet iseenesest ei ole vªga hea, eriti 

tumedal p»hjal kangaste puhul. Seda nªeb lªhemal vaatlusel. Vªrv on jooksnud tr¿kipakkude 

mustrivahedesse, mist»ttu tr¿kitud mustrite taastamine on olnud ¿snagi vaevaline protsess. Kuid 

p¿haserªti ¿ldmulje on eemalt vaadates vªga dekoratiivne. P¿haserªtid ei ole vªga hoolega 

viimistletud. Ilmselt on neil rohkem eemaltvaatamise m»ju ja dekoratiivne funktsioon. 
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Tr¿kipakkude valmistaja, tr¿kkal v»i disainer on pidanud mustri loomisel arvestama pakkude 

hulga ning paigutusega, samuti sellega, kuidas kasutada tr¿kipakku peegelpildis visuaalselt 

sarnase tulemuse saavutamiseks v»i mitmete erinevate kompositsiooniv»tete kasutamiseks. 

 

 

Sele 73. Skeem, kuidas paigutub muster kangal ja millistest kujunditest ning mustritest see 

koosneb. Tr¿kitud Setu p¿haserªtt (EVM E 305:4) (allikas: autor arvutijoonis). 

 

Tr¿kimustritest on kasutatud jªrgmisi motiive: tuvi, kes kristlikus traditsioonis esindab puhtust, 

truudust ja rahu (Fergusson 1990a, lk 2473); tammepuu oksi kui kindla usu ja vooruse s¿mbol 

(Fergusson 1990b, lk 2669); viinapuu oksa motiiv paelornamendis, mis kristlikus s¿mboolikas 

on paljutªhenduslik ning s¿mboliseerib Jumala suhet rahvaga (ibid, lk 2670); roos kui puhtuse ja 

mªrterluse s¿mbol (ibid, lk 2668); stiliseeritud lillemotiivid; oksi, »isi, lillebukette. ¦llatuslikult 

esineb motiivistikus ka nn Paisly motiiv, mis pªrineb algupªraselt Kashmirist ja on olnud elupuu 

s¿mbol, mida on kujutatud kªbi v»i seemne sisuna (Storey 1992, lk 21). Tegemist on tugevalt 

stiliseeritud, kuid aimatava kahekordse Paislyga, millele on lisatud lihtsaid »isi ja varsi. Kui 

otsida vªrvikasutuses tªhendust kristlikust s¿mboolikast, siis Fergussoni jªrgi on sinine taeva ja 

taevaliku armastuse, valge s¿¿tuse ja puhtuse, punane armastuse ja vihkamise s¿mbol ning 

roheline s¿mboliseerib elu v»itu surma ¿le (Fergusson 1991, lk 1130ï1131). Raske ºelda, mida 

meister m»tles ja kuidas valis oma mustrid ning vªrvid. Sellel ajal tegid tihti tr¿kitººd rªndavad 

mungad, kes kogusid kloostrile oma tººga raha (vestlus Tiiu Kunstiga 09.11.2014). Sellisel juhul 

ei saanud mustrivalik olla vªga juhuslik, tegemist on ju Setumaale iseloomuliku »igeusuga 

tihedalt seotud s¿mboolsete tekstiilesemetega. 
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¶ P¿haserªttidest inspireeritud kangad 

Setu Talumuuseumis on peale tr¿kitud p¿haserªti ka mitu huvitavat tekstiili, kus on kasutatud 

samu tr¿kipakke nagu p¿haserªti puhul, kuid tekstiilid on m»eldud sisustuskangasteks. Samade 

pakkudega on tr¿kitud kªterªtt, seinatekstiil ja laudlina. Tekstiilide kogumislegendides ei ole 

mingeid andmeid aja, koha ega kinkija kohta, kuid t»enªoliselt jªªb nende valmistamisaeg 

samasse aega nagu p¿haserªttide puhul ja t»enªoliselt on tegemist sama meistriga. 

 

Kªterªtt on heegeldatud pitsist allosaga, mis on m»lemal pool rªti servades, ¿hel serval on tr¿kk. 

Tr¿kil on kasutatud keskset lillemotiivi tammeokste ja kaarduvate spiraalsete stiliseeritud 

lehtedega, lihtsat lille, roosi, stiliseeritud viinamarjavªªdiga paelornamenti ja kahte lendava tuvi 

motiivi. Tr¿kitud on sinise, punase ja rohelise vªrviga nagu p¿haserªtilegi. 

 

 

Sele 74. Seto Talumuuseumi kªterªti detail (allikas: Seto Talumuuseumi foto). 

 

Seinatekstiili puhul on tegemist veelgi kummalisema nªhtusega kui k»ik eelnevad. Tegemist on 

tsentraalkompositsiooniga, mille keskele on tr¿kitud oksal istuv tuvipaar. See motiiv esineb 

k»ikidel p¿haserªttidel. Tuvipaar on asetatud lillevanikutesse. Kasutatud on pea k»iki 

vªiksemaid ornamente, nurkadesse on erinevate mustripakkudega ehitatud v»imas 

nurgakompositsioon. Ka lendavad tuvid on esindatud. K»ik motiivid on samad nagu 

p¿haserªttidel, kuid lisatud on suuremaid ja vªiksemaid kuusemotiive, kurja hundi motiiv ja 

kuke-kana motiiv. Kokkuv»ttes on see veider kooslus stiliseeritud lilledest, tuvidest ja 

sotsrealismi stiilis kuuskedest, kukkedest, kanadest, huntidest, mis meenutab natuke Vene 

muinasjutustseeni. Keeruline ºelda, kas tegemist on tr¿kkali v»i tellija fantaasiaga. Arvestades 

k¿llaltki peent tunnetust, mida nªitab kasutatud motiivistik ja kompositsioon p¿haserªttidel, 
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kaldun arvama, et tegemist on siiski tellija sooviga. Hundid, kanad, kuked ja kuused on vaatluse 

p»hjal tr¿kitud pakkudega, sest korduvad motiivid on vªga sarnased, mida maalimisega ei 

saavuta. Sellisel juhul pidid tr¿kkalil olema tellija soovi tªitmiseks olemas ka tr¿kipakud. 

Vªrvide valik on tªpselt sama nagu eelmiste kangaste puhul. 

 

 

Sele 75. Seto Talumuuseumi seinatekstiil (allikas: Seto Talumuuseumi foto). 

 

Laudlina on samuti vªga huvitav. Keskele on tr¿kitud mitme pakuga ringornament ja keskosas 

on nªha Paisly topeltkasutust. Servad on tr¿kitud tr¿kipakuga, millest nªeme kahel p¿haserªtil 

vaid poolt. ERM-i omal see puudub. Kummalisena tunduv ornament on n¿¿d tervikuna nªhtav. 

See koosneb stiliseeritud granaat»una motiivist, otstest spiraalseks keerduvatest lehtedes ja 

veidrast sauast, mille vastu n»jatub nartsissi meenutav tªpiline lill. Kasutatud on ka roosi, 

roosilehtede, tammelehe ja lihtsate »ite motiive. Eraldi nurga tarvis ei ole ornamenti kasutatud. 

Vªrvivalik on sama nagu eelmiste puhul. 
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Sele 76, 77. Seto Talumuuseumi laulina ja laudlina detail, tervikornament, mida on kasutatud ka 

p¿haserªttidel, kuid millegipªrast on osa sellest ornamendist p¿haserªttidelt vªlja jªetud (allikas: 

Seto Talumuuseumi foto). Detail samast tekstiilist (allikas: Seto Talumuuseumi foto). 

 

¦ksikesemed 

¦ksikesemete alla paigutan tekstiilesemed, mida ei ole v»imalik teistes r¿hmades kªsitleda, sest 

nad on erinevad ja erilised. ERM-i kogudest olen leidnud ¿he pearªti ja ¿he p»lle, mis on 

m»lemad tªiesti erinevad, ning Hiiumaa Muuseumist ¿he vardakoti. 

 

¶ ERM-i pearªtt 

M»ned esemed tulevad inimese juurde ise. Reet Piiri raamatu ĂVana-Tartumaa rahvar»ivadò 

esitlusel leidsin tema juhendamisel raamatust pakkudega tr¿kitud linase pearªtiku, mis on pªrit 

Kuremaa vallast  nnik¿last. Rªtik on tr¿kitud punaste ja mustade kirjadega, suurus 70 Ĭ 70 cm. 

Peªrªtt pªrineb aastast 1870 (ERM A 125:1, Piiri 2014, lk 85). Erinevate otsis»nadega MuIS-ist 

otsides ma seda rªtti ei leidnud. Esialgne mulje oli, et tegemist on pearªtikuga, mis ilmselt on 

Venemaalt toodud, kuid Robert Natuse vªrvimistººkoja tr¿kipakke uurides leidsin sarnaste 

loogetega tr¿kipakke, mida on konkreetsel rªtil kasutatud. V»ib oletada, et rªtt on tr¿kitud Eestis. 

Kirjade tundlikkuse jªrgi v»iks arvata vastupidist. S¿mpaatsena m»jub, et rªtti on eksponeeritud 

rahvariideid tutvustavas raamatus ja seda kªsitletakse rahvar»ivaste osana. 
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Sele 78, 79. Palamuselt pªrit pearªtt (ERM A 125:1) (allikas: ERM-i foto). Robert Natuse 

tr¿kikojast pªrinev loogetega tr¿kipakk (VM VM 7787:27) (allikas: autori foto). 

 

¶ Kihnu p»ll 

¦he erandliku nªhtusena esineb ERM-i kogudes Kihnust pªrit kªsitsi tr¿kitud p»ll, mis pªrineb 

umbes 1820. aastast ja on seega ¿ks vanemaid kªsitr¿kis tr¿kitud tekstiilesemeid ¿ldse. Valgel 

p»hjal on sinised kirjad (p»ll on linasest materjalist, 77 cm pikk, alt 58 cm lai, valge vªrvliga). 

Kahjuks ei ole teada midagi valmistaja ega vªrvide kasutuse kohta. P»llel on vªga lihtsad 

geomeetrilised ornamendid ja laine motiivid, mida on tr¿kitud piki kangast triipudena (ERM A 

290:414). 

 

 

Sele 80. Kihnust pªrit tr¿kitud p»ll (ERM A 290:414) (allikas: www.muis.ee). 
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¶ Hiiumaa Muuseumi vardakott 

Vardakoti kohta ei ole teada muud, kui et see on valmistatud t»enªoliselt 20. sajandi alguses. 

Vardakoti muster on rahvuslike motiividega ja vªga eestipªrane. 1912. aastast on Hiiumaal 

andmeid tr¿kilaudade ja »livªrviga tr¿kkimisest. Tr¿kipakke valmistasid k¿la vanemad mehed 

(ERM KV 35, lk 1087). Vardakott on t»enªoliselt pakkudega tr¿kitud. Muster on peen ja tundlik 

ning sellist joont on raske lªbi ġablooni edasi anda. Stiliseeritud lillevanikul on kujutatud suurt 

sinist »it ning vªiksemaid valgeid ja kollaseid »isi koos lehtede ja viljapeadega. 

 

 

Sele 81. Hiiumaa Muuseumi vardakott (HKM 1617 Tla 4) (allikas: www.muis.ee). 

 

4.2.2 Tehnoloogia 

 

Etnograafiliste materjalide p»hjal teati »livªrviga tr¿kkijaid linnades (ERM KV 15, lk 125), 

Laikses (ERM KV 15, lk 1833), P¿halepas (ERM KV 15, lk 1887), Kaarmas (ERM KV 15, lk 

2125), Kªinas (KV15, lk1087), R»uges (ERM KV 15, lk 1259), Emmastes (ERM KV 35, lk 

1087), Annas (ERM KV 35, lk 1469, 1493), P»ltsamaal (ERM KV 35, lk 1747) ja Setumaal 

(ERM EA 147, lk 165ï170). Kuna ¿heski eelpool kirjeldatud tekstiileseme legendides ei ole 

kirjeldust ega retsepte, kuidas otsetr¿kis kangaid tr¿kiti, jªªb ¿le vaid toetuda visuaalsele 

vaatlusele ja ¿ksikutele etnograafilistele allikatele, kus ei ole k¿ll kirjeldust, kuid on 

¿leskirjutusi, kuidas erinevates kohtades on tr¿kitud. Kindlasti aitaks tªpsem vªrvide koostise 

keemiline anal¿¿s kaasa tehnoloogia tªpsemale kirjeldusele. Jªrgnevalt kirjeldan tehnoloogiat, 

mil moel v»idi ¿hte ja teist eset pakkudega tr¿kkida. Olen tuginenud ¿ksikutele andmetele ja 

ajaloolistele ning teaduslikele kirjeldustele. 
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Lillornamendiga vaibad 

Vaibad kooti enne tr¿kkimist ja t»enªoliselt vªrviti kangas ning m»nel puhul ka l»im enne 

kudumist. Osa tekstiile on ka vanutatud. Etnograafilistes materjalidest ja kogumisraamatutest ei 

ole v»imalik tªpselt vªlja lugeda, millise vªrviga nendele vaipadele tr¿kiti. Kuna Eestis olid Vene 

m»jud ja enamik teavet tr¿kkimisest tuli Venemaalt, v»ib vaid oletada, et tegemist v»is olla 

»livªrviga, sest Venemaal kasutati seda traditsiooniliselt otsetr¿ki puhul. 1920. aastatel olid 

Eestis kindlasti olemas ka keemilised vªrvid. ¦kski fakt seda vaipade puhul aga ei kinnita. 

Huvitava n¿ansina leidsin korrespondentide vastuste hulgast, et R»uge kandis oli meister 

tr¿kipaku Ăkivit»rvagaò (saarepuu juurtest valmistatud t»rv) kokku teinud ja vajutanud sellega 

kangale mustri (ERM KV 15, lk 1243). Venemaal saadi musta vªrvi puu n»est ja tuhast, mida 

segati hiljem vaiguga (Jakunina 1953, lk 6). Saarepuu t»rv on vªga vaigurikas. Enamik vaipadest 

on pªrit Lªªne-Eestist. Saartel ja Kagu-Eestis aeti rohkesti t»rva (Rattus 2015). V»imalik, et neid 

vaipu tr¿kitigi t»rvaga, kuid ¿he variandina v»ib oletada, et kuna s¿nteetilist indigot tehti 

kivisºet»rvast, v»idi musta vªrvi saamiseks kasutada ka s¿nteetilist indigot (Peets 1998b, lk 

292). 

 

Jutustavate motiividega tekstiilid, ¿ksikesemed 

Kªsitlen jªrgmist kahte r¿hma koos, sest minu arvates on m»lema r¿hma tekstiilide puhul 

kasutatud sama tehnoloogilist meetodit. Ainsa erandina selles reas nªib olevat Kihnu p»ll, mille 

kohta puuduvad igasugused andmed, kuidas seda tr¿kiti. Kihnu p»llel on sinist vªrvi kirjad. 

Kuna indigost saadud vªrv otsetr¿kiks oli haruldus isegi Euroopas, siis t»enªoliselt indigo baasil 

sinist vªrvi tr¿kiks ei kasutatud. S¿nteetiline indigo leiutati hiljem (19. saj l»pp), kui on 

dateeritud Kihnu p»ll (1820), seega ei saanud vªrv olla ka s¿nteetilise indigo baasil (Peets 

1998a, lk 34). On kasutatud muud sinise vªrvi allikat. V»imalik, et tegu oli vªrviga »li ja 

mineraalaine baasil, kuid seda on raske keemilise anal¿¿sita selgeks teha. Teiste tekstiilesemete 

puhul v»ib arvata, et tegemist oli »livªrviga tr¿kiga. 

 

ìlivªrvid sisaldavad s¿nteetilisi v»i looduslikke pigmente. Looduslikud pigmendid on 

mineraalid (asuriit), muldpigmendid (umbra, sieena, ooker) ja orgaanilised pigmendid (s¿si ja 

tuhk), mis segatakse sideainetega, kuid need ei tohi sideaines lahustuda (Vahur 2005, lk 7, 8, 9, 

15). Sideainete hulka kuuluvad »lid, vahad, vaigud, valgud ja s¿sivesikud, mida kasutatakse 

s»ltuvalt sellest, milline on »livªrvi kasutamise eesmªrk ja pigmendivalik. Mida rohkem on 

vªrvis pigmenti, seda kvaliteetsem on vªrv. Vªrvide lahjendamiseks kasutatakse eeterlikke »lisid 

(nªiteks tªrpentini) (ibid, lk 17, 24, 26). Kas Eestis olid »livªrvidega tr¿kkimisel otsetr¿kis 
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kasutusel s¿nteetilised v»i looduslikud pigmendid, on allikate puudumise t»ttu raske ºelda. 

 

ìlivªrvidega tr¿ki puhul toetun 1931. aastal Venemaal vªlja antud Armandi raamatule 

Ăʆʨʥʘʤʝʥʪʘʪʩʠʷ ʪʢʘʥʠò, kus kirjeldatakse »livªrvide kasutamist tekstiilil, k¿ll seoses 

maalimisega. T»enªoliselt on tr¿kkimisel vªrvainete kasutus sarnane. Tr¿kkimiseks peab vªrv 

pisut paksem olema, tavaliselt hapukoore konsistentsiga. ìlivªrvide kandmiseks kangastele on 

kaks meetodit. ¦hel puhul kasutatakse kruntvªrvi, teisel mitte. Kruntvªrvi kasutatakse juhul, kui 

tegemist on dekoratiivsete tekstiilidega ï pannoode v»i ka patjade puhul. R»ivaste, sallide jms 

taolise puhul kruntvªrvi ei kasutata ja kangas sªilitab oma loomuliku elastsuse. (Euroopa ajaloost 

on teada, et kangast tººdeldi ka kliistriga, et see jªªks tugevam ja sellele oleks lihtsam vªrvi 

peale kanda, hiljem tuli see pestes vªlja.) Tekstiilile v»ivad tekkida »livªrve kasutades »lised 

mustriservad. Selle ªrahoidmiseks v»ib kanga alla raputada kriiti, mis imab »li endasse, v»i 

kinnitada kangas raamile ja siis lauale, et ta ei puutuks pidevalt laua pinnaga kokku. ìlivªrve 

lahustatakse kangaste vªrvimisel teisiti kui klassikalise maalimise puhul. ìige konsistentsi 

saavutamiseks kasutatakse puhastatud bensiini (aviobensiin). See muudab k¿ll vªrvid pisut 

matimaks, kuid seda ei tasu peljata (Armand 1931, lk 160ï162). 

 

Praktilise tºº kªigus, tr¿kkisin p¿haserªti rekonstruktsiooni (vt ptk 6.2), olles enne katsetanud 

erinevate »livªrvidega. ìlivªrvid segasin ise vªrvimuldade baasil. Tr¿kkimise kªigus andis 

munaga segatud »livªrv k»ige lªhedasema tulemuse originaalile. Kuna muna»li temperat on 

teadaolevalt kasutatud ka ikoonide ja p¿hapiltide maalimiseks, on t»enªoline, et samu vªrve 

kasutada ka p¿haserªttide tr¿kkimiseks. 
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5. TR¦KIPAKKUDEGA K SITR¦KI TEHNOLOOGIA 

KASUTAMINE T NAP EVAL 

Pakkudega tr¿kkimist kasutatakse k»ikjal maailmas. Pakutr¿kist on saanud ainulaadne 

kªsitººvorm, mis elab oma elu tªiesti uuel tasemel, kasutades traditsioonilisi v»tteid. Ka pakkude 

enda tegemiseks rakendatakse moodsaid v»i alternatiivseid vahendeid, kuid see ei vªhenda tººde 

vªªrtust. Sama puudutab vªrve ja materjale. Uus ajastu n»uab ka uut lªhenemist, kuid on ka hªid 

nªiteid traditsioonitruudusest. Turumajanduses peab iga ettev»te v»i tººkoda leidma endale 

vªljundi, et tarbijani j»uda. Vªga mitmed ajakohased pakkudega tr¿kkivad ettev»tted kasutavad 

segatehnikaid ja lisaks tr¿kkimisele kaunistatakse kangaid v»i r»ivaid nªiteks tikkimise v»i m»ne 

muu kªsitººv»ttega, et muuta need atraktiivsemaks. 

 

Kangaid on tr¿kitud pakkudega ja sama meetodit on kasutatud ka tapeetide tr¿kkimisel. M»lema 

puhul rakendatakse samu disaini- ja tr¿kiv»tteid, erinev on vaid materjalide ja vªrvi kasutus. 

Tihti kªsitletakse neid koos, mist»ttu on uurimistººs esindatud ka ettev»tted, kus tegeldakse 

tapeetide tr¿kkimisega. India tªnapªevane pakutr¿kk on uurimuses eraldi tªhelepanu all. ¦hest 

k¿ljest seet»ttu, et pakutr¿kk kangale on t»enªoliselt saanud alguse Indiast ja seal elab 

traditsioon edasi. Indias rakendatakse siiani vanu meetodeid k»rvuti uuematega. Teisalt seet»ttu, 

et mul oli v»imalus praktika raames k¿lastada mitmeid India tººkodasid ja nªha nende tººd oma 

silmaga. Toon nªiteid k»ikjalt maailmast, mis peaks rikastama tªnapªevase pakutr¿ki 

tehnoloogia kasutamise ¿ldpilti. Eestis on pakutr¿kk populaarne, seega olen m»nedele 

professionaalsetele pakkudega tr¿kkijatele ja pakumeistritele p¿hendanud eraldi peat¿ki. 

 

5.1. Pakutr¿kk Indias 

 

India traditsioonid pakkudega tr¿kkimise alal on iidsed. Nende looming tugineb usul ja loodusel. 

India viljakad maad on andnud neile indigo vªrvaine ja mitmed taimed, millistega vªrvimisel 

v»rdset ei ole. Seal ei ole traditsioon katkenud, vaid elab edasi. Mul »nnestus kªia praktika 
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raames Indias ja siin on ¿levaade India traditsioonilisest kªsitsi pakkudega tr¿kkimisest 

tªnapªeval. 

 

Anokhi salong-kauplus, kaupluste kett ja muuseum 

Anokhi on suurepªrane nªide ¿he ettev»tte kultuuri kandvast ja hoidvast suhtumisest rahvakunsti 

traditsioonidesse. Juba ¿le 40 aasta on Anokhi ideaalideks sªilitada ja arendada kohalikku 

tekstiiliga seotud tr¿kikultuuri, panustada disaini, turundusse ja mitmete projektide rahastamisse. 

Ettev»te on tuntud kui alternatiivne heade ªritavadega eeskuju, mis elavdab traditsioonilise 

tekstiilitr¿ki oskusi. Anokhi ei ole mitte ainult salong-kauplus. (ìieti on see kaupluste kett, 

millel on ¿le kogu India 24 kauplust, aga see on ka muuseum ja arenduskeskus 

(www.anokhi.com). 

 

Muuseumis nªidatakse kohalikke materjale, auvªªrseid tehnikaid ja meetodeid. Anokhi on ªra 

teeninud ka UNESCO auhinna ĂCultural Conservation 2000ò. Lisaks tegelevad nad teaduslike 

uuringute projektidega. Teadusuuringud on enamasti seotud erinevate stiilide ja protsesside 

uurimisega, nagu looduslikud vªrvained, dabu-mudaga tr¿kkimine, kulla kasutamine tr¿kis jne. 

Oluline on ka regionaalsete eripªrade sªilitamine. Ajrakh, Bagru, Balotra, Jaipur, Naliya ja 

Sanganer on traditsioonilised pakutr¿ki piirkonnad ning igal neist on oma eripªra. Kogud 

moodustavad varamu pakkudega tr¿kitud tekstiilidest, tººriistadest ja piltidest. P»hir»hk on 

tªnapªevaste r»ivaste ja kodutekstiili valmistamisel Anokhi muuseumist saadud traditsioonide 

ning ajaloolise teabe jªrgimisega (www.anokhi.com). 

 

K»ike, mida valmistatakse kªsitºº ja traditsioonide uues kuues ning moodsas v»tmes, on 

v»imalik Anokhi kauplustest soetada. R»ivad ja sisustustekstiilid on enamasti tr¿kitud looduslike 

vªrvidega, need on kallid, kuid imekaunid. M¿¿akse tr¿kitehnikat tutvustavat kirjandust (oma 

vªljaanne) ning metallribade ja tihvtidega valmistatud tr¿kipakke (www.anokhi.com). 
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Sele 82. Looduslike vªrvidega pakkudega tr¿kitud kangast moodne r»ivas Anokhi salong-

kaupluses (allikas: www.anokhi.com). 

 

Maa Fabric Galleria Bengalurus 

See on t¿¿piline India pakutr¿kitººkoda, kus valmistatakse rikastele hindudele ja poliitikutele 

rahvuslikke sarisid, nagu intervjuude kªigus selgus. Nad ei »mble sarisid ise, vaid lasevad 

»mmelda. Nende tºº on saride kaunistamine traditsioonilise pakutr¿kiga. Kogu tºº tehakse 

keemiliste vªrvidega, mis on erakordselt kvaliteetsed ja vªga hea konsistentsiga. Neil on laos 

hulgaliselt tr¿kipakke. Kui klient soovib eridisaini, siis omanik, kes on k»ik mustrid ise vªlja 

m»elnud, valmistab tellija n»udmisel uue disaini ja tellib pakud. Kasutatav materjal on enamjaolt 

naturaalne siid. Siidi nªidised on salongis olemas. Need tellitakse kliendi soovide jªrgi kindlalt 

firmalt. Tººkojas on tººl kolm inimest: tr¿kkal, disainer ja m¿¿gimees (autori vªlitººde 

materjalid 2014). 

 

 

Sele 83. Nªide tr¿kipakkudest Maa Fabricis (allikas: autori foto). 
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Sele 84. Pakunªidised stuudio seinal (allikas: autori foto). 

 

 

Sele 85. Sari tr¿kkimine (allikas: autori foto). 

 

Navrang dyeing and printing unit Bengalurus 

See on samuti t¿¿piline India pakutr¿kitººkoda, kus valmistatakse sarisid, aksessuaare, 

moodsaid r»ivaid ja peale tr¿kkimise osaliselt ka tikitakse (selline tehnika pªrineb Rajasthani 

piirkonnast). Seal »mmeldakse sarid ise ja kogu toodang valmib kohapeal, kus on ka 

tootenªidised. Vªrvimistººkojas kangas vªrvitakse ja siis see viimistletakse. Tr¿kitakse kahel 

viisil: pakkudega ja siiditr¿kis, kasutades nii segatehnikat kui ka m»lemat tehnikat eraldi. 

Tººkojas »mmeldakse ja tikitakse r»ivaid ning aksessuaare. Seal tººtavad kaks »mblejat, tikkija, 

neli tr¿kkalit (kaks pikka lauda, ¿ks siiditr¿kiks ja teine pakutr¿kiks), vªrvimistººkojas tººtab 

neli ja viimistluses kaks inimest. K»ik tooted kuivatatakse pªrast viimistlust lahtisel terrassil 

(autori vªlitººde materjalid 2014). 
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Sele 86. Tr¿kiti nii siiditr¿kis kui ka pakutr¿kis. Taamal on nªha pakkudega tr¿kkalit. Eespool 

sari tr¿kiprotsess ï servad tr¿kiti pakkudega ja sisu siiditr¿kis (allikas: autori foto). 

 

 

Sele 87. Sari pallu on tr¿kitud, n¿¿d nihutatakse kangast (allikas: autori foto). 

 

The National Institute of Design R&D Campus disainikeskus Bengalurus 

Gyanesty Mishra on disainiinstituudis »ppej»ud, hariduselt skulptor. Ta »petab peale skulptuuri 

ka pakutr¿kki ja keraamikat, on teinud mahuka uurimistºº taimevªrvidest ja sellest, kuidas 

nendega tr¿kkida. Gyanesty korraldab disainikeskuses oma uurimistºº baasil kursusi. Ta »petab 

traditsioonilist pakutr¿kki taimevªrvidega. Lisaks korraldatakse kursusi punutiste, keraamika, 

skulptuuri ja puuvoolimise valdkonnas. Disainikeskus on m»eldud inimestele tªiend»ppe 

pakkumiseks. Indias puuduvad v»imalused erinevatest kultuurkapitalilaadsetest 

organisatsioonidest raha k¿sida, kuid traditsioonide hoidmiseks, sªilitamiseks ja arendamiseks on 

valitsus raha eraldanud (autori vªlitººde materjalid 2014). 

 

 

Sele 88. Disainikeskuse peasissekªik. Kaunistatud terrakotaskulptuuride ja reljeefidega (allikas: 

autori foto). 
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Sele 89. Pakkudega tr¿kitud tapeedi fragment, mida kasutati katkise akna katmiseks (allikas: 

autori foto). 

 

Pakumeister Balu 

Balu on kolmandat p»lve tr¿kipakumeister, tagasihoidlik mees, kes tººtab disainikeskuses. Ta 

valmistab traditsiooniliselt tr¿kipakke tiikpuust umbes 7 cm paksustest seibidest, mis on 

valmistatud ristil»igatud puidust. Tººriistadeks kasutab ta vªga terava otsaga umbes 12ī15 cm 

pikkuseid peenikesi peitleid, millel ei ole eraldi vart. Puidu pind oli kaetud valge vªrviga. K»ik 

kavandid joonistab ta ise (see on traditsioone edasikandva India eripªra, et pakumeister tunneb 

oma maa ornamentikat nii hªsti, et suudab k»ik mustrid ise luua, ilma et oleks m»nda kunsti- v»i 

muud kooli l»petanud). Muster on enne paberile kantud. Seejªrel pannakse paber tiikpuust 

seibile ja toksitakse peene peitliga muster lªbi paberi puusse. Seibil valitakse koht v»imalikult 

serva lªhedal, et puitu m»istlikult ªra kasutada. Seejªrel hakatakse erinevate peitlitega umbes 

20ï30Á nurga all mustrit vªlja toksima (reljeefi s¿gavus on umbkaudu 7 mm). Tiikpuud saab 

terava peitliga kergesti tººdelda. Tººriistad peavad olema vªga teravad, nii et l»ikavad vabalt 

paberit. Peiteldamiseks kasutab ta puidust jªmedaotsalist pulka, mis on kasutusel haamrina. 

Vªikese (umbes 3 cm) motiivi vªljal»ikamiseks kulub tal mitte rohkem kui 10ï15 minutit. Ta on 

oma ala t»eline meister. Kui motiiv on vªlja l»igatud, l»igatakse see sirgelt toksides vªlja 

¿lejªªnud tiikpuust seibist, nii et servad jªªvad puhtad ega sega tr¿kkimist (autori vªlitººde 

materjalid 2014). 
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Sele 90. Balu nªitab oma meistrioskusi tiikpuud vormides (allikas: autori foto). 

 

Tharangini International Bengalurus 

Tharangini nime kannab keskus, mis on m»eldud tººtutele erinevate projektide elluviimiseks. 

Tharangini keskus on samasugune pakutr¿kitººkoda, mis sarnaneb Maa Fabricsi tººkojaga, kuid 

on palju mahukam ja suurem. Tººtati mitme pika lauaga. Tr¿kkalid on k»ik mehed, enamik oli 

seda tººd teinud 20ï45 aastat. Mehed on rahulolevate ja r»»msate nªgudega. K»ik mustrid 

tr¿kitakse saridele kªega m»»tes. Tr¿kitakse nii puuvillasele kui ka siidile. Naiste ¿lesandeks on 

aias vªrv kangastelt kaevuveega maha pesta, segada suurtes p¿ttides vªrve ja tegeleda mustrite 

ettevalmistamisega. Kasutati keemilisi vªrve (autori vªlitººde materjalid 2014). 

 

Olgu ºeldud, et Indias ei kohanud ma tººkodades ¿htegi meistrit, kellel oleks olnud erialane 

kunstiharidus. Nende traditsioon elab juba aastasadu ja teadmised antakse p»lvest p»lve edasi. 

 

5.2 Pakutr¿kk mujal maailmas 

Kogu maailmast v»ib leida kªsitr¿kiga tegelevaid vªikeettev»tteid ja kunstnikke. Jªrgmise valiku 

erinevatest tªnapªevastest pakutr¿ki viljelejatest tegin erinevate kohtade p»hjal, mis mulle endale 

emotsionaalset rahuldust pakkusid. 

 

Pavlovski Pasadi rªtikute manufaktuur (ʇʘʚʣʦʧʦʩʘʜʩʢʘʷ ʇʣʘʪʦʯʥʘʷ ʄʘʥʫʬʘʢʪʫʨʘ) Venemaal 

Venemaal Moskva lªhistel Pavlovski Pasadis tººtab endisaegset pakutr¿ki meetodit kasutades 

manufaktuur, mis eksisteerib juba ¿le 200 aasta ja kannab edasi traditsioonilist, ainult Pavlovski 

Posadile omast koloriiti. Siin ei ole traditsioonid katkenud. (www.vk.com/rumagazru; 

www.youtube.com/watch?v=RYyJStZuvtA) 

 

Kuna Pavlovski Pasadi manufaktuur on eelk»ige tuntud oma eripªraste mustrite ja ornamentide 
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poolest, valitakse hoolikalt vªlja maalitud kavandid. Disaineritel ja koloristidel on vªga 

vastutusrikas tºº, sest neilt eeldatakse ainult vªga head kvaliteeti. Kui kunstin»ukogu on mustrid 

heaks kiitnud, hakatakse tr¿kkimist ette valmistama. K»ige keerulisem on »ige koloriidi 

leidmine, sest tr¿kkimise ajal »iget vªrvitooni ei nªe. ìige vªrvitoon ilmub nªhtavale pªrast 

kanga aurutamist ja pesemist. See annab tunnistust peitsidega tr¿ki kasutusest. Peitsidega tr¿ki 

meetod teeb ettevalmistusprotsessi keerukaks, sest enne peab tr¿kkima mitu proovi, et »iget 

vªrvitooni saada ja »ige vªrvaine retsept paika panna. Igat mustrit tr¿kitakse tavaliselt ka 

erinevates vªrvivariantides (www.vk.com/rumagazru, 

www.youtube.com/watch?v=RYyJStZuvtA). 

 

S»ltuvalt mustri keerukusest kasutatakse tr¿kkimisel erinevaid vahendeid. Osa mustreid 

tr¿kitakse tr¿kilaual automaatsete masinatega, mis v»imaldavad tr¿kkida eri vªrvidega. K»ige 

vastutusrikkamad ja tundlikumad l»igud tehakse kªsitsi. Tr¿kiprotsess on ºkoloogiliselt puhas ja 

kasutajas»bralik. Tehnoloogia viimase s»na k»rval viljeldakse ka ainult kªsitsi pakkudega 

tr¿kkimist (www.vk.com/rumagazru, www.youtube.com/watch?v=RYyJStZuvtA). 

 

 Pakutr¿ki meetodil tr¿kitakse sealsetes tººkodades kreemjal v»i vªrvitud p»hjal villaseid, 

puuvillaseid ja siidist pearªtikuid ning salle. Mustrid kantakse peale puidust tr¿kipakkude 

(ʜʝʨʝʚʷʥʥʳʝ ʬʦʨʤʳ) ehk lilledega (ʮʚʝʪʢʠ), nagu nad neid hellitavalt kutsuvad. S»ltuvalt 

rªtikute mustri keerukusest kasutatakse ¿he rªti juures 40ï60 erinevat tr¿kipakku. Tr¿kivormid 

tehakse erinevatest puidukihtidest. Tr¿kivormi plastilisuse eesmªrgil kasutatakse keskmises kihis 

pehmet mªnnipuitu. ¦he kihi paksus on 6 cm. Tr¿kipakkude suurus on kuni pool meetrit. 

Tr¿kitud rªttide kvaliteeti v»rreldakse Louis Vuittoni omadega ja need ei jªª alla 

maailmakuulsatele tootemarkidele. Manufaktuuris toodetakse umbes 800 erinevat salli, rªtikut ja 

laudlina (www.vk.com/rumagazru, www.youtube.com/watch?v=RYyJStZuvtA). 
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Sele 91, 92. Pavlovski Pasadis kªsitsi tr¿kitud villane rªtik, 146 Ĭ 146 cm (allikas: 

www.platki.ru/catalogue/2/4/-/5707/). Rªtikute tr¿kkimine Pavlovski Pasadis (allikas: 

www.vk.com/rumagazru). 

 

Katherine Morrise tapeedid 

Inglismaal Londonis tegutseb kunstnik Katherine Morris, kes tr¿kib tr¿kipakkudega tapeete. 

Tema tr¿kipakud ei ole traditsiooniliselt valmistatud. Ta kasutab tr¿kipakkude tegemisel 

linooll»iget. Sellised tr¿kipakud v»imaldavad tr¿kkida loomulikus korrapªratuses, pehmelt ja 

delikaatselt. Sellist tulemust mehaaniliselt ei saavuta. Oma tapeedid kujundab ta kahevªrviliselt, 

kasutades nn damaskuse vªrve. Morris kasutab pealetr¿kil kontrastsusprintsiipi, mille jªrgi 

kujundab tapeedile graafilise mustri. Tr¿kkimiseks kasutab ta poest saadaolevaid 

emulsioonvªrve. Inspiratsiooni ammutab ta erinevatest allikatest: Inglise ajaloolisest kujundusest 

(eriti William Morrise loomingust), 16. sajandi puul»igetega tehtud illustratsioonidest, keskaja 

plaadimustritest, keldi kultuurist, 30. ja 60. aastate disainist ning erakordselt inspireerivalt 

kunstnikult Peggy Anguselt (1905ï1993). Olemasolevaid tr¿kinªidiseid kasutab ta m¿¿gitººs, 

kuid ta on paindlik ja tuleb vastu klientide soovile nii mustri- kui ka vªrvivalikus. 

(www.katherinemorris.com) 

 

Kujundusi tuleb juurde just seoses eritellimustega. Siis tuleb valmistada uued linoplokid, mille 

arv s»ltub mustri kordusest. N»nda on valminud mitmed projektid, nªiteks Saksamaa 30. aastate 

disain ajakirjale (vt sele 93) v»i Iraani kunstniku Reza Arameshi idee asendada klassikalises 

damaskuse mustris palmilehed akantuselehtedega. ¦he teemana kasutab ta klassikalist ġoti 

mªrgikeelt, ruudulisel taustal mªnnikªbi v»i ohaka s¿mbolit ja armastab s¿mboolse tªhendusega 

lilli, milledest ¿ks on stiliseeritud roos. (www.katherinemorris.com) 
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Sele 93, 94. Saksamaa 30. aastate mustrist inspireeritud tapeet (allikas: 

www.katherinemorris.com). Katherine Morrise kujundatud tapeet Harvest (allikas: 

www.katherinemorris.com). 

 

India Rose Birdi pakkudega tr¿kitud paberid ja mustriklotsid 

India Rose Bird on l»petanud Leedsi Kunstikolledģi. Tema erialaks on tekstiilitr¿kk ja disain. 

Oma tººdes keskendub ta tººmahuka kªejoonistuse ilule ning ajatute traditsiooniliste 

tr¿kitehnikate kasutamisele. India tººdes on nªha mitmekesisust ja eksperimendivabadust. Oma 

tººdes taotleb ta kvaliteetset tulemust, luues interjººridisaini kompositsioone ja pilte. Kuigi ta 

kasutab arhailist inspiratsiooniallikat, m»juvad ta tººd tªnapªevaselt, sest ta realiseerib oma tºid 

nii kªsitr¿kis kui ka digitaalsena. Kunstnik on loonud kollektsiooni ĂFolkloorsed nikerdusedò, 

mis sisaldab kªsitsi tr¿kitud tapeete ja seinapilte ning puidust nikerdatud klotse seinte 

kaunistamiseks. Need sarnanevad vªga tr¿kipakkudega. Oma tººde kaudu taasloob ta iidset 

Aafrika kultuuri, millest inspireeritud kujundikeelt ta kasutab. Sinna hulka kuuluvad nii 

rahvaluule, kost¿¿mid kui ka rituaalid. India eesmªrk on edastada p»nevat narratiivi, ulmelisi 

tªhemªrke ja ilusaid mustreid. (www.cargocollective.com/indiarosebird) 
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Sele 95, 96. India Rose Birdi kujundatud tapeedid ja tr¿kised (allikas: 

www.cargocollective.com/indiarosebird). Seinapakud (allikas: 

www.cargocollective.com/indiarosebird). 

 

Liz Galbraith ja Ephraim Paul, stuudio-tººtuba 

USA-s Philadelphias alustas 1986. aastal tººd Liz Galbraithi ja Ephraim Pauli stuudio-tººtuba, 

mis on spetsialiseerunud kªsitsi pakkudega tr¿kitud tekstiilide ning tapeetide valmistamisele. 

Veel tr¿kitakse ka patju ja valgusteid. Stuudio on hingega ettev»te, kus kªsitººlised ja 

kunstnikud teevad koostººd ning ¿hendatud j»ududega luuakse peeneid ja elegantseid kangaid. 

Eesmªrk on hea kvaliteet ja peen viimistlus. Stuudio on traditsioonidel p»hinev, arenev ja 

muutuv organism, kus tººd tehakse tªie p¿hendumusega. (www.galbraithandpaul.com) 

 

Stuudios valmistatud kangad on k»ik tr¿kitud tr¿kipakkudega. ¦hendatud on traditsiooniline 

kªsitººoskus ja tªnapªevane disain. See annab kangastele erilise h»ngu. Disaini kohandatakse 

olemasolevate tr¿kipakkude jªrgi. Valida on 41 mustri ja viie mustrip»hja ning 150 erineva vªrvi 

hulgast. K»iki tr¿kikangaid m¿¿akse erinevates stuudiopoodides ¿le kogu USA. Tapeedid 

¿hendavad tundlikke pindu ja tekstuure, mida tr¿kitakse samuti tr¿kipakkudega, kasutades 

sealjuures laia vªrvipaletti. Tapeedi alusmaterjal on tulekindel ja neid on kerge puhastada. 

(www.galbraithandpaul.com) 
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Sele 97, 98. Stuudio-tººtoa tººprotsess (allikas: www.galbraithandpaul.com). Philadelphias 

tr¿kitud kangastest valmistatud toodete reklaamfoto (allikas: www.galbraithandpaul.com). 

 

Georgia Chapman ja kaubamªrk Vixen 

(é) Nii kaua, kui ma mªletan, olen kogunud tekstiilit¿kke, dekoratiivset paberit, vanu salle, 

tapeedit¿kke ... midagi, mis meeldib mulle vªrvi poolest ja pinna kaunistamiseks. See oli 

loomulik, et minust sai tekstiilidisainer, ¿tleb enda kohta Georgia 

(www.georgiachapman.com.au) 

 

Georgia Chapmani kaubamªrk Vixen on tuntud juba ¿le kahek¿mne aasta. Georgia on toonud 

turule oma kindla kªekirja ja pildikeelega tr¿kitud tooted. Tema kaubamªrgiks on kaunis, 

kvaliteetne, piiratud tiraaģ, kordumatu originaallooming. K»ik tooted on Austraalias tehtud ja 

tr¿kitud Georgia Collingwoodi stuudios, osa teevad allhanke korras kohalikud Melbourneôi 

tootjad. Georgia stiil lªhtub traditsioonilistest motiividest, mustritest ja tehnikatest ning ta 

¿hendab neid k»ige ootamatumatel viisidel. Tema loomingus on ajatut lihtsust, funktsionaalsust 

ja ilu ning tema kirg on disain, vªrv ja kªsitºº. (www.georgiachapman.com.au) 

 

Vixen alustas Austraalias 1992. aastal moer»ivaste ja kodutekstiilide valmistamisega, mille 

juures kasutati ainult originaalmaterjale. Vªrvide ja tekstuuridega rikastatud hiina krepp, samet ja 

siid muutusid Georgia kaubamªrgiks. Kaksk¿mmend aastat on Vixen m¿¿nud oma tooteid kogu 

Austraalias, Aasias ja Londonis. Vixeni lipulaev kauplus Fitzroy avati 2007. aastal. 

Georgia on oma tºid laialdaselt eksponeerinud ja tema kujundatud tekstiile ning r»ivaid leidub 

Victoria rahvusgalerii ja Powerhouse Museumi kogudes. (www.georgiachapman.com.au) 
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Sele 99. Georgia Chapmani kujundatud padi (allikas: www.georgiachapman.com.au). 

 

T·thi tººkoda ja pereettev»tte taass¿nd 

Sinivalge pakutr¿kiga on tegeldud paljudes Euroopa riikides. Enamik ajaloolisi tººkodasid on 

oma jªrjepidevuse kaotanud v»i saanud muuseumideks. ¦ks omataoline tººkoda asub Ungaris 

Gyºris, peegeldades Euroopa sinivalge tekstiili ajalugu. Tººkoja asutas 1879. aastal Peter 

Ehling. Pªrast II maailmas»da v»»randas selle kommunistlik valitsus. Kui poliitiline s¿steem 

Ungaris muutus, taastas tººkoja perefirmana Peter Ehlingi lapselapselaps Ildiko T·th. Lªhedal 

asuv tr¿kitekstiilide muuseum P¨pas aitas neid ja lubas kasutada muuseumi esemefondides 

olevaid tr¿kipakke. Samuti said sugulased abi kohalikult mehelt, kes »petas neid sinivalget 

tr¿kki kasutama. Nii sai pereettev»te kasutada kohalikul traditsioonil p»hinevaid mustreid ja 

rakendada oma teadmisi tehnoloogiast. Tººkoda tegutseb vªga aktiivselt. 2011. aastal esindasid 

nad Ungari kªsitººd Thamesi festivalil Londonis ja 2013. aastal Washingtonis. (allikas: 

Textileforum 2013, lk 30) 

 

5.3 Pakutr¿kk Eestis 

Tr¿kipakkudega tr¿kkimine on populaarne ka Eestis. Pealetr¿kki tr¿kipastadega kasutatakse tihti 

kªsitººlaatadel kui atraktiivset tehnikat, mis on lihtne ja j»ukohane ka tavalisele inimestele. 

T»enªoliselt on see ka p»hjus, miks paljud kªsitººlised muu tegevuse juures seda kasutavad. 

Professionaalsel tasemel tegijaid on tegelikult vªhe ja kindlasti ei elatu keegi Eestis ainult 

pakkudega tr¿kitud tekstiilidest v»i pakkude voolimisest. Raske on ka ºelda, kus ja millal 

pakutr¿kk Eestis uuemal ajal on taaselustunud. Tartu Kunstikoolis alustas pakutr¿kiga 1990. 

aastate l»pus Erika Pedak, kes on vªga hªsti kursis tekstiilikunsti ajalooga. 2000. aastal kaitses 

oma l»putºº pakkudega tr¿kkimisest Tuuli Vahesaar, kes on ka hiljem pakutr¿kiga tegelenud, 

kuid kªeoleval hetkel keskendunud teistele teemadele. Samal ajal tªrkas huvi pakutr¿ki vastu ka 

Eesti Kunstiakadeemias. Suurema hoo sai pakkudega tr¿kkimine Eestis sisse 2000. aastate l»pus, 



 86 

kui Pªrnu rahvusvahelisel hansalaadal oli esindatud vªga mitmeid pakkudega tr¿kkimise 

tººtubasid. Uurimistºº huviorbiidis on professionaalsed tegijad, kes tegelevad kªesoleval ajal 

kªsitsi kirjalaudadega tr¿kkimisega. Toon ªra m»ned nªited, kuidas tehakse Eestis 

tr¿kilaudadega kªsitr¿kki ning kus tr¿kipakke valmistatakse. 

 

Epp Mardi ja ĂFrida ja Lonniò 

Epp Mardi on hariduselt tekstiilikunstnik ja peab salong-tººkoda Tartus R¿¿tli tªnaval. Ta on 

vªga mitmek¿lgne kunstnik ja peale tekstiilide tegeleb ta ka portselanimaaliga. Tema huvi 

pakkudega tr¿ki vastu sai alguse kunstikoolis. Hiljem, kui ta oli avanud oma tººtoa, tundus, et 

see on lihtne meetod kujundeid/mustreid kangale tr¿kkida. Esimesed pakkudega tr¿kitud 

tekstiilid said inspiratsiooni tema enda valmistatud rahvuslikest tassidest. N¿¿dseks saab ta enda 

s»nul inspiratsiooni k»igest, mis teda vaimustab. Epp kasutab tihti oma loomingus segatehnikat, 

miksides kokku tr¿kki, aplikatsiooni, erinevaid materjale ja mustreid. Ta tr¿kib pakkudega 

kaarte, mªnguasju jm vªikseid meeneid. Epp voolib oma tr¿kipakud ise. Selleks tarvitab ta 

kahekordset kokkuliimitud vahtra- v»i pªrnapuud. Ta l»ikab puitu pikikiudu. Selleks kasutab ta 

vªga vªikseid erineva kujuga peitleid, mida ta laseb enne igat ettev»tmist teritada. Tekstiilile 

tr¿kkimiseks kasutab ta siiditr¿ki vªrve, mida ta segab ise paksendajat ja vªrvipigmente kokku 

miksides. Ta on tr¿kkinud vªga erinevatele looduslikele tekstiilidele ja on kasutanud nii siidi, 

puuvilla kui ka linast materjali. Tema pakkudega tr¿kitud tekstiilesemete hulka kuuluvad 

kardinad, voodilinad, linikud, r»ivaesemed. Ta on korraldanud huvilistele ka kursusi. Kuigi 

pªrast majanduslangust ja pakkudega tr¿ki populaarsuse kasvu t»ttu on huvi vªiksem ning 

ostjaid vªhem, otsib ta ikka ja jªlle selles valdkonnas uusi huvitavaid vªljakutseid. (vestlus Epp 

Mardiga 19.03.2015) 

 

   

Sele 100, 101. Epp Mardi j»ululinikut tr¿kkimas (allikas: autori foto). Epp ja tema pakkudega 

tr¿kitud p»ll (allikas: Epp Mardi erakogu). 
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Kauksi ¦lle ja Evar Riitsaare tr¿kitud esemed 

Setumaal tegutsevad aktiivselt Kauksi ¦lle ja Evar Riitsaare, kes muu tegevuse hulgas tr¿kivad 

pakkudega tapeete, p¿haserªtte ja kangaid. Mustrid on traditsioonilised Setu mustrid, kuid on ka 

stiliseeritud motiive, mis m»juvad tªnapªevaselt. Nii on Seto Talumuuseumis olemas ka nende 

hiljuti tr¿kitud p¿haserªtt (STM 2390 E 1601). 

 

 

Sele 102. Kauksi ¦lle ja Evar Riitsaare tr¿kitud tapeedi nªidis (allikas: 

www.setokunst.ee/tegevusalad/tapeet/). 

 

 

 Sele 103. Tªnapªevane p¿haserªti fragment (allikas: autori foto). 

 

K¿llike Tuvikene ï k¿mme aastat pakutr¿kki 

K¿llike Tuvikene on l»petanud ERKI moeeriala. Ta on Eesti Moekunstnike ¦henduse, Eesti 

Kunstnike Liidu ja Tartu Kunstnike Liidu liige. Disaineri stiil on nooruslik ja eksklusiivne, kuid 

samas praktiline ning looduslªhedane. Riidematerjale oma r»ivastele loob K¿llike ise ja need on 

osaliselt v»i tªielikult kªsitººna valmistatud kangad, mis s¿nnivad mitmel erineval moel, 

kasutades viltimise, kudumise, tr¿kkimise, maalimise v»i pleegitamise tehnikat. 

(www.loovtartu.ee/antonius/stuudiod/moedisainistuudio) 

 

Ta on muu tegevuse k»rvalt tegelnud juba k¿mme aastat pakkudega tr¿kkimisega. Tr¿kkimisega 
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alustas K¿llike juba »pingute ajal, kasutades siiditr¿kki. Kuid vajadus millegi erilise, vanema, 

keskajah»ngulisema varjundi jªrele t»i ta pakkudega tr¿kkimise juurde. See oli suures osas 

seotud tema ateljee kolimisega keskajale orienteeritud Antoniuse »uele Tartus, Antoniuse Gildi 

tegevuse ja hansalaatade ning keskaja laadaga. K¿llike on ka ise Eesti Rahvamuuseumi fondides 

tr¿kipakke uurinud, kuid inspiratsiooni saab ta siiski enda loodud mustritest ja keskajaga seotud 

teemadest. Kunstnikku on alati vaimustanud maaliline tulemus ja seda on ta erinevate 

tekstiilitehnikate kasutamisega ka saavutanud. Ka tr¿kipakke kasutab ta n»nda, et tulemus jªªks 

maaliline. K¿llike kannab vªrvi tr¿kipakkudele vaid ¿he korra ja tr¿kkides mitu korda vªrvi 

juurde lisamata saavutab ta oodatud tulemusi. Ta on tr¿kkinud pakkudega r»ivastuskangaid, 

ruumitekstiile ja erinevaid tekstiilesemeid (kotid, sallid, T-sªrgid). Oma tººdes kasutab ta 

looduslikke vªrvimata kangaid (p»hiliselt linast ja puuvillast) ja neid materjale, mida ta ise on 

enne vªrvinud. Ta segab omavahel erinevaid tehnikaid, luues maalilise tausta (nªiteks 

sidumisbatika). K¿llike tarvitab tr¿kkimiseks vee baasil siiditr¿ki pastasid. Ta ei vooli tr¿kipakke 

ise, vaid on tellinud neid puutººmeistritelt. Tr¿kipakud on tehtud ¿leni puidust, metallist lisasid 

ei ole. Tema mustripakkude hulgas on ¿he- kuni kolmekihilisi pakke. Ta korraldab siiani 

huvilistele ja Tartut k¿lastavatele ekskursioonidele Antoniuse »ues kursusi ning tººtubasid. 

Tººtubade vastu on suur huvi. Seal kasutab ta ka Tartu keskajast pªrinevat temaatikat. Nªiteks 

on k¿lastajatel v»imalus tr¿kkida endale linane kott ja valida sellele tr¿kkimiseks erinevate 

tr¿kipakkude hulgast Tartu keskaegset s¿mboolikat v»i mustreid. Tema tr¿kipakkude kogus on 

ka keskaegse Tartu linna oma raha brakteaadi jªrgi l»igatud pakk. (vestlus K¿llike Tuvikesega 

16.04.2015) 

 

  

Sele 104, 105. K¿llike Tuvikese tr¿kikangas (allikas: K¿llike Tuvikese erakogu). Antoniuse 

Gildi meistrite pakutr¿ki tººtuba Saksamaal L¿neburgis 2012. aastal rahvusvahelistel XXXII 

hansapªevadel. K¿llike kangast tr¿kkimas (allikas: K¿llike Tuvikese erakogu). 
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Artel Lindeni ja Pavel Varunini tr¿kipakud 

Tartus Jªnese tªnaval asub puidunikerdusettev»te Artel Linden. Ettev»te tegutseb juba 20 aastat 

ning p»hiliseks tegevusalaks on puidust nikerdatud esemed ja sisustusdetailid. ¦he tººna 

graveeritakse puidust ikoone ja p¿hapilte. Tegemist on vªikeettev»ttega, millel on kaks 

omanikku. ¦ks neist on Pavel Varunin, kes on ametilt puidugraveerija. Pavel on Peipsi ªªrest 

pªrit vanausuline. Tema tººde hulka on kuulunud ja kuulub ka tr¿kipakkude valmistamine. Ta 

teeb neid enamasti kolmekihilisena, nii nagu Venemaal on tehtud. Pealmised kihid on kasest, 

lepast v»i pªrnast ja keskmine mªnnist, et anda puidust pakule elastsust. Osava kªsitººmeistrina 

on ta teinud ka tr¿kipakke koos metallist lisadega ï tihvtide ja liistudega ï, mis on Eestis vªga 

haruldane. Paveli tººd on kvaliteetsed ja hingega tehtud. Kogu tººle lisab v»lu see, et tema 

teadmised pakkudega tr¿kkimisest Eestis on imetlusvªªrsed. Ta on vªga hªsti kursis ka pakutr¿ki 

ajalooga. 

 

    

Sele 106, 107. Pavel Varunini valmistatud tr¿kipakud traditsioonilises v»tmes (allikas: 

www.facebook.com). Pavel oma tººkojas (allikas: autori foto). 

 

Kerttu Laane magistritºº pakkudega tr¿kkimisest 

2010. aastal kirjutas Kerttu Laane magistritºº ĂĂTrikitudò ï pakutr¿kk taimsete tr¿kivªrvidegaò 

(Laane 2010). Tema eesmªrgiks oli metoodilise materjali koostamine pakutr¿ki tehnikast, 

ajaloost ja taimsetest tr¿kivªrvidest Eestis. Tema soov oli edasi kanda traditsioonidel p»hinevat 

tr¿kitehnikat, seda praktiseerida ja tººmahukuse vªhendamiseks lihtsustada, kasutades 

tr¿kipakkude tegemiseks moodsat tehnoloogiat, nªiteks arvuti juhitavat freespinki. Samas 

proovib ta taaselustada taimedest saadavate vªrvainetega tr¿kkimist, mis on ¿ks vanemaid 

tr¿kimeetodeid. Ta on teinud selles valdkonnas katsetusi ja koostanud metoodilise mapi 
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taimevªrvidega tr¿kkimise v»imalustest Eestis ning loonud eeldused kollektsioonile, mida edasi 

arendada. Taimevªrvidega ja pakutr¿kis tehtud kangaid on ta kasutanud patjade juures, mida on 

tªidetud p»huga. Ta on tr¿kipakkude valmistamiseks kasutanud moodsat freespinki ja seganud 

tªnapªevaseid paksendajaid looduslike vªrvainetega, kuid tulemus on siiski vªga 

looduslªhedane. Tema inspiratsiooniallikad on Setu tikandid, mille jªrgi on ta loonud uusi vorme, 

r¿tme ja geomeetriat, l»igates neid tr¿kipakkudesse ning tr¿kkides kangale. Kerttu Laane soov 

on taimsete vªrvainete uurimist jªtkata ja katsetada tr¿kipakkude valmistamisel uusi 

tehnoloogilisi v»imalusi, et luua terviklik kollektsioon. 

 

  

Sele 108, 109. Kerttu Laane Setu tikanditest inspireeritud tr¿kipakud. Valmistamisel kasutatud 

freespinki (allikas: Laane 2010, lk 62). Kerttu tr¿kitud kangast p»hupadi (allikas: Laane 2010, lk 

80). 
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6. TRADITSIOONILISED TEKSTIILID PAKUTR¦KI 

TEHNIKAS NING NENDEST INSPIREERITUD TAPEEDID JA 

TEKSTIILID  

 

Eelneval uurimusel on vªga tªhtis osa praktilise tºº teostamisel. Selle jªrgi valisin, milliseid 

tehnikaid kasutada ja milliseid rekonstruktsioone teha. Seadsin endale eesmªrgiks valmistada 

kolm sarnase mustriga erinevas tehnikas rekonstruktsiooni otsetr¿kis ning katsetada reserv- ja 

sººvitustr¿kki eesmªrgiga teada saada, kuidas vªrvida uriiniga hapendamise teel ning milliseid 

segusid reserv- ja sººvitustr¿ki meetodiks kasutada. Tahtsin teha ka ¿he rekonstruktsiooni 

kemikaalidega vªrvimise teel. Kahjuks ei v»imaldanud erinevad katsed kemikaalidega indigo 

vªrvainet absorbeerides rekonstruktsiooni teha - vªrv ei jªªnud p¿sima. Indigo vªrvainega 

tººtamine n»uab kogemusi, mida minul ei ole. Isegi pªrast praktikutega n»u pidamist ei 

saavutanud ma oodatud tulemust. Otsetr¿ki puhul otsustasin tulemuste v»rdlemiseks kasutada 

tªnapªevast siiditr¿kki, traditsioonilist pakkudega tr¿kkimist »livªrviga ja pakkudega tr¿kkimist 

siidtr¿ki pastadega p¿haserªttidele. Veel soovisin kasutada uurimistººga kogutud teadmisi 

tªnapªevaste tapeetide ja kangaste loomisel. Oluline osa oli ka praktilise tºº ettevalmistamisel, 

mis h»lmas tºº kavandamist, mustrite digitaliseerimist, sobivate ajalooliste kangaste 

vªljavalimist rekonstruktsiooniks ja materjalide hankimist. 

 

Kavandamiseks tuli k»igepealt otsida vªlja rekonstrueeritavate kangaste mustrid ja need 

digitaliseerida. Selleks kasutasin fotosid vªljavalitud ajaloolistest tekstiilidest Eestis, PhotoShopi 

arvutiprogrammi ja Wacombi digitaalset joonistusalust. 

Tºº etapid 

1. Mustri l»ikamine fotolt. Kui foto oli ebatªpne, tuli m»ningal juhul fotot enne tººdelda, et 

kujutise saaks vªlja l»igata nii tªpselt kui v»imalik. 

2. Mustri heleda-tumeda vahetamine (invert), kui tegemist on tumedal kangal heleda 
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mustriga 

3. Heleda-tumeda ja kontrasti reguleerimine 

4. Mustri vªljatr¿kk 

5. Digilaual joonistamine ja puhastamine resolutsiooniga 720 pikslit, et muster jªªks 

v»imalikult selge 

 

Selleks, et kogu kangas puhastatud mustriga taastada, tuli ekraanil esialgse kanga taustal 

paigutada muster programmis erinevatele kihtidele ja kogu kangas uuesti kokku panna. Sel viisil 

valmisid tºº digitaalsed kavandid, mille jªrgi tr¿kkida. 

 

Nende kavandite keerukuse jªrgi valisin vªlja kaks ajaloolist tekstiili, mille jªrgi 

rekonstruktsioonid teha. Samade kujundite jªrgi tellisin puutººmeistrilt tr¿kipakud, mis tuli 

valmistada peegelpildis, et tr¿kk jªªks »ige. Kokku tellisin 14 tr¿kipakku. Kolm tr¿kipakku 

voolisin ise, sest tahtsin proovida, kui keerukas see tºº on. Samade kujundite jªrgi valmistasin 

tr¿kiks ette ka siidiraamid. 

 

Koostasin materjalide nimekirja ja tellisin erinevatest ettev»tetest materjalid. Vahenditest ja 

materjalidest tuli hankida siiditr¿kivªrv, siiditr¿ki valgustundlik emulsioon (Seritek O¦-st), 

looduslik indigo vªrv (Inglismaalt Birminghamist Wild Coloursist (www.wildcolours.co.uk)), 

reserv- ja sººvitusainete segamiseks vajalikud ained ning kemikaalid (kemikaalid Safran O¦-st, 

Hea Maja Poest, Keemiakaubanduse AS-ilt, O¦-lt Naxo; lisaained Konsumi ja Maxima 

kauplustest). Linase ja puuvillase kanga hankisin taaskasutusest ning O¦-lt Kangas ja Nººp. 

 

Ettevalmistus nii uurimistºº nªol kui ka praktikas andis v»imaluse teha jªrgnevaid katsetusi, 

rekonstruktsioone, tapeete ja tekstiile. 
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Sele 110, 111. Osa tellitud tr¿kipakkudest (allikas: autori foto). Esimesed katsetused ï tr¿kipakke 

voolimas (allikas: autori foto). 

 

6.1 Tehnoloogilised katsetused reserv- ja sººvitusainetega 

 

Katsetuste eesmªrgiks oli proovida erinevaid reserv- ja sººvitusaineid ning indigo vªrvainega 

(Indigofera tinctoria) vªrvimist uriiniga hapendamisel. Selleks valisin kolm erinevat ajaloolist 

reservaine koostist ja ¿he tªnapªevase ning neli erinevat sººvitusaine koostist, sh ¿he 

tªnapªevase. Valiku reserv- ja sººvitusainete koostise osas tegin intuitiivselt ning arvestades 

kaubanduses saadaolevaid kemikaale. Katsetasin kolmes etapis. Esimeses segasin reservpastad ja 

tr¿kkisin nendega. Teises etapis vªrvisin indigo vªrvainega. Kolmandas etapis segasin kokku 

sººvituspastad ja tr¿kkisin sººvitava ainega. K»ikide reservaine katsetuste jaoks v»tsin 

reservaine koostise Gºsta Sandbergi raamatust ĂIndigo Textiles: Technique and Historyò 

(Sandberg 1989, lk 150, 152) ning sººvitusaine puhul kasutasin ¿hel juhul Knechti ja Fothergilli 

koostist (Knecht, Fothergill 2012, lk 416ï417). Kuna tegemist oli korteris toimuva katsega, ei 

saanud ma m»istetavatel p»hjustel lubada uriiniga absorbeerimist suures koguses. Kogused olid 

vªiksed, kuid see ei sega eksperimenteerimast. Uriiniga absorbeerimisel tarvitasin Klemola 

retsepti (Klemola 1986, lk 73ï74). 

 

Reservainete valmistamine ja nendega tr¿kkimine. 

Esimeseks reservaineks valisin Ăvene rasvaò ja kaoliini segu (Sandberg 1989, lk 150). Mul ei 

»nnestunud vªlja uurida, mida Ăvene rasvò tªpsemalt tªhendab. Pidin lªhenema loominguliselt ja 

kasutasin selleks harilikku toidu valmistamiseks m»eldud searasva ja kaoliini, mis on oma 

olemuselt savi koostisesse kuuluv mineraalaine, teise nimetusega hiina savi. Kaoliini ja rasva 

segasin kokku v»rdsetes osades, vahekorras 1 : 1. Keetsin veevannis kokku kreemja massi ja 

valasin selle keraamilisele alusele, millele asetasin h»reda puuvillase kanga, et saavutada 

tr¿kipakuga vajutamisel ¿htlasem tulemus. Tr¿kipakku massi sisse surudes tr¿kkisin 30 Ĭ 30 cm 
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suurusele puuvillasele kangatr¿kile reservainega mustri. 

 

Teine reservaine koosnes puhastatud sinisavist (100 g) ja maarjajªªst (10 g) (Sandberg 1989, lk 

150). Lisasin pisut vett ja keetsin kreemja segu. Kuumalt keraamilisele alusele valatud seguga 

tr¿kkisin samal meetodil nagu eelmise tr¿kiproovi. 

 

Kolmanda tr¿kiproovi tarvis kasutasin keerulisemat segu, mida retseptis nimetatakse riisipastaks. 

Koostis on jªrgmine: riisijahu 50 g, 30Á vesi 200 ml, vasevitriol 15 g, paatina 15 g, viinakivihape 

v»i ªªdikas 10 ml, maarjajªª 15 g, oliivi»li 5ï10 ml. Segu tuli keeta vaiksel tulel 4ï5 tundi, 

seejªrel lasta ¿leºº seista ning jªrgmisel pªeval lisada maarjajªª ja oliivi»li (Sandberg 1989, lk 

152). K»ikide koostiste puhul kasutasin tr¿kkimiseks sama meetodit. 

 

Viimase katsetusena proovisin fooliumtr¿ki liimi, mis on s¿nteetiline ja tªnapªevane aine. 

Tr¿kkisin liimiga sama suurele puuvillasele riidele kui eelmised ja kuivatasin fººniga, et liim 

kinnituks kangale. K»ikidel kangaproovidel tuli lasta kuivada. 

 

  

Sele 113, 114. Searasvast ja kaoliinist koosnev reservaine (allikas: autori foto). Sama 

reservainega tr¿kiproov (allikas: autori foto). 

 

  

Sele 115, 116. Sinisavist ja maarjajªªst koosnev valmis reservaine (allikas: autori foto). Sama 

reservainega tr¿kiproov (allikas: autori foto). 
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Sele 117, 118. Riispasta ï valmis reservaine (allikas: autori foto). Sama reservainega tr¿kiproov 

(allikas: autori foto). 

 

Indigo vªrvainega vªrvimine 

Indigoga vªrvimiseks kasutasin Inglise firma Wild Coloursi naturaalset (Indigofera tinctoria) 

indigo vªrvainet ja kogutud ning pea kaks kuud seisnud uriini (umbes 3 l). Pªrast seismist 

kurnasin uriini potti, et eraldada p»hjas olev sade. Seejªrel asetasin vªrvianumasse puupulga, 

mille k¿lge oli kinnitatud tihedast linasest kiust kotike 20 g indigo vªrvainega. Lasin sellel seista 

viis pªeva sooja radiaatori ªªres, aeg-ajalt segasin ettevaatlikult. Pªrast seda lisasin uriini ja 

indigo segule enne vªrskesse uriini kastetud reservainega tr¿kitud tekstiiliproovid ning lisaks neli 

ilma tr¿kita tekstiiliproovi, et teha sººvitustr¿kki. Tekstiiliproove lasin segus seista neli pªeva, 

aeg-ajalt segasin ettevaatlikult. Paaril korral v»tsin tekstiilid segust vªlja ja vªªnasin ning 

asetasin seejªrel tagasi vªrvianumasse. Neljandal pªeval v»tsin tekstiilid segust vªlja, lasin 

n»rguda ja kuivatasin. Kollakasrohelised tekstiiliproovid muutusid pªrast segust vªljav»tmist 

siniseks. Pªrast n»rgumist ja kuivamist pesin proovid tavalise Mayeri n»udepesuvahendiga 

kªesoojas vees kªsitsi puhtaks. 

 

  

Sele 119, 120. Indigo linases kotikeses pulga otsas enne uriinivanni asetamist (allikas: autori 

foto). Sama kotike neli pªeva hiljem. On nªha »hu kªes indigoga vªrvitud kanga vªrvumist 

siniseks (allikas: autori foto). 



 96 

  

Sele 121, 122. Esimene pªev. Uriini ja indigo vªrvaine segus seisnud kangad (allikas: autori 

foto). Neljanda pªeva uriinivann indigo vªrvainega enne tekstiiliproovide vªljav»tmist (allikas: 

autori foto). 

 

 

Sele 123. Kªesoe pesuvesi muutus kergelt sinakaks (allikas: autori foto). 

 

Sººvitamine 

Sººvitamiseks kasutasin kolme enne indigo vªrvainega vªrvitud kangat¿kki, mis ei olnud 

reservainega kaetud. Pªrast vªrvimist pestud ja kuivatatud kangaproove tarvitasin tr¿kiks 

sººvitusainega. Esimesena katsetasin kloorlubjaga sººvitamist, enne mida segasin kloorlupja 

keemistemperatuuril veega. Seejªrel valasin sººvituspasta klaasalusele ja katsin h»reda 

puuvillase riidega. Tr¿kkimiseks vajutasin tr¿kipaku pastasse. 

 

Teiseks kasutasin k¿lmsegu, mille koostisse kuulusid vªrnits, kaoliin ja kloorlubi. Segasin kokku 

pasta ja tr¿kkisin lªbi h»reda riide pastasse vajutades sººvitusaine tekstiilile. Kui pasta oli 

kuivanud, asetasin selle lamedasse vanni ja valasin ¿le kuuma veega, et kloorlubi oks¿deeruks. 

 

Kolmanda tr¿kiproovi juures tarvitasin sººvituspastat, mille retsepti pakuvad vªlja Knecht ja 

Fothergill: lisasin tªrklisele vett, sinisavi ja kloraatsoodat ning lasin keema t»usta. Seejªrel 
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jahutasin ja lisasin paksendajaks veidi sidrunhapet (Knecht, Fothergill 1912, lk 416ï417). 

Seejªrel tr¿kkisin jahtunud pastaga tekstiilile. 

 

Neljandal tr¿kikatsetusel v»tsin kasutusele tªnapªevase valgendaja ja kaoliini segu, kuumutasin 

seda vªhese veega samuti keemistemperatuurini, et tulemus jªªks pastataoline. Tr¿kkisin kuuma 

seguga ja kasutasin samu v»tteid nagu eelmiste katsete puhul. 

 

Tulemus 

Reservainete koostised olid vªga »nnestunud. Nendega oli mugav tr¿kkida ja tr¿kk jªi 

v»rdlemisi ¿htlane. Kªsitººna tehtud pastade puhul on oluline v»tta tr¿kipakuga vªrvi lªbi v»rgu 

v»i h»reda riide (nªiteks marli), et pasta jªªks ¿htlaselt tr¿kipaku pinnale. Kuivades jªi kaoliini 

ja rasva segu pehme, kuid ¿lejªªnud koostiste puhul muutus reservpasta kuivades jªigaks. ¦kski 

reservaine ei andnud uriinis absorbeerimisel oodatud tulemust. Sinisavi sisaldava pastaga 

tr¿kitud muster jªigi pªrast vªljav»tmist ja pesemist roheka tooniga ning oli ¿lejªªnud pinnast 

liialt vªhe eristatav. Kaoliini ja rasvaga tehtud mustri kujutised lahustusid pestes ning jªid 

valged, kuid piirjooned olid ªhmased ja muster ei olnud piisavalt arusaadav. Riispastaga 

jªljendid ei tulnud pestes riidest vªlja; h»»rudes muutus pind k¿ll heledamaks, kuid sulas kokku 

¿lejªªnud indigoga vªrvitud ¿mbrusega. Katsetus fooliumiliimiga andis ootamatu tulemuse. Kui 

liim oli mehaaniliselt kangast eemaldatud, kuivatatud ja triigitud, jªi mustri pind tumedamat 

vªrvi sinine, kuid oli ¿sna selgelt eristatav. Liimi saaks kasutada reservainena mustris tumedama 

sinise vªrvi saamiseks. ¦lejªªnud katsetatavaid reservaine koostisi ei saa uriinis absorbeerimisel 

kasutada, sest nad ei andnud oodatud tulemust ï tr¿kitud kujutis ei jªª selge ja valgena kanga 

pinnale. Olgu ºeldud, et reservainete pesemisel on oluline temperatuuri jªlgimine. Liiga kuuma 

vee ja kange pesuvahendiga v»ib maha pesta ka indigoga vªrvitud pinnad. Katsetustest v»ib teha 

jªrelduse, et reservainega tr¿kiks ei ole kasutatud uriiniga absorbeerimist v»i ei ole kasutatud 

neid konkreetse koostisega reservaineid. On ka veel kolmas v»imalus ï antud katses ei 

kinnitunud indigo vªrvaine uriiniga absorbeerimisel piisavalt hªsti kanga kiududesse. 
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Sele 124, 125. Searasva ja kaoliini segu reservainega tr¿kkimise tulemus (allikas: autori foto). 

Fooliumiliimiga tr¿kitud reservaine katsetuse tulemus (allikas: autori foto). 

 

Teise etapi puhul tuli kasuks seisnud uriini (kaks kuud) kasutamine, mis toimis minu hinnangul, 

hªsti. Uriinikogus oli liiga vªike, mist»ttu vªrvumine ei toimunud ¿htlaselt ja kangale tekkisid 

vªikesed heledaservalised Ăsaarekesedò (vt sele 126). Siin v»ib olla veel mitmeid p»hjusi. 

Kindlasti tuleb enne kanga asetamist vªrvipotti vªrvisegu aeg-ajalt ettevaatlikult segada. Pªrast 

kanga asetamist vªrvianumasse tuleb seda kindlasti ka aeg-ajalt liigutada. Parem on, kui kangas 

ei t»use pinnale, vaid on ¿leni segus. Kangas jªi pªrast vªrvimist ja pesemist vªga ilus heledam 

sinine. Vªrvitud kangast ei tohi kindlasti kohe pªrast vªrvimist pesta, vaid sellel tuleb lasta 

kuivada ja seejªrel pesta kªesooja veega. Niimoodi jªªb vªrvaine kanga pinnale p¿sima. Tªhtis 

on valida sobiv pesuvahend. Mayeri n»udepesuvahend, mida kasutasin, sobis selleks hªsti. Peab 

¿tlema, et vªrvimisel ei olnud l»hn nii tugev, kui eeldasin. Olen kasutanud seebikivi, 

naatriumvesiniksulfitit ja ammoniaaki (Klemola 1986, lk 70ī71) indigo vªrvainega vªrvimisel ja 

selle meetodiga kaasnev l»hn on tunduvalt tugevam ning ebameeldivam. Kokkuv»ttes pean 

indigo vªrvainega vªrvimiskatset uriiniga hapendamisel »nnestunuks. 

 

 

Sele 126. Tekkinud eba¿htlased pinnad, mis on nªhtavad pªrast indigoga vªrvimist (allikas: 

autori foto). 






































































































































































































